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Prvek Elementární koncentrace (mg/kg, (ppm)) 
 

Rozsah Průměr (SD) 

Antimon 0,07-0,87 0,44 (0,22) 

Kadmium 0,21-1,14 0,46 (0,18) 

Chróm 3,43-13,61 5,79 (2,19) 

Kobalt 1,02-3,95 1,93 (0,75) 

Měď 12,07-73,3 22,12 (12,65) 

Zlato Pod detekčním limitem 

Nikl 9,26-41,71 18,13 (7,71) 

Palladium 0,02-0,16 0,07 (0,04) 

Platina 0,00-0,54 0,21 (0,15) 

Stříbro 0,02-0,16 0,08 (0,04) 

Cín 0,20-0,84 0,41 (0,16) 

Uran Pod detekčním limitem 

Zinek 29,18-70,32 50,86 (10,87) 


