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ABSTRAKT 
T a t o diplomová práce j e zaměřena n a vývoj materiálů n a bázi oxidovaného derivátu k y s e l i n y 
hyaluronové ( H A - O x ) zesítěného pomocí bifunkčního a l k o x y a m i n u P O A . H y d r o g e l y b y l y 
studovány j a k o potenciální m a t r i c e p r o řízené uvolňování biologických léčiv. Z a tímto účelem 
b y l y připraveny h y d r o g e l y s o b s a h e m hovězího sérového a l b u m i n u ( B S A ) j a k o m o d e l aktivní 
látky. V l a s t n o s t i hydrogelů b y l y ovlivňovány koncentrací derivátu ( 1 0 m g / m l , 2 0 m g / m l 
a 3 0 m g / m l ) . V první části práce b y l y u připravených hydrogelů h o d n o c e n y viskoelastické 
v l a s t n o s t i , b o b t n a v o s t a o b s a h sušiny. Sušina výchozího derivátu h y a l u r o n a n u a h m o t n o s t 
polymerní sítě v h y d r o g e l e c h b y l a s t a n o v e n a g r a v i m e t r i c k y a pomocí T G A ( v e všech případech 
o k o l o 8 0 h m . % ) . Rozdíl hmotností p o l y m e r u obsaženého v h y d r o g e l e c h před a p o botnání 
prokázal, že během botnání dochází k vyplavování nezesítěného s o l u z hydrogelů ( o k o l o 
1 0 až 2 0 h m . % ) . U hydrogelů o k o n c e n t r a c i 1 0 m g / m l kvůli t o m u t o j e v u dochází k odbotnávání 
hydrogelů, zatímco j e j i c h koncentrovanější a n a l o g y i p o odplavení s o l u botnají. V e l i k o s t i 
elastických modulů potřebné p r o výpočet o k polymerní sítě b y l y zjištěny pomocí Teologických 
měření (amplitudový a frekvenční t e s t ) . Samotná v e l i k o s t o k polymerní sítě b y l a počítána 
pomocí d v o u běžně užívaných teorií: T e o r i e rovnovážného botnání ( T R B ) a T e o r i e kaučukové 
e l a s t i c i t y ( T K E ) . V e l i k o s t o k u gelů b e z B S A o k o n c e n t r a c i derivátu 1 0 až 3 0 m g / m l b y l a p o d l e 
T R B s t a n o v e n a n a 3 4 7 ± 2 9 n m , 3 1 9 ± 15 n m , 2 9 5 ± 6 n m a p o d l e T K E 3 4 5 ± 3 0 n m , 3 0 8 ± 1 4 
n m , 2 6 8 ± 5 n m . P r o h y d r o g e l y s B S A b y l y zjištěny v e l i k o s t i o k polymerní sítě p o d l e T R B 
3 7 3 ± 3 4 n m , 3 0 7 ± 1 1 n m , 2 8 1 ± 7 n m a p o d l e T K E 3 7 2 ± 3 2 n m , 2 9 7 ± 1 1 n m , 2 5 8 ± 6 n m . 
V e l i k o s t o k polymerní sítě klesá s vyšší koncentrací derivátu. V druhé části práce b y l o 
sledováno uvolňování modelové aktivní látky B S A s p e k t r o f o t o m e t r i c k y pomocí 
fluorescenčního značení. Použitím K o r s m e y e r - P e p p a s o v a m o d e l u b y l o zjištěno, že u všech tří 
použitých koncentrací derivátu j e primárním m e c h a n i s m e m uvolňování difúze. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
h y d r o g e l , oxidovaný derivát H A , řízené uvolňování léčiv, v e l i k o s t o k polymerní sítě, 
Korsmeyer-Peppasův m o d e l 
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ABSTRACT 
T h i s d i p l o m a t h e s i s i s f o c u s e d o n t h e d e v e l o p m e n t o f m a t e r i a l s b a s e d o n o x i d i z e d h y a l u r o n i c 
a c i d d e r i v a t i v e ( H A - O x ) c r o s s l i n k e d u s i n g b i f u n c t i o n a l a l k o x y a m i n e P O A . H y d r o g e l s h a v e 
b e e n s t u d i e d as p o t e n t i a l m a t r i c e s f o r t h e c o n t r o l l e d r e l e a s e o f b i o l o g i c a l d r u g s . F o r t h i s 
p u r p o s e , h y d r o g e l s c o n t a i n i n g b o v i n e s e r u m a l b u m i n ( B S A ) as m o d e l o f t h e a c t i v e s u b s t a n c e s 
w e r e p r e p a r e d . T h e p r o p e r t i e s o f t h e h y d r o g e l s w e r e a f f e c t e d b y t h e c o n c e n t r a t i o n o f t h e 
d e r i v a t i v e ( 1 0 m g / m l , 2 0 m g / m l a n d 3 0 m g / m l ) . I n t h e f i r s t p a r t o f t h e w o r k , t h e v i s c o e l a s t i c 
p r o p e r t i e s , s w e l l i n g a n d d r y m a t t e r c o n t e n t o f t h e p r e p a r e d h y d r o g e l s w e r e e v a l u a t e d . T h e d r y 
m a t t e r o f t h e s t a r t i n g h y a l u r o n a n d e r i v a t i v e a n d t h e w e i g h t o f t h e p o l y m e r n e t w o r k i n t h e 
h y d r o g e l s w e r e d e t e r m i n e d g r a v i m e t r i c a l l y a n d b y T G A ( i n a l l c a se s a b o u t 8 0 % w / w ) . T h e 
d i f f e r e n c e i n w e i g h t o f t h e p o l y m e r c o n t a i n e d i n t h e h y d r o g e l s b e f o r e a n d a f t e r s w e l l i n g s h o w e d 
t h a t t h e n o n - c r o s s l i n k e d s o l l e a c h e s o u t o f t h e h y d r o g e l d u r i n g s w e l l i n g ( a b o u t 1 0 - 2 0 % w / w ) . 
D u e t o t h i s p h e n o m e n o n , h y d r o g e l s w i t h a c o n c e n t r a t i o n o f 1 0 m g / m l a r e d e p l e t e d o f 
h y d r o g e l s , w h i l e t h e i r m o r e c o n c e n t r a t e d a n a l o g u e s s w e l l e v e n a f t e r t h e s o l h a s w a s h e d o f f . T h e 
s i z e s o f e l a s t i c m o d u l i n e e d e d t o c a l c u l a t e t h e m e s h o f t h e p o l y m e r n e t w o r k w e r e d e t e r m i n e d 
u s i n g r h e o l o g i c a l m e a s u r e m e n t s ( a m p l i t u d e a n d f r e q u e n c y t e s t ) . T h e m e s h s i z e o f t h e p o l y m e r 
n e t w o r k i t s e l f i s c a l c u l a t e d u s i n g t w o c o m m o n l y u s e d t h e o r i e s : E q u i l i b r i u m S w e l l i n g T h e o r y 
( E S T ) a n d R u b b e r E l a s t i c i t y T h e o r y ( R E T ) . T h e m e s h s i z e o f B S A - f r e e g e l s w i t h a d e r i v a t i v e 
c o n c e n t r a t i o n o f 1 0 t o 3 0 m g / m l w a s d e t e r m i n e d a c c o r d i n g t o E S T t o 3 4 7 ± 2 9 n m , 3 1 9 ± 15 
n m , 2 9 5 ± 6 n m a n d a c c o r d i n g t o R E T 3 4 5 ± 3 0 n m , 3 0 8 ± 1 4 n m , 2 6 8 ± 5 n m . F o r h y d r o g e l s 
w i t h B S A , t h e m e s h s i z e s o f t h e p o l y m e r n e t w o r k w e r e d e t e r m i n e d a c c o r d i n g t o E S T 3 7 3 ± 3 4 
n m , 3 0 7 ± 1 1 n m , 2 8 1 ± 7 n m a n d a c c o r d i n g t o R E T 3 7 2 ± 3 2 n m , 2 9 7 ± 1 1 n m , 2 5 8 ± 6 n m . 
T h e m e s h s i z e o f t h e p o l y m e r n e t w o r k d e c r e a s e s w i t h h i g h e r d e r i v a t i v e c o n c e n t r a t i o n . I n t h e 
s e c o n d p a r t o f t h e w o r k , t h e r e l e a s e o f t h e m o d e l a c t i v e s u b s t a n c e B S A w a s m o n i t o r e d 
s p e c t r o p h o t o m e t r i c a l l y u s i n g f l u o r e s c e n t l a b e l i n g . U s i n g t h e K o r s m e y e r - P e p p a s m o d e l , i t w a s 
f o u n d t h a t d i f f u s i o n r e l e a s e i s t h e p r i m a r y m e c h a n i s m . 

K E Y WORDS 
h y d r o g e l , o x i d i z e d H A d e r i v a t i v e , d r u g r e l e a s e , m e s h s i z e , K o r s m e y e r - P e p p a s m o d e l 
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1 ÚVOD 
M a k r o m o l e k u l a m i g e l y j s o u již řadu l e t využívány j a k o biomateriály v o b l a s t i vývoje 
prostředků p r o regenerativní medicínu a tkáňové inženýrství. V posledních l e t e c h r o s t e zájem 
o j e j i c h možné použití j a k o implantovatelných systémů p r o řízené uvolňování léčiv. G e l y 
jejichž základ j e tvořen kovalentně zesítěnými deriváty h y a l u r o n a n u l z e díky j e j i c h vynikající 
biokompatibilitě využít j a k o m a t r i c e uvolňující léčiva přímo v tkáni poškozené patologickým 
s t a v e m n e b o v j e j i bezprostřední blízkosti. 

Diplomová práce b u d e věnována vývoji polymerních m a t r i c p r o řízené uvolňování léčiv 
připravených z kovalentně zesítěných derivátů h y a l u r o n a n u . B u d o u h o d n o c e n y základní 
p a r a m e t r y připravených gelů (viskoelastické v l a s t n o s t i , b o t n a v o s t , o b s a h sušiny) a v l i v způsobu 
přípravy h y d r o g e l u n a v e l i k o s t o k polymerní sítě r e s p e k t i v e n a r y c h l o s t uvolňování léčiv. 

J a k o výchozí materiál b u d e využit oxidovaný derivát k y s e l i n y hyaluronové ( H A - O x ) , 
z e kterého l z e pomocí r e a k c e s vhodnými vícefunkčními činidly připravit 3 D polymerní síť. 
R e a k c e probíhají z a fyziologických podmínek a j e možné j e provádět v přítomnosti 
biologického materiálu in vivo (buňky, tkáňové štěpy a p o d . ) či přímo v živé tkáni (in situ), aniž 
b y došlo k jejímu poškození. Mírné podmínky síťovacích reakcí rovněž umožňují i n k o r p o r a c i 
léčiv biologického původu (protilátky, růstové f a k t o r y , c y t o k i n y - t z v . b i o f a r m a c e u t i k a ) 
d o s t r u k t u r y h y d r o g e l u při zachování biologické a k t i v i t y léčiva [ 1 ; 2 ; 3 ] . 
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2 TEORETICKÁ CAST 
2.1 Hydrogely 
G e l y j s o u zvláštním t y p e m koloidní d i s p e r z e , k d e j e spojité n e j e n disperzní prostředí, a l e 
i disperzní podíl. Termín „gel" l z e použít p r o materiály různého původu (polymerní g e l y , g e l y 
lyofobních solů, anorganické g e l y ) . V této práci se b u d e m e zabývat makromolekulárními g e l y , 
jejichž disperzní podíl j e tvořen m a k r o s k o p i c k o u polymerní sítí. Takový materiál označujeme 
v solvatovaném s t a v u j a k o l y o g e l . J e - l i j a k o rozpouštědlo použita v o d a , může být použit termín 
h y d r o g e l . J e h o vysušením l z e získat x e r o g e l . M a k r o m o l e k u l a m i g e l y ( n e b o též polymerní g e l y ) 
bývají označovány j a k o reversibilní, protože j e p o j e j i c h vysušení l z e z n o v u o b n o v i t botnáním 
x e r o g e l u ( v i z k a p i t o l a 2 . 1 . 3 ) [ 4 ; 5 ] . 

2.1.1 Typy hydrogelů 
H y d r o g e l y l z e rozdělit p o d l e různých kritérií - c h a r a k t e r u uzlových spojů, chemického složení 
a původu výchozích polymerů, náboje polymerního řetězce, o d b o u r a t e l n o s t i v biologickém 
prostředí a p o d . Další možná dělení j s o u naznačena n a O b r . 1 [ 6 ; 7 ] . 

Náboj 

Biodegradabiliú 

N e b i o d e p a dabikií 
B i o d e g r a d i b i l i t a 

Fyzikální 

Chemická 

Fyzikální 
v l a s t n o s t i 

H y d r o g e l y 

T y p v a z b y Původ 

Způsob 
přípravy 

H o m o p o l y m e r y K o p o l y m e r y 

Neiontové Kationtové Aiiiontové Amfotemí 

.Chytré" (smarf 
hydrogely 

Konvenčni 
h y d r o g e l y 

Přírodní 

Hybridní 

Syntetické 
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Obr. 1 Klasifikace hydrogelů [8] 

2.1 J J Fyzikální a chemické gely 
P o d l e způsobu síťování l z e g e l y rozlišit n a fyzikální g e l y , k d y j s o u jednotlivé částice 
disperzního prostředí drženy pohromadě nekovaletními i n t e r a k c e m i , j a k o j s o u například 
vodíkové můstky n e b o hydrofobní i n t e r a k c e . Může také docházet k fyzickému propletení 
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řetězců a v z n i k u t z v . z a p l e t e n i n y . N a v z n i k u c h e m i c k y síťovaných hydrogelů se podílí 
podstatně silnější kovalentní v a z b y ( v i z k a p i t o l a 2 . 1 . 2 ) [ 4 ; 5 ] . 

2.1.1.2 Hydrogely přírodního a syntetického původu 
P o l y m e r y syntetického původu mají širokou škálu fyzikálně-chemických vlastností a j s o u 
dobře dostupné. Nevýhodou j e možná přítomnost toxických residuí z výroby. Syntetický 
p o l y m e r , j a k o každá látka tělu cizí, může v y v o l a t imunitní r e a k c i . M e z i známé a v současné 
době hojně využívané syntetické p o l y m e r y patří p o l y e t h y l e n g l y k o l ( P E G ) či j e h o k o p o l y m e r y , 
p o l y v i n y l a l k o h o l , polyakrylová a polymethakrylová k y s e l i n a a p o d . [ 9 ; 1 0 ] . 

P o l y m e r y přírodního původu ( b i o p o l y m e r y ) , které l z e využít p r o přípravu hydrogelů m o h o u 
být bílkovinného c h a r a k t e r u (např. k o l a g e n a j e h o deriváty, fibrinogen), p o l y s a c h a r i d y 
(celulóza a její deriváty, alginát, agaróza, c h i t o s a n u , h y a l u r o n a n ) , popřípadě i nukleové 
k y s e l i n y . J e j i c h výhoda j e b i o d e g r a d a b i l i t a . U biopolymerů živočišného původu j e možnou 
výhodou s c h o p n o s t i n t e r a g o v a t s buňkami tkání, a ovlivňovat j e j i c h m e t a b o l i s m u s , p r o l i f e r a c i , 
a p o d [ 7 ; 1 1 ] . 

Výhody a nevýhody biomateriálů není možné zobecňovat. V o l b a materiálu b y měla vycházet 
z potřeb konkrétní a p l i k a c e . Příslušné v l a s t n o s t i l z e dále o v l i v n i t vytvořením vhodného 
derivátu daného p o l y m e r u [ 1 1 ; 1 2 ] . 

2.1.1.3 Iontový charakter gelů 
P o d l e c h a r a k t e r u polymerního řetězce l z e g e l y dělit n a ionogenní a neionogenní. Ionogenní 
h y d r o g e l y j s o u tvořeny řetězci zesítěných p o l y elektrolytů. N o s i t e l e m náboje j s o u většinou 
disociováné funkční s k u p i n y . V případě polyaniontů se jedná např. o s o l i karboxylových 
k y s e l i n , s o l i sulfonových k y s e l i n n e b o fosfáty. P o l y k a t i o n t y v e své struktuře obsahují většinou 
bazické s k u p i n y zejména a m i n y . Amfoterní p o l y m e r y p a k n e s o u o b a t y p y s k u p i n v různém 
zastoupení [ 8 ] . 

2.1.2 Vznik a stabilita gelů 
G e l y vznikají p r o c e s e m zvaným g e l a c e , k d y d o j d e k tvoření trojrozměrné sítě prostupující 
celým disperzním prostředí. Kovalentní g e l y m o h o u v z n i k a t zesítěním lineárního p o l y m e r u , 
a t o buď r e a k c e m i m e z i aktivovanými funkčními s k u p i n y polymerních řetězců, n e b o se 
k vytvoření příčných v a z e b m e z i polymerními řetězci využívají vícefunkční síťovací činidla. 
Další možností v z n i k u kovalentně zesítěných gelů j e síťovací p o l y m e r a c e probíhající j a k o 
k o p o l y m e r a c e d v o j a více funkčních nízkomolekulárních monomerů (např. příprava 
polyakrylátových hydrogelů). Fyzikálně síťované g e l y vznikají z roztoků polymerů t a k , 
že působením fyzikálních s i l dochází k i n t e r a k c i m e z i úseky původně volných polymerních 
řetězců. T a k t o vzniklé útvary poté plní f u n k c i uzlových oblastí [ 4 ; 8 ] . 

P e v n o s t v a z b y v uzlových b o d e c h polymerní sítě určuje i její s t a b i l i t u např. během botnání. 
V případě kovalentně zesítěných gelů j e trojrozměrná síť v n a d b y t k u rozpouštědla schopná 
p o h l c o v a t rozpouštědlo a zvětšovat svůj o b j e m , a t o až d o d o b y , k d y j e rozdíl parciálních tlaků 
m e z i polymerní fází a rozpouštědlem kompenzován napětím polymerní sítě ( v i z 2 . 2 . 1 ) . Takové 
g e l y označujeme j a k o omezeně botnající. N a o p a k g e l y , jejichž polymerní sítě obsahují uzlové 
b o d y tvořené relativně slabšími fyzikálními i n t e r a k c e m i m o h o u b o t n a t neomezeně. V n a d b y t k u 
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rozpouštědla postupně dochází k zániku uzlových bodů, uvolňování řetězců p o l y m e r u 
d o r o z t o k u a k rozrušení s t r u k t u r y g e l u [ 4 ] . 

I v případě kovalentně zesítěných gelů může dojít k rozrušení s t r u k t u r y g e l u . T e n t o p r o c e s včas 
probíhá j e n v případě, k d y d o j d e k d e g r a d a c i polymerních řetězců tvořících síťovitou s t r u k t u r u 
g e l u , n e b o chemických v a z e b tvořících uzlové b o d y polymerní sítě [ 4 ] . 

2.1.3 Botnání 
Botnání j e p r o c e s , při kterém dochází k t r a n s p o r t u m o l e k u l rozpouštědla dovnitř polymerní sítě. 
Tím dochází k e zvyšování o b j e m u a h m o t n o s t i h y d r o g e l u . Zároveň může docházet k přechodu 
látek (např. b i o f a r m a c e u t i k ) původně poutaných uvnitř g e l u d o r o z t o k u , což j e j e d e n z principů 
řízeného uvolňování a předpokladů t e o r i e rovnovážného botnání ( v i z k a p i t o l a 2 . 2 . 1 ) . P o k u d l z e 
u daného h y d r o g e l u dosáhnout rovnovážného s t a v u , k d y se již stupeň nabotnání nemění, 
hovoříme o omezeném botnání [ 4 ; 1 3 ] . 

Chemická s t r u k t u r a p o l y m e r u a j e h o i n t e r a k c e s okolním rozpouštědlem může botnání také 
významně o v l i v n i t . H y d r o g e l y s hydrofobními s k u p i n a m i b u d o u b o t n a t m n o h e m méně 
v e srovnání s h y d r o g e l y obsahujícími hydrofilní s k u p i n y [ 1 4 ; 1 5 ] . 

Dalším důležitým p a r a m e t r e m , který ovlivňuje r y c h l o s t botnání, j e t e p l o t a . S vyšší t e p l o t o u 
dochází k e zvýšení i n t e n z i t y tepelného p o h y b u a tím i rychlejšímu botnání [ 4 ; 1 5 ] . 

Mírou botnání h y d r o g e l u j e k o e f i c i e n t nabotnání Q, který l z e s t a n o v i t jednoduše g r a v i m e t r i c k y . 
V z o r e c p r o výpočet j e u v e d e n v k a p i t o l e 2 . 2 . 1 . 

2.1.4 Mechanické vlastnosti hydrogelu 
V s o u v i s l o s t i s h y d r o g e l y se hovoří o t z v . viskoelasticitě. Viskoelastické chování znamená, 
že se h y d r o g e l y chovají částečně j a k o viskózni k a p a l i n y díky kapalnému disperznímu prostředí 
a částečně j a k o elastická tělesa, k d y j e materiál s c h o p e n odolávat namáhání a p o ukončení 
působení se navrátit d o původního s t a v u . T u t o pružnou d e f o r m a c i p o p i s u j e Hookův zákon, 
který říká, že normálové napětí a j e přímo úměrné relativní d e f o r m a c i s a Y o u n g o v u m o d u l u 
pružnosti v t a h u E ( 1 ) : 

a = e-E ( 1 ) 
E l a s t i c i t a v t o m t o k o n t e x t u n e o d k a z u j e n a t o , z d a j e materiál „roztažitelný" či n i k o l i v , a l e z d a 
se vrátí d o svého původního t v a r u , když n a něj přestane daná síla působit. U h y d r o g e l u j e však 
t a t o s c h o p n o s t o m e z e n a d o b o d u , který se označuje j a k o kritické napětí. P o j e h o překročení 
dochází k nevratné d e f o r m a c i [ 4 ; 5 ; 1 6 ] . 

Rozdíl m e z i elastickým a viskózním materiálem j e v zásadě v t o m , z d a d e f o r m a c e dosáhne 
l i m i t u n e b o se neustále zvyšuje v r e a k c i n a konstantní napětí. Ideální viskózni materiál mění 
d e f o r m a c i úměrně době, p o k t e r o u působí napětí [ 1 6 ] . 

Viskoelastické v l a s t n o s t i h y d r o g e l u l z e určit pomocí rotačního r e o m e t r u využitím oscilačních 
testů. Rotační r e o m e t r se skládá z dolní části ( s t a t o r ) , k a m j e umístěn v z o r e k a horní oscilující 
části ( r o t o r ) . Nástavec může buď o s c i l o v a t s proměnlivou a m p l i t u d o u d e f o r m a c e , k d y zůstává 
f r e k v e n c e kmitů stejná (amplitudový t e s t ) n e b o se n a o p a k může měnit f r e k v e n c e se s t e j n o u 
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a m p l i t u d o u d e f o r m a c e (frekvenční t e s t ) . V o b o u případech se n a v z o r e k a p l i k u j e oscilační 
napětí a měří se výsledná d e f o r m a c e [ 1 7 ; 1 8 ] . 

O d e z v a materiálu j e vyjádřena dvěma viskoelastickými m o d u l y . Elastický m o d u l G' j e mírou 
vnitřní e n e r g i e v e v z o r k u , který j e namáhán. P o odstranění vloženého napětí j e t a t o e n e r g i e 
využita k návratu d o původního s t a v u . O p r o t i t o m u viskózni m o d u l G" p o p i s u j e míru e n e r g i e , 
která j e během namáhání přeměněna a disipována. Amplitudovým t e s t e m l z e určit o b l a s t 
lineární v i s k o e l a s t i c i t y ( L V O ) , k d y j s o u o b a m o d u l y konstantní ( v i z O b r . 2 ) . 

Typický průběh d e f o r m a c e gelů při amplitudovém měření j e u v e d e n n a O b r . 2 . V zóně 1 se 
před dosažením m a x i m a křivky p r o G" vyskytují v materiálu p o u z e m i k r o t r h l i n y . Z d e stále platí 
G' > G" (pevné skupenství). P o překročení m a x i m a se v zóně 2 dochází k e zkřížení o b o u 
modulů ( G ' = G") a nevratné d e f o r m a c i ; poté platí G" > G' [ 1 9 ] . 

M e z k l u z u T y j e h o d n o t a smykového napětí ( n e b o d e f o r m a c e ) n a h r a n i c i o b l a s t i L V O . T e n t o 
b o d se také nazývá m e z l i n e a r i t y . M e z t o k u TÍ j e h o d n o t a smykového napětí v bodě křížení 
viskoelastických modulů. Obě h o d n o t y j s o u závislé n a podmínkách měření, například 
n a přednastavené úhlové f r e k v e n c i [ 1 9 ] . 

Obr. 2 Závislost velikosti viskoelastických modulů na napětí [19] 

V z t a h m e z i m o d u l y p o p i s u j e ztrátový úhel 6 ( 2 ) . D o k o n a l e elastické materiály mají ztrátový 
úhel r o v e n n u l e a viskózni 90°. H y d r o g e l y mají nízké h o d n o t y viskózního m o d u l u o p r o t i 
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elastickému, a t e d y i malé ztrátového úhlu a svým chováním se t a k blíží spíše elastickým 
tělesům [ 2 0 ] . 

2.2 Strukturní analýza hydrogelu 
H y d r o g e l y v dnešní době získávají čím dál více p o z o r n o s t i v o b l a s t i vývoje systémů p r o řízené 
uvolňování aktivních látek a mají četné potenciální a p l i k a c e . Jakožto trojrozměrné polymerní 
sítě, které j s o u schopné nasávat velké množství v o d y (případně i jiné k a p a l i n y j a k o j e 
fyziologický r o z t o k n e b o p l a z m a ) se d o značné míry podobají biologickým tkáním. D o j e j i c h 
sítě l z e z a b u d o v a t aktivní látku, která se z g e l u může postupně uvolňovat a tím l z e docílit 
přesnějšího cílení léčiv a v y h n o u t se t a k poškození zdravé tkáně. Uvolňování j e ovlivňováno 
s t r u k t u r u polymerní sítě, a p r o t o j e vhodně m a t r i c i c h a r a k t e r i z o v a t [ 8 ; 1 4 ] . 

Analýza s t r u k t u r y hydrogelové sítě j e založena n a d v o u základních teorií. První z n i c h j e t e o r i e 
rovnovážného bobtnání nazývaná také j a k o F l o r y - R e h n e r o v a t e o r i e a druhá j e T e o r i e gumové 
e l a s t i c i t y . Jedním z n e j důležitějších parametrů použitých p r o c h a r a k t e r i z a c i s t r u k t u r y sítě j s o u 
objemový z l o m e k p o l y m e r u v rovnovážném nabobtnalém s t a v u v2iS, molekulová h m o t n o s t 
m e z i dvěma sousedními příčnými v a z b a m i ( M c ) a lineární vzdálenost m e z i dvěma sousedními 
příčnými v a z b a m i t z v . v e l i k o s t o k polymerní sítě ( m e s h s i z e ) (£) [ 2 1 ] . 

2.2.1 Teorie rovnovážného botnání 
Původní F l o r y - R e h n e r o v a t e o r i e j e založena n a předpokladu, že n a neutrální polymerní g e l 
ponořený d o rozpouštědla působí dvě protichůdné síly. Hnací s i l o u p r o c e s u botnání j e hlavně 
entalpický c h a r a k t e r . J a k se o b j e m sítě zvětšuje, řetězce se natahují, což n a o p a k způsobuje 
p o k l e s e n t r o p i e , protože natažená k o n f o r m a c e řetězců j e méně pravděpodobná. Míra 
k o m p a t i b i l i t y p o l y m e r u s rozpouštědlem j e o b v y k l e vyjádřena pomocí interakčního 
p a r a m e t r u / . V rovnováze j s o u t y t o dvě síly stejné. Totéž platí p r o chemický potenciál 
rozpouštědla uvnitř a vně g e l u [ 1 4 ; 2 1 ] . 

P e p p a s a M e r r i l l [ 1 4 ] u p r a v i l i původní F l o r y - R e h n e r o v u t e o r i i p r o h y d r o g e l y připravené 
v přítomnosti v o d y . P r o výpočet M c j e možné použít následující r o v n i c i ( 3 ) [ 1 4 ] : 

M n j e průměrná molekulová h m o t n o s t m o n o m e r u ; 

v j e specifický o b j e m p o l y m e r u ; 
v 2 , s J e objemový z l o m e k p o l y m e r u v rovnovážném nabotnalém s t a v u ; 

v 2 , r J e objemový z l o m e k p o l y m e r u v e zralém s t a v u ( 2 4 h p o přípravě před botnáním); 

X j e interakční p a r a m e t r p r o polymer-rozpouštědlo; 

G" 
tan 8 = ( 2 ) 

1 = 2 v ( l n ( 1 — V 2 , s ) + v 2 , s + X' v 2 , s 2 )  
M c ~ M n / i / \ 

( 3 ) 
k d e 
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( 5 ) 

Ví j e molární o b j e m rozpouštědla. 

Objemový z l o m e k p o l y m e r u v rovnovážném nabotnalém s t a v u a p o 24hodinovém zrání l z e 
vypočítat n a základě M a r s a n a [ 2 2 ] : 

V2,s = ( 1 + J S - ( C M , S - 1 ) j ( 4 ) 

V 2 , r = ^ l + ^ - ( ( ? M , r - l ) ^ 

k d e 

p p j e h u s t o t a suchého p o l y m e r u ; 

p s j e h u s t o t a rozpouštědla; 

QM,S J e k o e f i c i e n t nabotnání v rovnováze; 

( ? M , r J e k o e f i c i e n t nabotnání p o zrání h y d r o g e l u ; 

QM,S a ( ? M , r J e možné vypočítat z r o v n i c e ( 6 ) a ( 7 ) : 

k d e 

m s h m o t n o s t h y d r o g e l u v rovnovážném nabotnalém s t a v u ; 

m r h m o t n o s t h y d r o g e l u p o 24hodinovém zrání; 

m& h m o t n o s t x e r o g e l u . 

2 . 2 . 2 Teorie gumové elasticity 
H y d r o g e l y se v e s v o u schopností pružně r e a g o v a t n a aplikované napětí podobají přírodním 
kaučukům. H y d r o g e l vystavený d e f o r m a c i menší než 2 0 % se r y c h l e vrací d o původního t v a r u . 
T o h o t o elastického chování l z e využít k objasnění j e j i c h s t r u k t u r y využitím t e o r i e kaučukové 
e l a s t i c i t y původně vyvinuté T r e l o a r e m a F l o r y m p r o vulkanizované kaučuky a modifikované 
p r o p o l y m e r y samotným F l o r y m . Původní t e o r i e však není platná p r o h y d r o g e l y připravené 
v přítomnosti rozpouštědla. Úpravu p r o takovéto h y d r o g e l y vytvořil S i l l i m a n a později P e p p a s 
s M e r r i l l e m [ 1 4 ; 2 1 ] . 

M o l e k u l o v o u h m o t n o s t m e z i dvěma soudními příčnými v a z b a m i t a k l z e vypočítat pomocí 
parametrů získaných měřením viskoelastický vlastností ( 8 ) [ 1 4 ] : 

i 
ptRT, 2Mc\j l \ / v 2 , s \ 3 
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k d e 

T j e smykové napětí působící n a v z o r e k ; 

R j e univerzální plynová k o n s t a n t a ; 

T j e absolutní t e p l o t a při které e x p e r i m e n t probíhal; 

a j e poměr prodloužení. 

V z t a h y m e z i smykovým napětím ( r ) a smykovým m o d u l e m ( G ) j s o u s h r n u t y v následující 
r o v n i c i ( 9 ) převzaté o d A n s e t h a a s p o l . [ 2 3 ] 

Nahrazením r pomocí G v r o v n i c i ( 1 0 ) , d o s t a n e m e v z t a h p r o výpočet M c : 

( 9 ) 

MR = 

G + • 
2pPRT / v 2 | S \ ; 

2.3 Výpočet mesh size 
V e l i k o s t b i o f a r m a c e u t i k se stejně j a k o v e l i k o s t o k p o h y b u j e v n a n o m e t r e c h , takže c o 
nejpřesnější zjištění této v e l i k o s t i j e j e d n a z e zásadních informací p r o určení, z d a daná látka 
b u d e v m a t r i c i zadržena, či se z ní uvolní [ 2 3 ] . 

Pouhé 1 % prací týkajících se hydrogelů se zaměřuje také n a matematické modelování. Přitom 
správně navržený m o d e l dokáže ušetřit materiál i čas strávený v laboratoři [ 1 3 ] . 

H o d n o t a v e l i k o s t i o k hydrogelové sítě se většinou p o h y b u j e v rozmezí 5 - 5 0 0 n m a n e l z e j i 
d e t e k o v a t pomocí zobrazovacích t e c h n i k , a l e může být vypočtena pomocí následující r o v n i c e 
[ 1 4 ] : 

_i(2CNMCÝ 

t = LV2* 3{-MT) O D 
k d e 

l j e délka v a z b y podél k o s t r y p o l y m e r u ; 
v 2 , s J e objemový z l o m e k p o l y m e r v rovnovážném nabotnalém s t a v u ; 

C n j e F l o r y h o charakteristický poměr p r o H A ; 

M r j e molekulová h m o t n o s t disacharidové j e d n o t k y ; 

M c j e molekulová h m o t n o s t m e z i dvěma sousedními příčnými v a z b a m i . 

N a O b r . 3 j s o u některé p a r a m e t r y hydrogelů znázorněny. 
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< 3 > Opakující se j e d n o t k a 
• U z e l 

Obr. 3 Parametry potřebné pro charakterizaci struktury a vlastností hydrogelů [13] 

Nejčastěji se k výpočtu vzdálenosti o k polymerní sítě v h y d r o g e l e c h používá výše uvedená 
T e o r i e rovnovážného botnání a kaučukové e l a s t i c i t y , z e kterých l z e získat h o d n o t u Mc. E x i s t u j e 
však j e n málo prací, které t y t o t e o r i e porovnávají m e z i s e b o u . R e h m a n n e t a l . nejenže t y t o t e o r i e 
porovnává, a l e zároveň ověřuje i ovlivňování uvolňování modelových b i o f a r m a c e u t i k . V e své 
práci využívá h y d r o g e l y n a bázi P E G a k hodnocení uvolňování b y l použit k o k t e j l levných 
proteinů [ 2 3 ] . 

J e d n o u z komplikací při p r e d i k c i uvolňování j e f a k t , že vypočítaná v e l i k o s t o k j e průměrná 
v l a s t n o s t , která o b v y k l e nezohledňuje účinky větších pórů a defektů v polymerní síti n a r y c h l o s t 
ovlivňování. T y t o větší póry přitom m o h o u představovat klíčovou c e s t u p r o uvolnění větších 
b i o f a r m a c e u t i k , které b y j i n a k zůstaly zadrženy uvnitř hydrogelů. J e p r o t o vhodné matematický 
m o d e l d o p l n i t e x p e r i m e n t e m , který b y měl být s n a d n o proveditelný a cenově nenáročný [ 2 3 ] . 

K výpočtu v e l i k o s t i o k l z e použít například i M a c k i n t o s h o v u t e o r i i , nukleární m a g n e t i c k o u 
r e z o n a n c i , malý úhel rentgenového r o z p t y l u , malý úhel neutronového r o z p t y l u a p o d . [ 2 3 ] . 

2.4 Mechanismy uvolňování léčiv z polymerní matrice 
J e d n a z n e j důležitějších a n e j náročnějších oblastí při výzkumu řízeného uvolňování léčiv j e 
předpovědět uvolňování aktivní látky j a k o f u n k c i času, s využitím jednoduchých 
i sofistikovaných matematických modelů. A b y b y l o možné n a v r h n o u t konkrétní uvolňovací 
m e c h a n i s m u s , j s o u experimentální d a t a srovnávána s řešením teoretického m o d e l u [ 1 4 ] . 

Při uvolňování aktivní látky z hydrogelů se uplatňuje celá řada fyzikální i chemických procesů. 
M e z i t y dominující patří vnější a vnitřní difúze, d e s o r p c e a chemické r e a k c e . Navíc j e potřeba 
vzít v úvahu i štěpení řetězců a d e g r a d a c i p o l y m e r u ( o b v y k l e se jedná o hydrolýzu) a botnání. 
[ 2 4 ] . 
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2.4.1 Difúze 
Primárním m e c h a n i s m e m uvolňování léčiv z h y d r o g e l u j e difúze. Vnější difúze probíhá 
v případě, že aktivní látka d i f u n d u j e přímo z p o v r c h u polymerní m a t r i c e , a p r o t o řídí 
m e c h a n i s m u s uvolňování j e n zřídka. R y c h l o s t uvolňování záleží především n a vnitřní difúzi, 
která j e uskutečněna s k r z o k a polymerní sítě. Obecně platí, že d i f u z i v i t a rozpuštěné látky klesá 
se zvyšující se h u s t o t o u zesítění, se zvětšující se velikostí látky a s tím, j a k klesá objemový 
podíl v o d y v h y d r o g e l u [ 1 4 ; 2 4 ; 2 5 ] . 

Difúze j e samovolné pronikání částic jedné látky m e z i částice jiné látky v důsledku 
neuspořádaného B r o w n o v a p o h y b u . P r o c e s přenosu h m o t y , r e s p . d o b y potřebné k přenesení 
určitého množství h m o t y při difúzi, l z e p o p s a t pomocí Fickových zákonů. První Fickův zákon 
( 1 2 ) říká, že změna látkového množství dn z a čas dx při průchodu p l o c h o u A j e dána v z t a h e m : 

k d e 

D j e difuzní k o e f i c i e n t látky v prostředí; 

^ j e změna k o n c e n t r a c e složky s p o l o h o u . 

Celý člen n a levé straně r o v n i c e l z e souhrnně označit j a k o h u s t o t u difúzního t o k u [ 2 4 ] . 

P o k u d uvažujeme difúzi kulovitých částic, jejichž v e l i k o s t j e signifikantně větší, než j e v e l i k o s t 
částic rozpouštědla, l z e vypočítat difúzni k o e f i c i e n t p o d l e S t o k e s - E i n s t e i n o v y r o v n i c e ( 1 3 ) : 

bnr\r ( 1 3 ) 
k d e 

h j e B o l t z m a n n o v a k o n s t a n t a ; 

T j e t e p l o t a ; 

n v i s k o z i t a prostředí; 

R]q poloměr difundující částice. 

1 d n d c 

( 1 2 ) 

2.4.2 Kinetické modely pro uvolňování látek 
E x i s t u j e celá řada matematických modelů používaných k e stanovení k i n e t i k y uvolňování léčiva 
z nosičů. P o k u d j e možné z naměřených d a t s e s t a v i t p r o f i l uvolňování látky a p o p s a t h o pomocí 
matematické f u n k c e , l z e využít modelově závislé m e t o d y , m e z i které patří například H i g u c h i , 
H i x s o n , C r o w e l l , B a k e r - L o n s d a l e , W e i b u l l a Korsmeyer-Peppasův m o d e l [ 2 6 ] . 

V diplomové práci b y l z v o l e n Korsmeyer-Peppasův m o d e l ( 1 4 ) , který j e v e l i c e jednoduchý 
a p o p i s u j e uvolňování látky z polymerní m a t r i c e válcovitého t v a r u , který odpovídá i námi 
použitým hydrogelům [ 2 6 ; 2 7 ] . 
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M t 

= k • tn 

M, co ( 1 4 ) 
k d e 

^ j e poměr uvolněného léčiva v čase t; 

k je rychlostní k o n s t a n t a ; 

n j e e x p o n e n t uvolňování. 

V t o m t o m o d e l u h o d n o t a n c h a r a k t e r i z u j e m e c h a n i s m u s uvolňování léčiva. P o k u d j e n < 0 , 5 
probíhá uvolňování p r o s t o u difúzí [ 2 6 ; 2 7 ] . 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ P R O B L E M A T I K Y 
3.1 Hydrogely jako nosiče aktivních látek 
Moderní terapeutické p o s t u p y sloužící k obnově f u n k c e či náhradě nefunkčních tkání často 
vyžadují použití buněk, částí tkání či léčiv biologického původu ( b i f a r m a c e u t i k a ) j a k o j s o u 
protilátky, růstové f a k t o r y , v e k t o r y genů, vakcíny a p o d . [ 2 8 ] . K úspěšné podání těchto léčiv 
a docílení terapeutického j e často vhodné t y t o látky, popř. živé buňky k o m b i n o v a t s vhodnými 
biomateriály, které m o h o u sloužit j a k o nosiče p r o cílenou d i s t r i b u c i účinných látek v případě 
systémového podání d o o r g a n i s m u , n e b o j a k o s c a f f o l d y či m a t r i c e určené p r o lokální a p l i k a c i . 
Lokálně implantované h y d r o g e l y poskytují o p o r u podaným buňkám p r o j e j i c h růst, m o h o u 
z p o m a l i t difúzí účinné látky d o okolní tkáně, p r i p a d n e m o h o u ochránit t y t o látky před j e j i c h 
předčasným odbouráním [ 2 9 ] . Z praktických důvodů j e výhodné, a b y t y t o m a t r i c e m o h l y být 
implantovány pomocí minimálně invazivních chirurgických zákroků, n e b o přímo injekčné. 
Z t o h o t o důvodu j s o u p r o t e n t o účel často využívány h y d r o g e l y , u nichž p r o c e s g e l a c e může 
probíhat z a fyziologických podmínek, přímo v místě a p l i k a c e , t z v . in situ [ 3 0 ] . V takovém 
případě j e injekčné aplikován r o z t o k p o l y m e r u , s o l , n e b o v e l m i slabý g e l , který v požadovaném 
místě a p l i k a c e , n a základě působení fyzikálních s i l , n e b o c h e m i c k o u reakcí, vytvoří finální 
h y d r o g e l . G e l a c e může být spuštěna změnou t e p l o t y , p H , n e b o přítomností specifických iontů, 
síťovacích činidel, či katalyzátorů (např. enzymů) [ 3 1 ] . Podmínkou j e , a b y v z n i k h y d r o g e l u 
probíhal z a fyziologických podmínek a použitá síťovací činidla či jiné pomocné látky negativně 
neovlivňovaly v i a b i l i t u implantovaných buněk, b i o l o g i c k o u a k t i v i t u podaných účinných látek 
a nezpůsobovaly poškození okolních tkání [ 3 2 ] . 

3.2 In situ síťované hydrogely na bázi hyaluronanu 
K y s e l i n a hyauloronová j e jakožto přírodní p o l y s a c h a r i d hojně využívána v o b l a s t i tkáňového 
inženýrství. Díky své biokompatibilitě a možnosti kovalentně síťovat j e vhodná j a k o nosič 
p r o řízené uvolňování různých typů látek, m e z i nimiž j s o u b i o f a r m a c e u t i k a [ 3 3 ] . 

Samotná k y s e l i n a hyaluronová j e v e l m i dobře odbouratelná, což však nemusí být při některých 
aplikacích žádoucí. Navíc s a m a o sobě n e d i s p o n u j e příliš dobrými mechanickými v l a s t n o s t m i , 
a l e e x i s t u j e široká škála jejích derivátů, které m o h o u t e n t o problém vyřešit. Chemické 
m o d i f i k a c e j s o u zaměřeny především n a reaktivní k a r b o x y l o v o u s k u p i n u k y s e l i n y 
glukoronové, a l e l z e využít i A f - a c e t y l o v o u a h y d r o x y l o v o u s k u p i n u . K y s e l i n a hyaluronová 
p o s k y t u j e c e l o u řadu derivátů s různými fyzikálně-chemickými v l a s t n o s t m i , ať už se jedná 
o m o l e k u l o v o u h m o t n o s t i MW, stupeň s u b s t i t u c e a p o d . čímž j e ovlivněna výsledná t u h o s t g e l u 
a v e l i k o s t polymerních o k . G e l a c i j e možno uskutečnit přímo in situ a d o m a t r i c e h y d r o g e l u l z e 
s n a d n o z a b u d o v a t aktivní látku. Tím l z e dosáhnout časově i prostorově kontrolovaného 
uvolňování [ 7 ; 3 4 ] . 

V m i n u l o s t i b y l a v y v i n u t a řada systémů určených p r o přípravu h y d r o g e l u n a bázi k y s e l i n y 
hyaluronové využívajících g e l a c i in situ. K o n j u g a c e H A se syntetickými p o l y m e r y t y p u 
p o l y ( A M s o p r o p y l a c r y l a m i d u ) ( P N I P A M [ 3 5 ] ) či p o l o x a m e r y [ 3 6 ] v e d l a k vývoji 
termoresponsivních, fyzikálně zesítěných h y d r o g e l u , které v y k a z o v a l y přechod s o l g e l 
při zvýšení t e p l o t y výchozí d i s p e r z e k hodnotám blízkým tělesné teplotě. Jiný způsob zesítění 
polymerní řetězců nekovalentními i n t e r a k c e m i využívá t v o r b u supramolekulárních útvarů m e z i 
specifickými U g a n d y vázanými n a řetězec h y a l u r o n a n u . Může se j e d n a t např. o využití 
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i n t e r a k c e t y p u h o s t - h o s t i t e l ( g u e s t - h o s t ) . K e v n i k u h y d r o g e l u j e využíváno k o m b i n a c e d v o u 
typů derivátu h y a l u r o n a n u , z nichž j e d e n j e modifikován např. v a z b o u P - c y k l o d e x t r i n u a druhý 
derivátem a d a m a n t a n u . P o smísení roztoků o b o u derivátů dochází k e v z n i k u inkluzního 
k o m p l e x u m e z i c y k l o d e x t r i n e m a a d a m a n t a n e m a tím i k zesítění polymerních řetězců [ 3 7 ] . 

Kovalentně zesítěné h y d r o g e l y H A , l z e v místě aplikací připravit r e a k c e m i využívajícími různé 
reakční m e c h a n i s m y . Příkladem využití radikálové p o l y m e r a c e j e zesítění j e řetězců 
h y a l u r o n a n u , které j s o u acylovány deriváty methakrylové k y s e l i n y . Přídavkem vhodného 
iniciátoru (např. peroxodisíran amonný) l z e i n i c i o v a t radikálovou p o l y m e r a c e vinylových 
s k u p i n , což v e d e k zesítění h y d r o g e l u [ 3 8 ] . V přítomnosti vhodného fotoiniciátoru (např. 
I r g a c u r e 2 9 5 9 ) l z e obdobné deriváty h y a l u r o n a n u zesítit i f o t o c h e m i c k y působením U V A záření 
[ 3 9 ] . F o t o c h e m i c k o u i n i c i a c i r e a k c e l z e využít i p r o přípravu h y d r o g e l u n a bázi tyraminovaných 
derivátů H A . P o k u d j e vhodné p r o i n i c i a c i r e a k c e využít U V A světlo, j e možné j a k o 
fotoiniciátor využít riboflavin [ 4 0 ] . V řadě případů může být výhodnější využití viditelného 
světla, které umožňuj e použití e o z i n u Y j a k o fotosensitizéru [ 4 1 ] . P r o přípravu h y d r o g e l u in situ 
j s o u využívány i e n z y m a t i c k y katalyzované r e a k c e . T y m o h o u z a fyziologických podmínek 
probíhat v e l i c e efektivně a díky substrátové specifitě m o h o u o m e z i t výskyt nežádoucích 
vedlejších reakcí. J a k o příklad enzymů, jejichž r e a k c e b y l i využity p r o síťovací r e a k c e derivátů 
h y a l u r o n a n u , l z e uvést křenovou peroxidázu a tyrozinázu. O b a e n z y m y l z e použít p r o zesítění 
tyraminovaných derivátů h y a l u r o n a n u [ 3 ; 4 2 ] . 

V poslední době zažívá r o z v o j o b l a s t vývoje in situ vznikajících h y d r o g e l u , které k e svému 
zesítění využívají bioorthogonální chemické r e a k c e . Takové r e a k c e probíhají v e fyziologickém 
r o z t o k u a v přítomnosti biologického materiálu, a l e díky své vysoké selektivitě neovlivňují 
další m o l e k u l y v místě jejího průběhu. Biortogonální r e a k c e se t e d y vyznačují tím, že r e a k t a n t y 
a n i p r o d u k t y r e a k c e nesmějí ovlivňovat okolní biologické prostředí. Vzniklá v a z b a b y měla být 
v e fyziologickém prostředí dostatečně stabilní a průběh r e a k c e musí být dostatečně rychlý [ 4 3 ] . 
T y t o podmínky často splňují r e a k c e využívající p o s t u p y „click" c h e m i e . T a k t o j s o u označovány 
r e a k c e předem vhodně vybraných stavebních bloků m o l e k u l , které m e z i s e b o u reagují 
spontánně, r y c h l e , téměř kvantitativně a v y s o c e selektivně, a t o z a v e l i c e mírných podmínek 
[ 4 4 ] . V o b l a s t i přípravy h y d r o g e l u n a l e z l y uplatnění c l i c k r e a k c e t y p u Diels-Alderových a d i c , 
c y k l o a d i c a z i d - a l k y n , a n e b o t h i o l - e n reakcí, které v závislosti n a podmínkách m o h o u probíhat 
m e c h a n i s m e m Michaelovské a d i c e , n e b o j a k o radikálový f o t o c o u p l i n g [ 4 5 ; 4 6 ] . D o této 
s k u p i n y reakcí patří i r e a k c e a l d e h y d u s h y d r a z i d y a a l k o x y a m i n y [ 4 7 ] . 

S c h r a m m e t a l . [ 4 8 ] popisují přípravu h y d r o g e l u využívající zesítění polyadehydického 
derivátu h y a l u r o n a n u pomocí dvojfukčního h y d r a z i d u , konkrétně d i h y d r a z i d u adipové 
k y s e l i n y . P r o d u k t e m r e a k c e j s o u deriváty h y d r a z o n u . H y d r o l y t i c k y stabilnější f o r m o u v a z b y , 
vznikající m e z i karbonylovými a dusíkatými sloučeninami, než j e h y d r a z o n , j e o x i m [ 4 9 ] . T e n 
vzniká z k a r b o n y l u reakcí s h y d r o x y l a m i n e m a n e b o O - a l k o x y a m i n y . Rovněž bifunkční O -
a l k o x y a m i n y b y l y popsány j a k o možná síťovací činidla vhodná p r o přípravu h y d r o g e l u 
odvozených o d polyaldehydických derivátů h y a l u r o n a n u [ 5 0 ] . 

Běžným způsobem přípravy polyaldehydů p o l y s a c h a r i d u j e j e j i c h o x i d a c e j o d i s t a n e m sodným 
[ 5 1 ] . V případě h y a l u r o n a n u o x i d a c i j o d i s t a n e m podstupují vicinální h y d r o x y l y 
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v p o z i c i 2 a 3 k y s e l i n y glukuronové. R e a k c e v e d e k otevření sacharidového c y k l u z a v z n i k u 
d i a l d e h y d u . B u f f a e t . a l [ 5 2 ] popisují derivát h y a l u r o n a n u selektivně oxidovaný v p o l o z e 6 
glukosaminové části p o l y s a c h a r i d u n a a l d e h y d (dále j e n polyaldehydický derivát, H A - C H O ) . 
Sedová e t a l . [ 5 3 ] popisují přípravu hydrogelů n a bázi t o h o t o derivátu, k d y j a k o síťovací činidlo 
využívají více funkční a l k o x y a m i n y . J a k o efektivní a komerčně dostupný bifunkční a l k o x y a m i n 
j e popsán 0 , 0 ' - l , 3 - p r o p a n e d i y l b i s h y d r o x y l a m i n d i h y d r o c h l o r i d . 

3.3 Biofarmaceutika 
B i o f a r m a c e u t i k a ( n e b o též biologická léčiva) tvoří významnou část léčiv a zájem o j e j i c h vývoj 
i přes vysoké náklady neustále r o s t e . P o j e m b i o f a r m a c e u t i k a z a h r n u j e širokou škálu látek 
získávaných převážně rekombinantní t e c h n i k o u [ 2 3 ; 2 8 ] . 

J e d n o u z e s k u p i n j s o u terapeutické monoklonální protilátky, které se již běžně využívají 
například při léčbě nádorových onemocnění, a l e vykazují překvapivě dobré výsledky i jiných 
o b l a s t e c h j a k o j s o u kardiovaskulární n e b o revmatoidní onemocnění [ 2 8 ] . 

Významnou s k u p i n u b i o f a r m a c e u t i k tvoří p r o t e i n y , včetně peptidických hormonů, v čele 
s inzulínem a j e h o deriváty, který h r a j e n e n a h r a d i t e l n o u r o l i při léčbě d i a b e t e s . D o této s k u p i n y 
však patří i e n z y m y , růstové f a k t o r y a p o d . [ 2 8 ] 

M e z i biologická léčiva se řadí i nové vakcíny. N a rozdíl o d původních dobře známých vakcín, 
které fungují n a p r i n c i p u podání oslabených patogenů, nové vakcíny vznikají rozmanitějšími 
a složitějšími způsoby j a k o j s o u D N A a R N A vakcíny, nebuněčné a podjednotkové vakcíny, 
rekombinantní a terapeutické vakcíny a další [ 2 8 ] . 

Kombinací b i o f a r m a c e u t i k s jinými látkami (např. polymerního c h a r a k t e r u ) l z e dosáhnout 
výhodnější d o s t u p n o s t i a prodlouženého účinku [ 2 8 ] . 

3.3.1 Sérový albumin 
A l b u m i n j e jednoduchý negativně nabitý p r o t e i n přítomný v buňkách a tělesných tekutinách. 
J e h o s t r u k t u r a připomíná s r d c e a o b s a h u j e tři helikální domény, z nichž každá o b s a h u j e dvě 
subdomény ( O b r . 4 ) . J e syntetizován v játrech. Sérový a l b u m i n ( S A ) j e nejhojnější plazmatický 
p r o t e i n u savců a j e v e l m i důležitý p r o udržení osmotického t l a k u p l a z m y . S A j e multifunkční 
p r o t e i n s mimořádnou schopností vázat l i g a n d y , což z něj dělá transportní m o l e k u l u 
p r o r o z m a n i t o u škálu metabolitů, léků, živin, kovů (významně se podílí například n a hladině 
C a 2 + a M g 2 + v k r v i ) a dalších m o l e k u l . V z h l e d e m k e svým ligandovým vazebným v l a s t n o s t e m 
mají a l b u m i n y široké klinické, farmaceutické a biochemické a p l i k a c e [ 5 4 ] . 
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Obr. 4 Struktura SA ze tří strukturálně podobných helikálních domén (I, II a III) uspořádaných do 
molekuly ve tvaru srdce. Každou doménu lze rozdělit na dvě subdomény (A a B) [54] 

P r o výzkumné účely j e izolován zvířecí S A z těla savců (například hovězí sérový a l b u m i n 
( B S A ) , králičí sérový a l b u m i n ( R S A ) n e b o koňský ( E S A ) ) t z v . Cohnových p r o c e s e m , který 
využívá rozdílné r o z p u s t n o s t i v prostředích o různém p H , k o n c e n t r a c i e t h a n o l u , iontové síle 
a teplotě [ 5 4 ; 5 5 ] . 

B S A j e obecně považován z a inertní p r o t e i n , j e s n a d n o rozpustný v e vodě a stabilní, a p r o t o se 
běžně používá v různých inkubační c h a kultivačních médiích. J e h o molekulová h m o t n o s t j e 
přibližně 6 6 k D a a v e l i k o s t 4 0 x 4 0 x 1 4 0 Á (protáhlý e l i p s o i d , k d e a = b < c ) [ 5 4 ; 5 6 ; 5 7 ] . 

P r o použití B S A j a k o modelové uvolňovací látky j e vhodné znát i hydrodynamický n e b o l i 
Stokesův poloměr částice vyjadřující poloměr tvrdé k o u l e , která d i f u n d u j e s t e j n o u rychlostí 
j a k o t a t o částice. V případě B S A se rovná 3 , 4 8 n m [ 5 8 ] . 

E x i s t u j e celá řada m e t o d , k t e r o u l z e s t a n o v o v a t k o n c e n t r a c i B S A . S p e k t r o f o t o m e t r i c k y l z e 
s t a n o v i t p r o t e i n y s navázaným fluorescein-5-isothiokyanátem. T o t o fluorescenční b a r v i v o má 
absorpční m a x i m u m při 4 9 5 n m a běžně se používá p r o d e t e k c i proteinů, jelikož h o l z e navázat 
reakcí isokyanátu primárních a m i n o s k u p i n a m i n o k y s e l i n , z a v z n i k u thiomočovinové v a z b y 
( O b r . 5 ) [ 5 9 ] . 
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Obr. 5 Vazba fluoresceinu isokyanátu na protein [60] 

Další s p e k t r o f o t o m e t r i c k o u m e t o d o u j e m e t o d a d l e Bradfordové, založená n a i n t e r a k c i p r o t e i n u 
s b a r v i v e m . C o o m a s s i e B r i l i a n t B l u e ( C B B - G 2 5 0 ) tvoří silný k o m p l e x s k a r b o x y l o v o u 
s k u p i n o u p r o t e i n u pomocí V a n d e r Waalsových s i l a a m i n o s k u p i n o u prostřednictvím 
elektrostatických interakcí. V kyselém prostředí v přítomnosti p r o t e i n u t a k b a r v i v o změní s v o j i 
b a r v u z červeno-hnědé n a m o d r o u a tím dochází k p o s u n u absorpčního m a x i m a k vyšším 
vlnovým délkám. Množství navázaného b a r v i v a n a p r o t e i n j e přímo úměrné množství 
pozitivních nábojů v m o l e k u l e p r o t e i n u , takže p r o vyhodnocení l z e stejně j a k o v předchozím 
případě použít Lambert-Beerův zákon ( 1 5 ) [ 6 1 ] . 

A= e-c-l ( 1 5 ) 

k d e 

A j e a b s o r b a n c e ; 

e j e molární absorpční k o e f i c i e n t ; 

c j e k o n c e n t r a c e ; 

/ j e délka. 
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4 CÍL PRÁCE 
Cílem této práce j e příprava hydrogelů n a bázi polyaldehydického derivátu h y a l u r o n a n u pomocí 
síťovací r e a k c e s bifunkčním a l k o x y a m i n e m . H y d r o g e l y m o h o u sloužit j a k o m a t r i c e 
p r o uvolňování biologických léčiv. V rámci experimentů b u d e sledován v l i v podmínek 
přípravy hydrogelů n a n a n o s t r u k t u r u hydrogelů, zejména v e l i k o s t o k polymerní sítě. Dále b u d e 
sledován v l i v t o h o t o p a r a m e t r u n a r y c h l o s t uvolnění bovinního a l b u m i n u z e s t r u k t u r y 
hydrogelů. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
5.1 Chemikálie 
Tab. 1 Použité chemikálie 

Název použité chemikálie Zkratka/vzorec 
použité 

chemikálie 

Číslo šarže Koncentrace/ 
aktivita 

chemikálie/Mw 

Výrobce 

chlorid sodný N a C l š. 2 4 0 8 2 9 0 8 1 9 / P e n t a 
oxidovaný derivát 

kyseliny hyaluronové 
H A O X 5 1 0 0 4 1 7 M w 3 4 2 k D a , 

DS=9 % 
C o n t i p r o 

a.s. 
0,0-1,3- P O A š. B C C B 7 8 0 1 9 8 o b j . % S i g m a 

Propandiylbishydroxyla 
min dichlorid 

A l d r i c h 

octan sodný trihydrát O P (octanový š.PP/2019/053 M w 1 3 6 , 0 8 L a c h -
p u f r ) 3 3 N e r 

hydroxid sodný N a O H š. 2 4 0 9 2 3 0 9 1 9 M w 4 0 g / m o l P e n t a 
hyaluronidáza (hovězí) B T H Š.SLCC2160 4 0 0 U / m g S i g m a 

A l d r i c h 
sérový albumin B S A š. S L B W 1 3 9 7 > 9 6 o b j . % S i g m a 

A l d r i c h 
fluorescein isokyanát F I T C š. SLCD685 / S i g m a 

A l d r i c h 
coomassie Brilliant Blue C B B G 2 5 0 š. M w 8 5 4 , 0 2 S i g m a 

G250 B V B R 6 1 6 0 V g / m o l A l d r i c h 
Ethanol E t O H š. 2 3 0 7 3 0 0 7 2 0 9 6 o b j . % P e n t a 

kyselina fosforečná H 3 P O 4 š. 2 5 0 9 1 5 0 9 2 0 8 5 o b j . % P e n t a 

5.1.1 Oxidovaný derivát kyseliny hyaluronové 
F o r m y l h y a l u r o n a n sodný (oxidovaná f o r m a H A , H A - O x ) j e derivát h y a l u r o n a n u sodného -
p o l y ( s o d i u m - P - D - g l u c u r o n a t e - [ l - 3 ] - ( 6 - o x o ) - P - N - a c e t y l - D - g l u c o s a m i n e - [ l - 4 ] ) . J e h o syntéza j e 
založena n a o x i d a c i primárních h y d r o x y s k u p i n v p o l o z e 6 / V - a c e t y l g l u k o s a m i n u . Stupeň 
m o d i f i k a c e h y a l u r o n a n u j e popsán procentuálním zastoupením a l d e h y d e m modifikovaných 
j e d n o t e k / V - a c e t l g l y k o s a m i n u t z v . stupněm s u b s t i t u c e . T e n j e s t a n o v e n pomocí N M R . 
Hmotnostně střední molekulová h m o t n o s t b y l a s t a n o v e n a pomocí S E C - M A L L S [ 5 2 ] . 

C O O N a 
O 

C H 3 C O 

Obr. 6 Oxidovaný derivát HA 
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5.2 Přístroje 
Tab. 2 Použité přístroje 

Název Typ Výrobce 
Reometr A R G 2 T A i n s t r u m e n t 
Analytická váha X S 2 0 5 M E T T L E R T O L E D O 
Magnetická míchačka M R H e i - S t a n d a r d H e i d o l p h 
pH metr i n o L a b p H 7 1 1 0 W T W 
Konduktometr i n o L a b C o n d 7 1 1 0 W T W 
TGA Q 5 0 0 T A i n s t r u m e n t 
Lyofilizátor A l p h a 2 - 4 L C S p l u s C H R I S T 
Spektrometr V - 7 5 0 J A S C O 
Inkubátor T h e r m o S t a b l e I G - 3 2 W i s d 
Hluboko mrazící box F 7 4 0 h i E p e n d o r f 
Spektrometr U V - 2 1 0 1 P S H I M A D Z U 
Membránová vývěva K N F L A B O P O R T 
Laminární box H E R A S A F E K S T h e r m o s c i e n t i f i c 

5.3 Metody 
5.3.1 Příprava zásobního roztoku POA 
Zásobní r o z t o k P O A b y l připraven o k o n c e n t r a c i 1 0 m g / m l v 0 , 0 5 M octanovém p u f r u o p H = 7 
( O P ) . B y l o rozpuštěno 1 0 0 m g P O A v 5 m l 0 , 0 5 M O P . R o z t o k b y l titrován N a O H ( 1 M ; 0 , 5 M ; 
0 , 1 M p o d l e potřeby) n a p H = 7 a následně doplněn n a 1 0 m l octanovým p u f r e m . 

5.3.2 Příprava hydrogelů 
N e j p r v e b y l y nachystány r o z t o k y prekurzorů. B y l y připraveny 3 různé r o z t o k y o k o n c e n t r a c i 
derivátu 6 0 m g / m l , 4 0 m g / m l a 2 0 m g / m l fyziologického r o z t o k u . Rozpouštění probíhalo 
z a stálého míchání 3 h při teplotě 6 0 °C a následně dalších 2 4 h o d i n při laboratorní teplotě. 
P r o přípravu hydrogelů b y l a k o n c e n t r a c e H A - O x a síťovací činidla P O A z v o l e n a t a k , a b y 
molární poměr a m i n o x y s k u p i n síťovacího činidla a aldehydických s k u p i n derivátu H A b y l 1 : 1 . 
P r o každý t y p hydrogelů t a k b y l o nutné připravit r o z t o k P O A o příslušné k o n c e n t r a c i p o d l e 
v z o r c e : 

_ C H A - Q x ' ^ H A - Q x ' Mčin • DSHA_0x 

° t i n ~ K e i n - P - P P - M H A _ o x - 1 0 0 ( 1 6 ) 
k d e Cčin j e k o n c e n t r a c e činidla [ m g / m l ] , C H A - O X k o n c e n t r a c e H A - O x [ m g / m l ] , D S H A - O X stupeň 
s u b s t i t u c e H A - O x [ % ] , P poměr aldehydických s k u p i n v derivátu k u aminoskupinám činidla, 
Pp počet a m i n o s k u p i n v P O A , A/čin molekulová h m o t n o s t P O A [ g / m o l ] , V H A - O X o b j e m 
dávkovaného v z o r k u a l d e h y d u [ m l ] , Včin o b j e m dávkovaného činidla [ m l ] , A / H A - O X průměrná 
molekulová h m o t n o s t disacharidické j e d n o t k y H A - O x [ g / m o l ] . 

H o d n o t y jednotlivých veličin j s o u u v e d e n y v T a b . 3 . 
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Tab. 3 Hodnoty veličin použitých pro výpočet koncentrace POA 

C H A O X [mg/ml] 20 40 60 
DS [%] 9 9 9 
P 1 1 1 
PP 2 2 2 

M P O A [g/mol] 1 7 9 1 7 9 1 7 9 

F H A O X [ml] 5 5 5 

V P O A [ml] 0 , 7 5 0 , 7 5 0 , 7 5 

M H A O X [g/mol] 4 0 0 4 0 0 4 0 0 

Výsledná k o n c e n t r a c e P O A p r o jednotlivé g e l y j e u v e d e n a v T a b . 4 . 

Tab. 4 Výsledná koncentrace POA pro jednotlivé gely 

C H A O X [mg/ml] 10 20 30 
C P O A [mg/ml] 2 , 6 9 5 , 3 7 8 , 0 6 

D o jedné stříkačky o o b j e m u 1 0 m l b y l o přidáno 5 m l r o z t o k u H A - O x a d o další stříkačky 
o o b j e m u 1 0 m l přidáno 5 m l F R (případně stejné množství r o z t o k u B S A při přípravě gelů 
s B S A ) . O b s a h stříkaček b y l pomocí adaptéru k o m b i f i x důkladně promíchán a následně 
probíhala 1 5 m i n u t h o m o g e n i z a c e . Vzniklá směs b y l a přefiltrována d o další prázdné stříkačky 
o o b j e m u 1 0 m l . 

J e h l o u o malém průměru ( 2 5 - 2 7 G ) b y l o d o stříkačky se sterilním r o z t o k e m vstříknuto 750 ul 
roztoku POA o příslušné k o n c e n t r a c i ( v i z T a b . 4 ) . H n e d p o přidaní P O A b y l o b s a h stříkačky 
promíchat pomocí adaptéru k o m b i f i x m e z i další prázdnou stříkačkou 20krát a reakční směs 
b y l a nadávkována d o teflonových f o r e m ( h m o t n o s t j e d n o h o h y d r o g e l u c c a 1,5 g ) . Tímto 
způsobem l z e připravit až 7 gelů n a j e d n o u . Formičky b y l y přemístěny d o sterilních P e t r i h o 
m i s e k a překryty p a r a f i l m e m . H y d r o g e l y j e nutné n e c h a t zrát přes n o c , j elikož i h n e d p o přípravě 
stále probíhá síťovací r e a k c e , r o s t e počet styčných bodů a dochází k samovolné r e o r g a n i z a c i , 
která snižuje G i b b s o v u e n e r g i i . 

Obr. 7 Reakce HA-Ox s POA 
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5.3.3 Charakterizace hydrogelů 
Veškeré analýzy b y l y p r o v e d e n y v triplikátu. 

5.3.3.1 Hodnocení botnavosti gelů 
Připravené g e l y b y l y přemístěny d o sterilních z k u m a v e k . N e j p r v e b y l y zváženy g e l y a poté 
b y l o přidáno d o každé z k u m a v k y 1 0 m l fyziologického r o z t o k u . B o t n a v o s t g e l u b y l a h o d n o c e n a 
j a k o změna h m o t n o s t i v čase. K o e f i c i e n t nabotnání b y l vypočítán p o d l e r o v n i c e ( 1 7 ) : 

Q = mVonabotn^ . 1 Q Q [ % ] 

napřed nabotnáním ( 1 7 ) 

Při každém vážení b y l h y d r o g e l vyndán z média a přemístěn d o sterilní z k u m a v k y . Všechny 
z k u m a v k y m u s e l y být předem zváženy kvůli odčítání h m o t n o s t i . Termíny vážení gelů: 
1 h o d i n a , 2 h o d i n y , 3 h o d i n y , 1 d e n , 2 d n y , 3 d n y , 7 dní, 1 0 dní, 1 4 dní. 

5.3.3.2 Stanovení obsahu sušiny 
Sušina j e o b s a h suchého podílu v e v z o r k u zbaveného těkavých složek z a předepsaných 
podmínek a j e vyjádřena v hmotnostní p r o c e n t e c h . H y d r o g e l y p o botnání b y l y přemístěny 
d o destilované v o d y , která b y l a pravidelně vyměňována. O b s a h s o l i b y l kontrolován měřením 
v o d i v o s t i média. Odsolené h y d r o g e l y b y l y přemístěny d o sterilních P e t r i h o m i s e k a zmrazený 
n a - 8 0 °C a následně proběhla l y o f i l i z a c e . T a k t o zlyofilizované h y d r o g e l y b y l y zváženy. 
O b s a h sušiny získaných xerogelů a vstupního derivátu b y l s t a n o v e n t e r m o g r a v i m e t r i c k o u 
analýzou ( T G A ) . 

5.3.3.3 Termogravimetrie 
Termogravimetrická analýza b y l a p r o v e d e n a n a termogravimetrickém analyzátoru Q 5 0 0 
( T A i n s t r u m e n t ) . V z o r e k b y l zahříván a úbytek j e h o h m o t n o s t i b y l sledován n a citlivých 
mikrovahách. N a p l a t i n o v o u pánvičku b y l o nadávkováno 1 0 m g v z o r k u a v z o r e k b y l zahřát 
n a t e p l o t u 1 0 5 °C rychlostí 1 0 °C/min. Při této teplotě b y l sušen v oxidační atmosféře 
(syntetický v z d u c h , průtok 6 0 m l / m i n ) p o d o b u 15 m i n u t . Výsledkem analýzy j e gravimetrická 
křivka. 

5.3.3.4 Stanovení viskoelastických vlastností 
Viskoelastické v l a s t n o s t i b y l y s t a n o v e n y pomocí r e o m e t r u A R - G 2 ( T A I n s t r u m e n t s ) z a použití 
g e o m e t r i e se zdrsnělým p o v r c h e m ( c r o s s h a t c h ) , a b y b y l o z a m e z e n o vyklouznutí hydrogelů 
v průběhu testování (průměr 2 0 m m ) . B y l použit t e s t s proměnlivou frekvencí ( 0 , 0 1 - 1 0 H z ; 
d e f o r m a c e 5 % ) a a m p l i t u d o u d e f o r m a c e ( p o s u n 0 , 0 0 1 - 2 , 5 r a d ; f r e k v e n c e 1 H z ) . Viskoelastické 
v l a s t n o s t i b y l s t a n o v e n y p r o g e l y před i p o botnání. 

5.4 Rychlost uvolňování BSA z hydrogelů 
N a měření uvolňování b y l y připraveny g e l y p o d l e p o s t u p u 5 . 3 . 2 . Uvolňování b y l o sledováno 
současně p r o g e l y s čistým B S A a s F I T C - B S A ( 5 . 4 . 2 ) . 

5.4.1 Uvolňování BSA a FITC-BSA 
5.4.1.1 Uvolňování BSA z hydrogelů 
H y d r o g e l y b y l y přemístěny d o sterilních z k u m a v e k . D o z k u m a v e k s h y d r o g e l y b y l o přidání 
1000 ul elučního média (sterilní 0 , 9 h m . % N a C l ) . H y d r o g e l y b y l y inkubovány při 3 7 °C. 
Při odběru b y l y h y d r o g e l y přeneseny d o prázdné sterilní z k u m a v k y a d o m i k r o z k u m a v k y 
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E p p e n d o r f b y l o odebráno veškeré médium. H y d r o g e l y b y l y zváženy a vráceny zpátky 
d o původní z k u m a v k y . Poté b y l o d o každé z k u m a v k y přidáno 1000 ul nového elučního činidla. 
V z o r k y v mikrozkumavkách b y l y z a m r a z e n y n a - 8 0 °C. Časy odběru: 1 h o d i n a , 6 h o d i n , 1 d e n , 
2 d n y , 7 dní, 1 4 dní, 2 1 dní. 

5.4.1.2 Degradace hydrogelů 
N a d e g r a d a c i hydrogelů b y l připraven r o z t o k hovězí hyaluronidázy ( B T H ) o k o n c e n t r a c i 
1 m g / m l 0 , 9 h m . % r o z t o k u N a C l . D o z k u m a v e k s h y d r o g e l y b y l o přidáni 1 0 0 0 u l degradačního 
média a h y d r o g e l y b y l y degradovány přes n o c při teplotě 3 7 °C a následně odebráno 3 0 0 u l 
d o sterilní m i k r o z k u m a v k y . 

5.4.2 Stanovení BSA metodou dle Bradfordové 
P r o přípravu B r a d f o r d o v a činidla b y l o použito b a r v i v o C o o m a s s i e b r i l l i a n t b l u e - G 2 5 0 . 
V e 1 0 0 m l odměrné baňce b y l o rozpuštěno 1 0 m g C B B - G 2 5 0 v 5 m l 1 0 0 % e t a n o l u . P o kapkách 
b y l o přidáno 1 0 m l koncentrované k y s e l i n y fosforečné ( H 3 P O 4 ) a doplněno d o 1 0 0 m l 
d e s t i l o v a n o u v o d o u . Vzniklá směs b y l a přefiltrována z a sníženého t l a k u přes papírový filtr. 
B r a d f o r d o v o činidlo j e citlivé n a světlo a j e potřeba j e j s k l a d o v a t v e skleněných láhvích 
obalených a l o b a l e m v l e d n i c i . 

Při měření b y l v z o r e k naředěn n a o b j e m 1 2 0 0 u l a d o v z o r k u b y l o přidáno 4 0 0 u l B r a d f o r d o v a 
činidla. S p e k t r u m b y l o měřeno v r o z s a h u 5 0 0 - 7 0 0 n m a a b s o r b a n c e odečtena při 6 3 5 n m . 

5.4.3 Stanovení BSA pomocí UV/VIS spektrofotometrie 
B y l a připravena kalibrační řada a naměřená a b s o r b a n c e 

Tab. 5 Kalibrační ráda pro stanovení BSA pomocí UV/VIS spektrofotometrie 

koncentrace FITC-BSA 
[mg/ml] 

absorbance při 460 nm [-] 

0,0125 0 , 0 1 7 3 
0,0250 0 , 0 4 1 0 
0,0500 0 , 0 7 1 9 
0,1000 0 , 1 9 6 9 
0,2000 0 , 2 8 7 3 
0,4000 0 , 5 6 9 0 
0,6000 0 , 8 1 0 2 
0,8000 1 , 0 2 9 4 

S p e k t r u m b y l o měřeno v r o z s a h u 4 0 0 - 6 0 0 n m s k r o k e m 0 , 5 n m v křemenné kyvetě, a b s o r b a n c e 
odečteny v m a x i m u 4 6 5 n m a k o n c e n t r a c e b y l a vypočítána z lineární r e g r e s e kalibrační přímky 
( O b r . 8 ) p o d l e r o v n i c e ( 1 8 ) . 
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1,2 n 

k o n c e n t r a c e F I T C - B S A [ m g / m l ] 

Obr. 8 Závislost absorbance na koncentraci FITC-BSA 

A = l , 3 3 3 8 c o v ( 1 8 ) 

k d e 

A j e a b s o r b a n c e ; 

Cov j e k o n c e n t r a c e v odebraném v z o r k u . 
Při dopočítaní skutečného množství B S A C B S A uvolněného z e v z o r k u j e nutné vzít v úvahu 
i botnání h y d r o g e l u v médiu a ředění B S A samotným médiem: 

CBSA = c o v " O o -m) + Vm ( 1 9 ) 

k d e 

m o j e h m o t n o s t g e l u před botnáním ( r e s p e k t i v e h m o t n o s t g e l u při posledním odběru); 

m j e h m o t n o s t g e l u v čase odběru; 

Vm j e o b j e m přidávaného média. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE 
6.1 Příprava hydrogelů 
P r o přípravu hydrogelů b y l použit oxidovaný derivát hyaluronové k y s e l i n y - f o r m y l h y a l u r o n a n 
sodný. J a k o síťovací činidlo b y l využit 0 , 0 ' - l , 3 - p r o p a n d i y l b i s h y d r o x y l a m i n d i c h l o r i d ( P O A ) . 
R e a k c e této bifunkční a m i n o x y s k u p i n P O A s aldehydickými s k u p i n a f o r m y l h y a l u r o n a n u v e d e 
k e v z n i k u h y d r o l y t i c k y stabilních oximů. R e a k c e probíhá z a fyziologických podmínek a 
s v y s o k o u c h e m o s e l e k t i v i t o u [ 3 0 ] . Díky t o m u l z e t u t o síťovací r e a k c i využít i p r o přípravu 
hydrogelů obsahujících např. b i o f a r m a c e u t i k a či biologický materiál [ 5 2 ] . 

V rámci této práce j s m e připravili sérii hydrogelů o k o n c e n t r a c i derivátu 1 0 m g / m l , 2 0 m g / m l 
a 3 0 m g / m l . T y t o h y d r o g e l y b y l y charakterizovány pomocí viskoelastických vlastností, o b s a h u 
sušiny p o l y m e r u při přípravě g e l u , k o e f i c i e n t e m nabotnání a o b s a h e m p o l y m e r u p o dosažení 
rovnovážného s t a v u p o rozbotnání. Zároveň b y l y připraveny analogické h y d r o g e l y s o b s a h e m 
bovinního sérového a l b u m i n u , který sloužil j a k o modelová látka p r o stanovení r y c h l o s t i 
uvolňování b i o f a r m a c e u t i k bílkovinného c h a r a k t e r u z připravených hydrogelů. 

6.2 Hmotnost polymerní sítě obsažené v hydrogelech 
Sušina výchozího H A - O x b y l a s t a n o v e n a pomocí T G A ( 5 . 3 . 3 . 2 ) . V použitém derivátu H A - O x 
b y l zjištěn o b s a h sušiny 7 9 , 6 h m . % ( c c a 2 0 , 4 h m . % j e t e d y v o d a ) . T e o r e t i c k o u h m o t n o s t 
x e r o g e l u před botnáním m o ( x e r o g e l ) d o s t a n e m e výpočtem p o d l e r o v n i c e : 

niQ^xerogel) = m 0 • c • w ( 2 0 ) 

k d e 

m o j e h m o t n o s t připraveného hydrogelů; 

c j e k o n c e n t r a c e derivátu v hydrogelů; 

w j e o b s a h sušiny v hydrogelů vyjádřený j a k o hmotnostní z l o m e k . 
H m o t n o s t x e r o g e l u p o botnání d o s t a n e m e vynásobením h m o t n o s t i lyofilyzátu p o botnání 
příslušným o b s a h e m sušiny. Přesný o b s a h p o l y m e r u v g e l u j e důležitý p r o výpočet v e l i k o s t i o k 
polymerní sítě ( m e s h s i z e ) . O b s a h sušiny z T G A j e u v e d e n v T a b . 6 a T a b . 7 . 

6.3 Botnání 
K o e f i c i e n t nabotnání b y l s t a n o v e n j a k o podíl h m o t n o s t i l y o g e l u před a p o nabotnáním p o d l e 
r o v n i c e ( 1 7 ) . V g r a f e c h j e znázorněna h o d n o t a 1 0 0 %, která odpovídá počátečnímu s t a v u před 
botnáním. V O b r . 9 j e ukázka v l i v u k o n c e n t r a c e derivátu n a k o e f i c i e n t nabotnání 
b e z přítomnosti B S A . P r o p o p i s v l i v u b y l y z v o l e n y 3 k o n c e n t r a c e H A - O x ( 1 0 m g / m l , 2 0 
m g / m l , 3 0 m g / m l ) a j a k o botnací médium b y l z v o l e n fyziologický r o z t o k ( 0 , 9 h m . % N a C l ) . 
Botnání probíhalo p o d o b u 1 4 dní, a b y b y l o možné určit, k d y dosáhnou h y d r o g e l y botnací 
rovnováhy. N a O b r . 9 j e vidět, že v rámci o d c h y l k y l z e považovat z a dostatečné n e c h a t 
h y d r o g e l b o t n a t 5 dní. P r o t o v O b r . 1 0 , k d e j s o u u v e d e n y h y d r o g e l y s přídavkem B S A 
o k o n c e n t r a c i 1 m g / m l probíhalo botnání p o u z e 7 dní. 

Při porovnání o b o u grafů l z e k o n s t a t o v a t , že přídavek B S A o t a k nízké k o n c e n t r a c i ( 1 m g / m l ) 
neovlivňuje významně v rámci směrodatné o d c h y l k y botnací rovnováhu. 
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1 h o d i n a 2 h o d i n y 3 h o d i n y 1 d e n 2 d n y 5 dní 8 dní 12 dní 14 dní 
čas t [ h o d i n y / d n y ] 

1 0 m g / m l % ^ ^ ^ B 2 0 m g / m l ^ ^ ^ H 3 0 m g / m l Počáteční h o d n o t a 

Obr. 9 Koeficient nabotnání hydrogelů s různou koncentrací derivátu bez přídavku BSA 

1 h o d i n a 2 h o d i n y 3 h o d i n y 1 d e n 2 d n y 3 d n y 7 dní 
čas t [ h o d i n y / d n y ] 

1 0 m g / m l % 2 0 m g / m l 3 0 m g / m l Počáteční h o d n o t a 

0£>r. iO Koeficient nabotnání hydrogelů s různou koncentrací derivátu s přídavkem BSA 

H A - O x j e p o l y a n i o n , což znamená, že čím větší j e j e h o k o n c e n t r a c e , tím více hygrofilních 
s k u p i n j e k d i s p o z i c i . Více hydrofilních s k u p i n znamená více příležitostí p r o navázání v o d y . 
P r o t o h y d r o g e l y o k o n c e n t r a c i derivátu 3 0 m g / m l botnají nejvíce přesto, že tvoři hustší sítě. 
G e l y o k o n c e n t r a c i 1 0 m g / m l s i c e zpočátku vykazují také nárůst k o e f i c i e n t u nabotnání j a k o 
j e j i c h více koncentrované a n a l o g y , a l e t e n t o nárůst j e v e l m i nízký ( o k o l o 1 0 % ) a j e způsoben 
experimentální c h y b o u (např. nedokonalé osušení g e l u před vážením). Již p o prvním d n i l z e 
p o z o r o v a t p o k l e s k o e f i c i e n t u nabotnání p o d počátečních 1 0 0 %. Z porovnání hmotností 
x e r o g e l u před a p o botnání vyplývá, že se během botnání odplaví z h r u b a 1 0 - 2 0 % p o l y m e r u 
( s o l u ) . U gelů o k o n c e n t r a c i derivátu 1 0 m g / m l t e n t o j e v způsobuje p o k l e s hmotností 
nabotnalého g e l u . U více koncentrovaných anologů v g e l u pořád zbývá d o s t a t e k p o l y m e r u , 
který j e s c h o p e n vázat v o d u , p r o t o dochází i přesto k nárůstu h m o t n o s t i . 
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H m o t n o s t i jednotlivých hydrogelů použité p r o výpočet jednotlivých k o e f i c i e n t u nabotnání 
p o d l e r o v n i c ( 6 ) a ( 7 ) a o b s a h sušiny z T G A j s o u u v e d e n y v T a b . 6 a T a b . 7 . 

Tab. 6 Hmotnosti hydrogelů a obsah sušiny v jednotlivých gelech bez přídavku BSA 

Vzorek mo(připravený 
hydrogel) [g] 

mo(xerogel) 
[g] 

m(nabotnalý 
hydrogel) 

[g] 

m(lyofilizát) 
[g] 

Obsah 
sušiny 

[hm.%] 
m(xerogel) 

[g] 

10 
mg/ml 

1,6323 0 , 0 1 3 1 0 , 9 4 9 7 0 , 0 1 4 6 
8 1 , 2 

0 , 0 1 1 8 
10 

mg/ml 1 , 2 7 3 1 0 , 0 1 0 2 0 , 9 4 9 5 0 , 0 1 1 1 8 1 , 2 0 , 0 0 9 10 
mg/ml 

1 ,2726 0 , 0 1 0 2 1 ,2409 0 , 0 1 1 2 
8 1 , 2 

0 , 0 0 9 1 

20 
mg/ml 

1 , 5 5 7 1 0 , 0 2 4 9 1 ,6678 0 , 0 2 7 2 
8 1 , 1 

0 , 0 2 2 1 
20 

mg/ml 1 ,5274 0 , 0 2 4 4 1 ,5647 0 , 0 2 5 3 8 1 , 1 0 , 0 2 0 5 20 
mg/ml 

1 ,5368 0 , 0 2 4 6 1 , 8 0 1 2 0 , 0 2 2 9 
8 1 , 1 

0 , 0 1 8 6 

30 
mg/ml 

1 , 3 7 2 1 0 , 0 3 2 9 1 ,8253 0 , 0 3 2 9 
8 0 , 9 

0 , 0 2 6 6 
30 

mg/ml 1 ,5664 0 , 0 3 7 6 1 ,8952 0 , 0 3 8 2 8 0 , 9 0 , 0 3 0 9 30 
mg/ml 

1 , 3 1 9 2 0 , 0 3 1 7 1 ,7728 0 , 0 3 2 8 
8 0 , 9 

0 , 0 2 6 5 

Tab. 7 Hmotnosti hydrogelů a obsah sušiny v jednotlivých gelech s přídavkem BSA 

Vzorek mo(připravený 
hydrogel) [g] 

mo (xerogel) 
[g] 

m(nabotnalý 
hydrogel) 

[g] 

m(lyofilizát) 
[g] 

Obsah 
sušiny 

[hm.%] 
m(xerogel) 

[g] 

10 
mg/ml 

0 , 9 9 0 3 0 , 0 0 7 9 0 , 9 4 2 3 0 , 0 0 6 7 
8 4 

0 , 0 0 5 6 
10 

mg/ml 1,0333 0 , 0 0 8 3 0 , 8 3 6 0 , 0 0 9 8 4 0 , 0 0 7 6 10 
mg/ml 

1,1475 0 , 0 0 9 2 0 , 9 1 8 2 0 , 0 1 0 1 
8 4 

0 , 0 0 8 5 

20 
mg/ml 

1 , 2 5 8 1 0 , 0 2 0 1 1 ,2645 0 , 0 2 4 1 
8 2 , 9 

0 , 0 2 
20 

mg/ml 1,106 0 , 0 1 7 7 1 ,2524 0 , 0 1 9 9 8 2 , 9 0 , 0 1 6 5 20 
mg/ml 

1 ,3936 0 , 0 2 2 3 1 , 5 2 3 1 0 , 0 2 3 7 
8 2 , 9 

0 , 0 1 9 6 

30 
mg/ml 

1 , 4 5 8 1 0 , 0 3 5 0 1 ,8229 0 , 0 3 8 7 
8 1 , 4 

0 , 0 3 1 5 
30 

mg/ml 1 ,2246 0 , 0 2 9 4 1 ,4805 0 , 0 3 0 6 8 1 , 4 0 , 0 2 4 9 30 
mg/ml 

1 ,1646 0 , 0 2 8 0 1 , 4 1 5 1 0 , 0 3 3 4 
8 1 , 4 

0 , 0 2 7 2 

6.3.1 Viskoelastické vlastnosti 
U připravených hydrogelů j e v L V O v e l i k o s t elastického m o d u l u o d v a řády vyšší než v e l i k o s t 
viskózního m o d u l ( j e d n o t k y P a s c a l u ) a p r o t o výslednou t u h o s t g e l u příliš neovlivňuje. P r o t o j e 
v O b r . 1 1 u v e d e n a p o u z e průměrná v e l i k o s t elastického m o d u l u v L V O . Čím větší j e 
k o n c e n t r a c e derivátu, tím hustší b u d e polymerní síť, což má z a následek i nárůst v e l i k o s t i 
elastického m o d u l u . Vyšší elastický m o d u l mají h y d r o g e l y v nabotnalém s t a v u . Při botnání 
dochází k roztažení a napnutí polymerní sítě, tím se zvětšuje e l a s t i c i t a g e l u . 

U gelů s přídavkem B S A l z e p o z o r o v a t snížení v e l i k o s t i elastického m o d u l u o p r o t i analogům 
b e z přídavku b e z B S A . Přítomnost B S A může ovlivňovat e f e k t i v i t u zesítění, n e l z e však přesně 
prokázat, proč k t o m u t o j e v u dochází. 
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Obr. 11 Závislost velikosti elastického modulu G' na koncentraci derivátu 

N a O b r . 1 2 j s o u z o b r a z e n y p r o ukázku výsledky změření viskoelastických modulů p r o 
h y d r o g e l y o k o n c e n t r a c i derivátu 2 0 m g / m l s přídavkem B S A . Podobné křivky dostáváme 
p r o všechny k o n c e n t r a c e hydrogelů. V g r a f u j e vyznačená L V O , m e z k l u z u Ty, m e z t o k u TI 

L V O 

y 

X x X X X X X X X X X X X X v 
" X 

X 

X 

- X 

X 

X 
T f 

3 c X 
X X 

X x 

X 

x 

- X 
x X x 

X X 
X 

, X 
x X X X 

^ ^ ^ V V ^ s , v s , ^ 1 1 1 

0 . 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
Oscilační d e f o r m a c e [ % ] 

Obr. 12 Ukázka závislosti viskoelastických modulů na oscilační deformaci; mez kluzu zy, mez toku Tf 
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N a O b r . 1 3 j e z o b r a z e n a závislost relativní oscilační d e f o r m a c e n a k o n c e n t r a c i derivátu v bodě 
m e z e t e k u t o s t i ( h r a n i c e L V O ) . J e patrné, že h y d r o g e l y p o botnání mají s i c e vyšší h o d n o t y 
elastického m o d u l G ' , a l e j s o u také křehčí, a t o tím více, čím větší j e k o n c e n t r a c e derivátu. 
Při vyšších koncentracích, k d y j e k o e f i c i e n t nabotnání větší a polymerní síť nataženější. T o j e 
p r o systém e n t r o p i c k y nevýhodné a dochází p r o t o k d e f o r m a c i sítě snadněji. 

6 0 

5 5 

^ 4 5 $ o 
B 4 0 

<a3 3 5 - a 
-a 3 0 
>o ^ 2 5 o 
s/5 

O 2 0 
15 

10 

X G e l y b e z B S A , t ( 0 ) 

X G e l y b e z B S A , t ( e q ) 

X G e l y s B S A , t ( 0 ) 

G e l y s B S A , t ( e q ) 

• 

1 0 2 0 3 0 
k o n c e n t r a c e derivátu c [ m g / m l ] 

Obr. 13 Závislost oscilační deformace na koncentraci derivátu v mezi kluzu 

N a O b r . 1 4 který z o b r a z u j e závislost oscilačního napětí n a k o n c e n t r a c i v bodě m e z e t e k u t o s t i 
(vyrovnání elastického a viskózního m o d u l u ) se také p o t v r z u j e, že j s o u h y d r o g e l y v nabotnalém 
s t a v u křehčí, jelikož k nevratné d e f o r m a c i dochází pří nižších hodnotách oscilačního napětí. 
N e j větší e l a s t i c i t u vykazují opět g e l y s n e j větší koncentrací derivátu. 

8 0 0 

7 0 0 

§ 6 0 0 

S 5 0 0 
OH 

«400 

J 3 0 0 

5200 
1 0 0 - f 

0 
1 0 

X G e l y b e z B S A , t ( 0 ) 

X G e l y b e z B S A , t ( e q ) 
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Obr. 14 Závislost oscilačního napětí na koncentraci derivátu v bodě meze tekutosti 
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6.4 Výpočet velikosti ok polymerní sítě 
P r o výpočet v e l i k o s t i o k polymerní sítě b y l y použity r o v n i c e ( 3 - 1 2 ) . Přehled h o d n o t použitých 
p r o výpočet j e u v e d e n v T a b . 8 . 

Tab. 8 Hodnoty použité při výpočtech 

PP [g/m3] 1 2 2 9 0 0 0 
ps [g/m3] 1 0 0 9 0 0 0 

R [ m 3 P a K 1 . m o r 1 ] 8 , 3 1 4 
T [K] 2 9 8 , 1 5 
M n (M w HA-Ox) [g/mol] 3 0 0 0 0 0 
M r [g/mol] 4 0 0 
Cn 2 7 [ 6 2 ] 
/ [nm] 0 , 5 2 [ 6 2 ] 
v [g/mol] 0 , 7 6 4 [ 6 2 ] 

/ 0 , 4 3 9 [ 6 2 ] 
VÍ 1 8 0 0 0 0 0 0 

Z botnání b y l o zjištěno, že více botnají koncentrovanější g e l y . T o má z a následek, že k o e f i c e n t 
nabotnání p o zrání h y d r o g e l u vypočítaný z r o v n i c e ( 6 ) j e u koncentrovanějších gelů nižší. 
T o v e d e k vyšším objemovým zlomkům v rovnovážném nabotnalém s t a v u ( v i z r o v n i c e ( 4 ) ) , 
který ovlivňuje j a k Mc t a k £ 

Každý z modelů zohledňuje jiné p a r a m e t r y . J a k b y l o z o b r a z e n o v k a p i t o l e 6 . 3 , v rámci 
směrodatné o d c h y l k y není rozdíl m e z i botnáním h y d r o g e l u b e z a s přídavkem B S A . P r o t o j s o u 
k o e f i c i e n t y nabotnání a objemové z l o m k y z n i c h počítané ( r o v n i c e 4 - 7 ) v e l m i podobné, a tudíž 
se a n i příliš neliší h o d n o t a Mc vypočtená p o d l e T R B ( r o v n i c e 2 ) . U T K E j e v r o v n i c i p r o výpočet 
M c ( r o v n i c e 1 1 ) navíc z a h r n u t a v e j m e n o v a t e l i i v e l i k o s t elastického m o d u l u . Čím vyšší j e 
k o n c e n t r a c e derivátu, tím vyšší elastických m o d u l d o s a h u j e m e a tím menší j e h o d n o t a 
vypočítané Mc. 

V r o v n i c i ( 1 2 ) p r o výpočet £ b y l použit p o u z e objemový z l o m e k p o l y m e r u v rovnovážném 
nabotnalém s t a v u , který j e tím větší, čím vyšší j e k o n c e n t r a c e derivátu v h y d r o g e l u . P r o t o klesá 
h o d n o t a £ i v případě T R B , i přes stejné h o d n o t y Mc. V e l i k o s t o k polymerní sítě klesá strměji 
s koncentrací derivátu právě u T K E t e o r i e právě kvůli klesajícím hodnotám Ařc. 

R e h m a n n e t a l . [ 2 3 ] porovnávali také t e o r i i kaučukové e l a s t i c i t y a rovnovážného botnání 
p r o P E G - n o r b e n e a závislost v e l i k o s t i o k polymerní sítě n a hmotnostní k o n c e n t r a c i . Zvýšení 
k o n c e n t r a c e P E G - 4 N b z e 4 h m . % n a 2 0 h m . % v e d l o k 4 3 % snížení v e l i k o s t i o k u t e o r i e 
rovnovážného bobtnání ( o d 1 1 , 2 ± 0 , 6 n m d o 6 ,3 ± 0 , 2 n m ) a 3 8 % p o k l e s u v e l i k o s t i o k u t e o r i e 
kaučukové e l a s t i c i t y ( o d 1 2 , 3 ± 1,2 n m d o 7 , 6 ± 0 , 5 n m ) . V j e j i c h případech p o s k y t o v a l a T K E 
vyšší h o d n o t y v e l i k o s t i o k polymerní sítě než u T R B . B y l a zkoumána i závislost m e z i velikostí 
o k polymerní sítě a uvolňováním modelovým látek ( v i z k a p i t o l a 6 . 6 ) . 
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V e l i k o s t o k polymerní sítě v řádu s t o v e k n m b y l a zjištěna i v e s t u d i i o d D o d e r o e t a l . [ 6 3 ] . B y l y 
zkoumány g e l y n a bázi H A v rozmezí M w 9 0 - 4 0 0 0 k D a . V e l i k o s t o k polymerní sítě b y l a 
s t a n o v e n a spojením nové mikroreologické t e c h n i k y založené n a dynamickém r o z p t y l u světla s 
konvenční reometrií. Vypočtené v e l i k o s t i o k se p o h y b o v a l a rozmezí 2 0 0 - 7 0 0 n m ( s rostoucí 
A / w k l e s a l a v e l i k o s t o k polymerní sítě). 

T e o r i e rovnovážného botnání předpovídá větší v e l i k o s t i o k polymerní sítě, ačkoliv v rámci 
směrodatné o d c h y l k y j e t e n t o rozdíl významný p o u z e v případě gelů s B S A o k o n c e n t r a c i 
derivátu 3 0 m g / m l . 

P r o výpočet v e l i k o s t o k polymerní sítě p o d l e t e o r i e kaučukové e l a s t i c i t y j e M c závislá (kromě 
jiného) i n a v e l i k o s t i elastického m o d u l u , a t o nepřímo úměrně. U T K E t e d y platí, že čím vyšší 
j e k o n c e n t r a c e derivátu, tím vyšší j s o u i elastické m o d u l y a dostáváme t a k nižší h o d n o t y M c . 

Tab. 9 Vypočítané hodnoty molekulové hmotnosti mezi dvěma sousedními příčnými vazbami 

T e o r i e rovnovážného botnání ( T R B ) T e o r i e kaučukové e l a s t i c i t y ( T K E ) 

G e l y b e z B S A G e l y s B S A G e l y b e z B S A G e l y s B S A 

K o n c e n t r a c e 
derivátu [ g / m o l ] 

Směr. 
o d c h . 

[ g / m o l ] [ g / m o l ] 

Směr. 
o d c h . 

[ g / m o l ] 

M c 
[ g / m o l ] 

Směr. 
o d c h . 

[ g / m o l ] 

M c 
[ g / m o l ] 

Směr. 
o d c h . 

[ g / m o l ] 

10 m g / m l 1 4 8 8 9 0 2 3 3 0 1 4 8 5 0 0 1 8 5 0 1 4 6 9 8 0 2 6 0 1 4 7 8 0 0 7 0 
2 0 m g / m l 1 4 8 3 0 0 1 4 0 1 4 8 2 8 0 1 4 0 1 3 8 4 7 0 2 4 0 1 3 8 6 3 0 2 1 0 
3 0 m g / m l 1 4 8 6 2 0 9 0 1 4 8 5 4 0 3 0 1 2 2 6 9 0 4 3 0 1 2 5 3 3 0 1 2 0 

Tab. 10 Vypočítané hodnoty velikosti ok polymerní sítě 

T e o r i e rovnovážného botnání ( T R B ) T e o r i e kaučukové e l a s t i c i t y ( T K E ) 

G e l y b e z B S A G e l y s B S A G e l y b e z B S A G e l y s B S A 

K o n c e n t r a c e 
derivátu < f [ n m ] 

Směr. 
o d c h . 
[ n m ] 

< f [ n m ] 
Směr. 
o d c h . 
[ n m ] 

< f [ n m ] 
Směr. 
o d c h . 
[ n m ] 

< f [ n m ] 
Směr. 
o d c h . 
[ n m ] 

10 m g / m l 3 4 7 2 9 3 7 3 3 4 3 4 5 3 0 3 7 2 3 2 
2 0 m g / m l 3 1 9 1 5 3 0 7 1 1 3 0 8 1 4 2 9 7 1 1 
3 0 m g / m l 2 9 5 6 2 8 1 7 2 6 8 5 2 5 8 6 
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• T R B ( b e z B S A ) 

• T K E ( b e z B S A ) 

• T R B ( B S A ) 

T K E ( B S A ) 

m 
3 0 

Obr. 15 Velikost ok polymerní sítě pro gely o různé koncentraci derivátu 

Leách J e t a l . [ 6 4 ] počítali v e l i k o s t o k polymerní sítě F l o r y - R e h n e r o v o u teorií p r o derivát 
k y s e l i n y hyaluronové o molekulové h m o t n o s t i 2 0 0 0 k D a . Připravili řadu konjugátů 
glycidylmethakrylát-HA ( G M H A ) , které b y l y následně fotopolymerizovány z a v z n i k u 
zesíťovaného h y d r o g e l u G M H A . Zvýšené množství konjugované methakrylátové s k u p i n y ( 5 , 
7 a 1 1 % ) odpovídalo zvýšeným hustotám síťování a menším v e l i k o s t e m o k polymerní sítě. 
Stejně j a k o v naší práci se h o d n o t y v e l i k o s t i o k p o h y b o v a l y v e stovkách nanometrů ( 6 4 4 n m , 
6 1 9 n m , 5 3 9 n m ) . 

6.5 Stanovení vyloučeného BSA pomocí metody dle Bradfordové 
B y l a použita m e t o d a stanovení d l e Bradfordové. Výsledky z této m e t o d y n e j s o u bohužel 
vypovídající. T o u t o m e t o d o u není možné r o z e z n a t hyaluronidázu použitou k d e g r a d a c i 
h y d r o g e l u n a k o n c i experimentů o d B S A . Není t e d y možné s t a n o v i t o b s a h neuvolněného B S A 
v h y d r o g e l e c h . P r o t o b y l a z v o l e n a m e t o d a fluorescenčního značení. 

6.6 Stanovení uvolněného BSA pomocí fluorescenčního značení 
V této práci b y l o množství uvolněného F I T C - B S A s t a n o v e n o pomocí 
U V / V I S s p e k t r o f o t o m e t r i e , jelikož v rámci měření kalibrační řady b y l o prokázáno, že námi 
použité k o n c e n t r a c e l z e t a k t o s t a n o v i t s dostatečnou citlivostí i b e z ředění v z o r k u , které b y b y l o 
nutné p r o měření f l u o r e s c e n c e a vnášelo b y d o výsledků větší o d c h y l k y . Navíc p o k u d b y b y l a 
měřena absorpční s p e k t r a či f l u o r e s c e n c e samotného B S A a B T H , b y l o b y obtížné r o z e z n a t 
B S A o d p r o t e i n u B T H , kterým b y l y g e l y n a k o n c i e x p e r i m e n t u degradovány, kvůli stanovení 
neuvolněného B S A . T a t o i n f o r m a c e j e v e l m i důležitá, jelikož zbývající B S A v h y d r o g e l u 
n a k o n c i e x p e r i m e n t u společně s B S A uvolněným během e x p e r i m e n t u d o h r o m a d y poskytují 
údaj o o b s a h u B S A v h y d r o g e l u n a počátku e x p e r i m e n t u ( 1 0 0 % ) . 
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Z O b r . 1 6 j e vidět, že nejvíce B S A se u v o l n i l o v prvních d v o u d n e c h e x p e r i m e n t u ( u méně 
koncentrovaných gelů více než 7 0 % ) . Poté j e už závislost lineární. Z gelů o vyšší k o n c e n t r a c i 
derivátu a tím pádem menší v e l i k o s t i o k polymerní sítě se B S A uvolňuje p o m a l e j i . T o t o tvrzení 
b y l o p o t v r z e n o i p o proložení experimentálních d a t Korsmeyer-Peppasovým m o d e l e m 
( O b r . 1 7 ) , k d y dostáváme při nižších koncentracích derivátu vyšší h o d n o t y rychlostní k o n s t a n t y 
( T a b . 1 1 ) . O b s a h B S A v g e l e c h zdegradovaných p o 2 1 d n e c h uvolňování se p o h y b u j e o k o l o 1 0 
% ( 1 3 , 9 % u k o n c e n t r a c e 3 0 m g / m l ) . V z h l e d e m k rostoucímu c h a r a k t e r u křivky l z e 
předpokládat, že při delším trvání e x p e r i m e n t u b y došlo k uvolnění i t o h o t o množství. 

< 
C/2 
ffl 

O 
- a -<u 

a ><u 
_ s 

"o 

m 
>N 

O 

1 0 0 
9 0 
8 0 
7 0 
6 0 
5 0 
4 0 
3 0 5 ? 

1 0 

X X 1 0 m g / m l 

X 2 0 m g / m l 

X 3 0 m g / m l 

0 /k, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 
čas[den] 

Obr. 16 Závislost množství uvolněného BSA na čase odběru 

R e h m a n n a t a l . [ 2 3 ] z k o u m a l i s o u v i s l o s t m e z i uvolňováním a velikostí o k polymerní sítě p r o 
k o k t e j l proteinů. V e své práci předpokládali, že se j i m uvolní t y , které mají menší průměr než 
vypočítaná h o d n o t a v e l i k o s t i o k polymerní sítě a větší zůstanou v síti zadrženy. T a t o hypotéza 
se n e p o t v r d i l a , n e j spíš p r o t o , že vypočtená v e l i k o s t j e p o u z e průměrná h o d n o t a , v síti j s o u i o k a 
větší, která m o h o u představovat hlavní c e s t u úniku. Námi stanovená v e l i k o s t o k polymerní sítě 
j e však mnohonásobně větší, než j e v e l i k o s t B S A (hydrodynamický poloměr B S A j e 3 , 4 8 n m ) , 
tudíž j s m e předpokládali, že uvolňování b u d e probíhat p r o s t o u difúzí. T a t o hypotéza b y l a 
p o t v r z e n a p o proložení experimentálních d a t Korsmeyer-Peppasovým m o d e l e m ( O b r . 1 7 ) . 
V e všech případech j e e x p o n e n t uvolňování n menší než 0 , 5 ( T a b . 1 1 ) . 
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S o — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i 
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 

čas [ d e n ] 

Obr. 17 Proložení experimentálních dat Korsmeyer-Peppasovým modelem 

Tab. 11 Porovnání rychlostních konstant a exponentů uvolňování se zjištěnou velikostí okpolymerní sítě 

koncentrace velikost ok č, velikost ok č, rychlostní exponent 
derivátu [mg/ml] TRB [nm] I K K [nm] konstanta k 

[den"1] 
uvolňování n [-] 

1 0 3 7 3 3 7 2 0 , 5 6 7 9 0 , 1 7 6 7 
2 0 3 0 7 2 9 7 0 , 5 3 4 9 0 , 1 9 9 5 
3 0 2 8 1 2 5 8 0 , 4 5 8 6 0 , 2 4 1 1 
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7 ZÁVĚR 
P r o přípravu hydrogelů b y l použit f o r m y l h y a l u r o n a n sodný o M w 3 4 2 k D a a s t u p n i 
s u b s t i t u c e 9 % a j a k o síťovací činidlo b y l využit P O A 0 , 0 ' - l , 3 - p r o p a n d i y l b i s h y d r o x y l a m i n 
d i c h l o r i d . 

Podařilo se připravit h y d r o l y t i c k y stabilní h y d r o g e l y , jejichž v l a s t n o s t i b y l y korigovány 
koncentrací derivátu ( 1 0 m g / m l , 2 0 m g / m l a 3 0 m g / m l ) . 

Pomocí T G A b y l s t a n o v e n o , že námi použitý derivát o b s a h u j e 7 9 , 6 h m . % p o l y m e r u . Pomocí 
této h o d n o t y b y l a dopočítána teoretická h m o t n o s t x e r o g e l u n a začátku e x p e r i m e n t u před 
botnáním. P o rozbotnání hydrogelů b y l y h y d r o g e l y lyofilizovány a s t a n o v e n a sušina u všech tří 
použitých koncentrací derivátu p o botnání ( o k o l o 8 0 h m . % ) . Vynásobením h m o t n o s t i 
lyozilizátu a o b s a h u sušiny b y l a zjištěna h m o t n o s t x e r o g e l u p o botnání. Rozdíl hmotností před 
a p o botnání prokázal, že během botnání dochází k vyplavování nezesítěného s o l u z hydrogelů 
( o k o l o 1 0 - 2 0 h m . % ) . U hydrogelů o k o n c e n t r a c i 1 0 m g / m l kvůli t o m u t o j e v u dochází 
kodbotnávání hydrogelů, jelikož neobsahují dostatečné množství p o l y m e r u , který b y b y l 
s c h o p e n vázat v o d u . Koncentrovanější a n a l o g y i p o odplavení s o l u botnají. 

Z botnání hydrogelů b y l y získány další h o d n o t y potřebné p r o výpočet č, ( h m o t n o s t i hydrogelů 
p o přípravě a v rovnovážném nabotnalém s t a v u ) . Dále b y l o prokázáno, že g e l y dosáhnout 
botnací rovnováhy v průběhu 5 dní a že přídavek B S A významně neovlivňuje botnací 
rovnováhu. 

Pomocí amplitudového a frekvenčního t e s t u b y l y zkoumány viskoelastické v l a s t n o s t i 
hydrogelů před i p o botnání. B y l o prokázáno, že h y d r o g e l y p o nabotnání vykazují vyšší 
h o d n o t y elastických modulů než j e j i c h nenabotnalé a n a l o g y , a l e j s o u zároveň křehčí. Průměrné 
h o d n o t y velikostí elastického m o d u l u v L V O b y l y použity při výpočtu v e l i k o s t i o k polymerní 
sítě p o d l e t e o r i e kaučukové e l a s t i c i t y . 

V této práci b y l a v e l i k o s t o k polymerní sítě počítána pomocí d v o u běžně užívaných teorií: 
T e o r i e rovnovážného botnání ( F l o r y - R e h n e r o v a t e o r i e ) a t e o r i e kaučukové e l a s t i c i t y . V e l i k o s t 
o k u gelů b e z B S A o k o n c e n t r a c i derivátu 1 0 , 2 0 a 3 0 m g / m l b y l a p o d l e T R B s t a n o v e n a n a 3 4 7 
± 2 9 n m , 3 1 9 ± 15 n m , 2 9 5 ± 6 n m a p o d l e T K E 3 4 5 ± 3 0 n m , 3 0 8 ± 1 4 n m , 2 6 8 ± 5 n m . 
P r o h y d r o g e l y s B S A b y l y zjištěny v e l i k o s t i o k polymerní sítě p o d l e T R B 3 7 3 ± 3 4 n m , 
3 0 7 ± 1 1 n m , 2 8 1 ± 7 n m a p o d l e T K E 3 7 2 ± 3 2 n m , 2 9 7 ± 1 1 n m , 2 5 8 ± 6 n m . V e l i k o s t o k 
polymerní sítě klesá s vyšší koncentrací derivátu. 

V druhé části práce b y l o sledováno uvolňování modelové aktivní látky B S A . T a t o látka má 
v e l m i malý hydrodynamický poloměr ( 3 , 4 8 n m ) o p r o t i námi vypočtené v e l i k o s t i o k polymerní 
sítě, a p r o t o j s m e předpokládali, že b u d e k uvolňování z polymerní m a t r i c e docházet p r o s t o u 
difúzí. K ověření této hypotézy b y l použit Korsmeyer-Peppasův m o d e l , který t u t o hypotézu 
p o t v r d i l . U všech tří použitých koncentracích derivátu b y l e x p o n e n t uvolňování menší než 0 , 5 . 
P o d l e velikostí rychlostních k o n s t a n t dochází k mírnému ovlivnění r y c h l o s t i uvolňování 
velikostí o k . 

Pozorovatelná závislost m e z i velikostí o k a rychlostí uvolňování b y m o h l a u s n a d n i t návrh 
systémů řízeného uvolňování p r o protilátky. H y d r o g e l y n a bázi H A - O x / P O A mají však 
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poměrně vysoké h o d n o t y v e l i k o s t i o k polymerní sítě a nedochází t a k k signifikantnímu 
ovlivnění r y c h l o s t i uvolňování B S A . H y d r o g e l y n e j s o u t e d y vhodné při použití kříženému 
uvolňování látek, m o h l y b y však být využity v jiných o b l a s t e c h , například j a k o s c a f f o l d y 
p r o buněčné k u l t u r y , u kterých j e žádoucí, a b y docházelo k volné difúzi látek obsažených 
v kultivačním médiu k buňkám inkorporovaným v zesítěné m a t r i c i . 
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9 SEZNAM Z K R A T E K 
H A k y s e l i n a hyaluronová 

H A - O x oxidovaný derivát k y s e l i n y hyaluronové 

P O A 0 , 0 ' - 1 , 3 - p r o p a n d i y l b i s h y d r o x y l a m i n d i h y d r o c h l o r i d 

O P octanový p u f r 

N M R nukleární magnetická r e z o n a n c e 

B S A hovězí sérový a l b u m i n ( z a n g l . B o v i n e Sérum A l b u m i n e ) 

S A sérový a l b u m i n 

F I T C - B S A fluorescenčně značený hovězí a l b u m i n 

F R fyziologický r o z t o k 

C B B - G 2 5 0 C o o m a s s i e b r i l l i a n t b l u e - G 2 5 0 

P E G p o l y e t h y l e n g l y k o l 

T G A termogravimetrická analýza 

B T H hyaluronidáza (hovězí) 

T R B T e o r i e rovnovážného botnání 

T K E T e o r i e kaučukové e l a s t i c i t y 

G M H A glycidylmethakrylát-HA 

L V O lineární viskoelastická o b l a s t 



10 PŘÍLOHY 

10.1 Příloha č. 1 Teflonové formy pro výrobu hydrogelů 

10.2 Příloha č. 2 Hydrogely před a po lyofilizaci (po odsolení) 


