
Příloha 3                  Měření provedená na přístroji Mitutoyo Surftest 2 000 – SV 

Vasco 6 000 bez nanočástic – bod 1 









 

 

 

 



Vasco 6 000 bez nanočástic – bod 2 









 

 

 

 



Vasco 6 000 bez nanočástic – bod 3 









 

 

 

 



Vasco 6 000 bez nanočástic – bod 4 









 

 

 

 



Vasco 6 000 bez nanočástic – bod 5 









 

 

 

 



Vasco 6 000 + SiO2 – bod 1 









 

 

 

 



Vasco 6 000 + SiO2 – bod 2 









 

 

 

 



Vasco 6 000 + SiO2 – bod 3 









 

 

 

 



Vasco 6 000 + SiO2 – bod 4 









 

 

 

 



Vasco 6 000 + SiO2 – bod 5 

 

 

 







 

 

 

 



 

 

 

 



Vasco 6 000 + SiO2 a PEG– bod 1 









 

 

 

 



Vasco 6 000 + SiO2 a PEG– bod 2 









 

 

 

 



Vasco 6 000 + SiO2 a PEG– bod 3 









 

 

 

 



Vasco 6 000 + SiO2 a PEG– bod 4 









 

 

 

 



Vasco 6 000 + SiO2 a PEG– bod 5 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD bez nanočástic – bod 1 









 

 

 



Blasocut BC 25MD bez nanočástic – bod 2 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD bez nanočástic – bod 3 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD bez nanočástic – bod 4 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD bez nanočástic – bod 5 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD + SiO2 – bod 1 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD + SiO2 – bod 2 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD + SiO2 – bod 3 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD + SiO2 – bod 4 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD + SiO2 – bod 5 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD + SiO2 a PEG– bod 1 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD + SiO2 a PEG– bod 2 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD + SiO2 a PEG– bod 3 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD + SiO2 a PEG– bod 4 









 

 

 

 



Blasocut BC 25MD + SiO2 a PEG– bod 5 









 

 

 

 


