
Příloha C Duncanův test – modul pružnosti 

 
Modulus of elasticity (MPa) 

2 Vrstvé 3 Vrstvé 

Code (1) 
20401 

(2) 
22591 

(3) 
19765 

(4) 
20050 Code (1) 

19775 
(2) 

18177 
(3) 

24251 
(4) 

17305 
5-BK30-CA  0,00 0,24 0,49 5-BK30-BK30-CA  0,00 0,00 0,00 
5-BK40-CA 0,00  0,00 0,00 9-BK30-BK30-CA 0,00  0,00 0,12 
9-BK30-CA 0,24 0,00  0,58 5-BK40-BK40-CA 0,00 0,00  0,00 
9-BK40-CA 0,49 0,00 0,58  9-BK40-BK40-CA 0,00 0,12 0,00  

 

 

  


