
Rychlost výroby typu vlny a gramáže výsledné lepenky na m2B E C T Q X R

240 181.66 182.09 178.52

260 195.12

280 205.09 181.46

295 198.92

300 188.29 161.86 210.92

315 190.83

320 202.57 186.51 210.84

323 182.53

330 181.27 182.36 186.17

335 199.65 192.63

340 193.74 178.3 205.38

345 174.32 173.75 175.09

350 203.22 171.14 197.49

355 192.4 199.88

360 222.34

365 189.94

370 200.38 183.09 155.7 200.15

375 202.65

380 203.53 182.21 204.05

390 196.37 189.86 154.76

395 174.05 137.1

400 194.18 181.41 165.78

410 197.11 168.82 170.07

420 201.8 165.46 169.19

425 190.45 185.25 204.43

435 194.91 175.23

440 211.46

445 201 179.56

450 184.57 170.03 187.81

455 174.93

460 189.93 177.57

470 184.91 170.88 166.6

485 166.65

490 177.18

510 169.95

520 148.79

525 165.5

545 155.99 146.36

550 166.11

570 168.96 159.86 148.61

575 170.49 151.26

580 164.31 160.68

585 152.15

590 165.12 159.21

600 167.67 149.75

605 173.2 160.37 148.38



610 169.24

615 154.69

640 161.12 135.66

645 150.93

655 185.87 159.49

660 145.86

670 146.48

675 168.19

680 177.86

685 146.8

720 126.56

730 158.23

980 186.58

1120 178.72


