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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá řešením deformačně-napěťových s tavů tibie s fixovanou zlo
meninou v její proximální části . B y l y uvažovány dva různé způsoby fixace, pro každý 
způsob fixace byly vytvořeny dvě varianty řešení. V prvn í část i práce byla provedena re
šeršní studie zaměřená na studie zabývající se obdobnou tematikou, též byla provedena 
rešeršní studie z oblasti anatomie a biomechaniky se zaměřen ím na dolní končet inu, dále 
byla provedena rešerše v oblasti zlomenin proximální tibie a způsobu jejich fixace. K ře
šení deformačně-napěťových s tavů bylo zvoleno výpočtové modelování s už i t ím metody 
konečných prvků. K řešení byl využi t software A N S Y S . Analyzovány byly celkové posuvy 
soustavy, kon tak tn í t laky mezi k loubní plochou femuru a menisky, n a p ě t í v dlaze a šrou
bech a pře tvoření t ibiální kostní t káně . Hodnocení stavu kostní t k á n ě bylo provedeno na 
základě Frostovy hypotézy. 

Summary 
This master thesis is focused on stress-strain analysis of t ibia wi th fixed proximal t ibial 
fracture. Two types of fixation were considered, for each one two variants of solution 
were made. In the first part of this theses is presented a review of available literature 
connected wi th stress-strain analysis of t ibia wi th fixed proximal t ibia fracture. Next one 
is presented a research study of anatomy and biomechanics focused on lower limb. In the 
last part of research part are presented proximal t ibial fractures and way of their fixation. 
Computational modeling using finite element method was used as solution method of 
stress-strain states. A N S Y S software was used for solution. Total displacement, contanct 
pressure between femoral articular surface and meniscus, stress on plate and screws and 
strain in t ibial bone tissue were analysed. Assesment of bone tissue state was made on 
the basis of Frost's hypothesis. 

K l í č o v á slova 
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1. ÚVOD 

1. Uvod 
Kolenní kloub je nejsložitelnějším kloubem lidského těla. Jakékoliv poraněn í tohoto 

kloubu m á za následek omezení jeho pohyblivosti, což se projeví ze jména na schopnosti 
chůze. Kromě závažných poraněn í měkkých t k á n í může dojí t ke zlomenině někte ré z arti
kulujících kostí. 

Zlomeniny proximální tibie vznikají zpravidla nás ledkem p á d u či spor tovní aktivity. 
Zlomeniny u nichž je zasažena kloubní plocha jsou obzvláště závažné, neboť při nesprávné 
léčbě by mohlo dojít k v ý z n a m n é m u omezení funkčnosti kloubu. A b y bylo možné obnovit 
funkci kloubu v co největším rozsahu, je zpravidla n u t n é použí t vn i t řn í způsob fixace 
(vni t řn í dlahou nebo šrouby, viz obr. 1.1) [103]. Volba odpovídaj ícího způsobu fixace 
je spojena se závažnost í dané zlomeniny. Správné zvolení způsobu fixace ovšem dokáže 
významně ovlivnit léčbu zlomeniny. 

V t é t o diplomové práci budou porovnány oba způsoby fixace zlomeniny poster iorní 
části proximální tibie, tedy fixace pomocí komerčně vyráběné dlahy určené k fixaci dané 
zlomeniny a fixace pomocí spongiózních šroubů. 

Obrázek 1.1: Fixace zlomeniny proximální tibie [81] 
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2. Popis problémové situace 
Z d ů v o d u nutnosti zajištění stability ú lomku, k t e rá je pro kostní hojení nezbytná , 

se zlomeniny proximální tibie fixují vn i t řn ími dlahami nebo šrouby určenými k fixaci 
zlomenin [103]. S a m o t n á dlaha je ke kosti fixovaná pomocí š roubů. Pokud dojde k zatížení 
končet iny s fixovanou zlomeninou pomoci dlahy či šroubů, tak se v ý z n a m n ý m způsobem 
mění charakter n a m á h á n í kostní t káně oproti fyziologickému stavu. 

Posouzení mechanické interakce dlahy a proximální části holenní kosti (resp. kostní 
tkáně) bývá dle dos tupné literatury realizováno zpravidla pomocí výpočtového modelování 
s už i t ím metody konečných prvků. Model geometrie se větš inou skládá z holenní kosti, 
dané dlahy a šroubů, k teré dlahu fixují (p ř ípadně pouze ze š roubů pokud není prováděna 
fixace dlahou). Zatížení je aplikováno bud př ímo na kloubních plochách holenní kosti 
(velikost a způsob zat ížení je p řevza tý z literatury) nebo nepř ímo pomocí tuhých těles 
(např íklad válců a kvádru , k teré jsou zat íženy jednou silou), ta by měla reprezentovat 
kloubní spojení. Tyto způsoby nemusí odpovída t reá lnému zatížení, p ro tože postavení 
jednot l ivých kostí kolenního kloubu je in ter individuálně variabilní . Z toho důvodu bude 
výpoč tový model pro účely t é to práce tvořen holenní kostí ale i s tehenní kostí. 

Formulace p r o b l é m u 

Provedení deformačně-napěťové analýzy interakce dlahy (resp. š roubů) a kostní t káně . 
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3. CÍLE PRÁCE 

3. Cíle práce 
1. Provedení rešeršní studie související s řešenou problematikou. 

2. Vytvoření modelu geometrie kostních t k á n í včetně zlomeniny. 

3. Vytvoření modelu geometrie dlahy. 

4. Vytvoření výpočtového modelu v programu A N S Y S . 

5. Provedení deformační a napěťové analýzy soustavy dlahy fixující zlomeninu proxi-
mální části tibie. 
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4. Rešerše 
P ř e d s a m o t n ý m řešením problému je n u t n é uděla t rešeršní studii, jej ímž úkolem je pro

zkoumat současný stav poznán í související s řešenou tematikou. Studie a publikace, k teré 
byly v rámci t é to práce zkoumané , je možné rozčlenit do t ř í podkapitol. P r v n í podkapi
tola je věnována anatomii a biomechanice týkající se řešeného problému (v rámci anatomie 
zde budou zahrnuty i publikace věnující se histologii a osteologii). D r u h á podkapitola se 
věnuje t raumato lógi i a z p ů s o b ů m fixace zlomenin. Poslední podkapitola obsahuje studie, 
které se zabývají právě výpoč tovým modelováním deformačně napěťových s tavů dlah či 
š roubů fixujících zlomeninu tibie (př ípadně j iných dlouhých kostí l idského tě la) . 

4.1. Anatomie a biomechanika 
Hlavním zdrojem v oblasti anatomie pro tuto práci je Čihák (2001) [25], ve k te rém 

je deta i lně rozebrána anatomie pohybového a p a r á t u . Dále lze využí t přehledy anatomie 
od Holibkové a Leichmana (2010) [36], H u d á k a a kol. (2015) [38]. Z oblasti histologie 
je možné použí t učební text od Čecha (2006) [24]. Informace lze doplnit z internetové 
s t r ánky Wik iSkr ip ta . 

Z oblasti biomechaniky lze využí t knihu Valenty a kol. (1985) [99], Č a p k a a kol. (2018) 
[13], ve k terých lze nají t mechanické vlastnosti tkání , poznatky z výpočtového modelování 
odezvy kostní t káně na zat ížení pomocí metody konečných p rvků a poznatky o remodelaci. 
N a pomezí anatomie a biomechaniky stojí publikace Bar ton íčka (2004) [6]. 

4.2. Zlomeniny kostí 
V oblasti zlomenin kostí, jejich hojení a léčby je možné čerpat z české literatury týkající 

se t raumato lóg ie a to z knih M a ň á k a (2005) [63], Pokorného (2002) [76], Višně a Hocha 
(2004) [102] a Wendscheho (2015) [103]. Ze zahraničních publ ikací lze čerpat z knihy 
McRae a Essera (2008) [66]. 

Dále je vhodné využí t p o z n a t k ů z ma te r i á lů či č lánků od Arbeitsgemeinschaft fůr 
Osteosynthesefragen (dále jen A O ) , např . [45], [46]. A O je nezisková organizace zabývající 
se výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti z ranění pohybového a p a r á t u [3]. 

4.3. Studie zabývající se výpočtovým modelováním dané 
problematiky 

V zahraničí byly publikovány studie zabývající se problematikou fixace zlomenin na 
proximální t ib i i . J e d n á se o studie Belaida a kol. (2018) [8], Dehousta a kol. (2020) [26], 
Huanga a kol. (2015) [37] a Samsamiho a kol. (2020) [83]. V těchto studiích ovšem není 
detai lně zohledněna geometrie š roubů či zat ížení tibie přes kolenní kloub (zatížení je apli
kováno bud př ímo na kloubní plochy silami p řevza tými z literatury, nebo nepř ímo silou 
působící na t u h á tělesa, k t e rá by svým tvarem měla imitovat femur). 

N a Ús tavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky byly v minulých letech ob
hájeny práce z oblasti výpočtového modelování deformačně napěťových s tavů dlah fixující 
zlomeniny. J e d n á se o práce Kalnického (2017) [42] řešící deformačně napěťovou analýzu 
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4. REŠERŠE 

dlahy fixující zlomeninu diafýzy femuru, Semeráka (2018) [84] řešící deformačně napěťo
vou ana lýzu fixátorů na mandibule a práce Husslikové (2020) [41] zabývající se deformačně 
napěťovou analýzou dlahy fixující zlomeninu dis tální části radia. 
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5. Anatomie související s řešenou 
problematikou 

Cílem t é t o kapitoly je přiblížení základního ana tomického názvosloví, stejně jako to
pologie lidského těla. Rozebrána bude anatomie membri inferioris {dolní končetiny) s dů
razem na t ib i i , k teré se tato práce výh radně týká . V t é t o kapitole bude s t ručně rozebrána 
i histologie kostní t káně . 

5.1. Obecná osteologie 
V rámci t é t o podkapitoly budou přiblíženy základní poznatky osteologie (nauky o 

kostech), k teré jsou důležité z hlediska ana tomického názvosloví, ale i z hlediska stavby 
kostí. 

5.1.1. Základní části kostry 

Obrázek 5.1: Zádkladní rozdělení kostry [47] 

Lidskou kostru lze rozdělit na dvě hlavní části [25, 38] a to: 

• skeleton axiale (osová kostra) na obrázku 5.1 růžově, k t e rá se dále dělí na: 

— cranium (lebka) 

— columna vertebralis (páteř) 

— skeleton thoracis (kostra hrudníku), tj. costae (žebra) a sternum (kost hrudní) 
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5. ANATOMIE SO UVISEJÍCÍ S ŘEŠENO U PROBLEMATIKO U 

• skeleton appendiculare (kostra končetin) na obrázku 5.1 modře , k t e r á se dále dělí 
na: 

— ossa membri superioris (kostra horní končetiny) 

— ossa membri inferioris (kostra dolní končetiny) 

Ossa membri superioris i ossa membri inferioris se dělí na část i [25, 38] (viz obr. 5.2): 

• cingulum (pletenec) - př ipojení kostry končet iny k axiá lnímu skeletu [25, 72] 

• stylopodium - proximální část končetiny, tvořena jednou kostí [25, 38, 72] 

• zeugopodium - úsek tvořený dvěma kostmi [25] 

• autopodium - koncová dis tální část končet iny [25] 

Stylopodium, zeugopodium, autopodium tvoř í dohromady kostru volné končetiny [36]. 

Obrázek 5.2: Obecná stavba kostry končet in [2] - upraveno 

5.1.2. Typy kostí 
Dle tvaru rozlišujeme obecně t ř i typy kostí [25]: 

• dlouhé kosti - skládají se z tě la (diafýzy) a koncových kloubních úseků (epifýz) 
[25, 38] 

• krátké kosti - maj í nepravidelný tvar i nepravidelné kloubní plochy [25, 38] 
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5.1. OBECNÁ OSTEOLOGIE 

• ploché kosti - na povrchu těchto kostí se nachází vrstva kompak tn í kostní tkáně , 
mezi vrstvami k o m p a k t n í kostní t káně (viz 5.1.4) se po t é nachází vrstva spongiózní 
kostní t k á n ě (viz 5.1.4) [52] 

Cihák [25] dále uvádí dva typy nezařezených kostí . P r v n í typ jsou kosti, k te ré jsou kom
binací výše uvedených, či se svým tvarem úplně vymykají . Takové kosti se nazývají kosti 
nepravidelné. Druhý nezařazený typ jsou kosti pneumatizované (jejich dutinky jsou vy
plněny vzduchem a jsou vys t lány sliznicí). H u d á k (Memorix) [38] však tyto dva typy 
kostí ř ad í ke t ř e m zák ladn ím t y p ů m a př idává k n im ješ tě kosti sezamské (malé kosti 
uložené zpravidla ve šlachách). Typy kostí charakter izované H u d á k e m i s p ř ík ladem na 
lidském těle klasifikované dle H u d á k a [38] je možné vidět na obrázku 5.3 (s výjimkou kosti 
pneumat izované) . 

Fiat bone Irregular bone 

Obrázek 5.3: Typy kostí dle tvaru [74] 

5.1.3. Část i dlouhých kostí 
Jelikož je tibie d louhá kost, budou v t é t o podkapitole obecně popsány části dlouhých 

kostí. Literatura se obecně neshoduje, Cihák [25], Bar toníček [6] i H u d á k [38] rozlišují 
čtyři části dlouhých kostí (viz obr. 5.4): 

• diafýza - s t řední (rourovotá) část d louhé kosti [25, 38] 

• epifýza - koncová část kosti [38] nesoucí na sobě kloubní plochu [6] 

• apofýza - kostní hrbol s amos t a tně osifikující [6] 

• metafýza - přechodová část mezi epifýzou a diafýzou [38] 

Lze se setkat i se zdroji rozlišující pouze t ř i části (např. [52]), tyto zdroje nerozlišují 
apofýzu. 
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Epifýza 

Metafýza 

Diafýza 

Metafýza 

Epi fýza 

Obrázek 5.4: Čás t i dlouhých kostí (ukázka na femuru) 

5.1.4. Kostní t káň 
Kostní t k á ň je tvořena č tyřmi základními typy buněk [38]: 

• osteoblasty - podílejí se na vzniku základní kostní hmoty (tzv. kostní matrix) [25, 38] 

• osteocyty - jsou neak t ivn í (starší) formou os teoblas tů [36] 

• osteklasty - b u ň k y podílející se na resorpci (odbourávání) kostní t káně [6] 

• osteoprogenitorové buňky - podílejí se na vzniku os teoblas tů [68] 

Prostor mezi b u ň k a m i vyplňuje mez ibuněčná hmota (tj. výše zmíněná základní kostní 
hmota, j inak řečeno kostní matrix) [38], ta obsahuje [36]: 

• ossein - organická složka, zaručuje pružnos t kostní t káně [25] 

• anorganickou složku - zaručuje tvrdost kostní t káně [36] 

Podí l organické složky se s procesem s t á rnu t í organismu snižuje (naopak podí l anorganické 
složky roste) a proto dochází ke k řehnu t í kostí [25]. Kos tn í t k á ň pak může být u s p o ř á d a n á 
dvěma způsoby: 

• lamelárně (též lamelózne) - u spo řádán í do lamel (vrstev), k teré mohou vytváře t 
tzv. Haversův sys tém (tj. koncentricky uspo řádané lamely, viz obrázek 5.5a) [38], 
lamelami kostní t k á ň je základní s tavební jednotkou kosti [36] 

• fibriláně- u spo řádán í nepravidelné (viz obrázek 5.5b), vyskytuje se p r imárně během 
vývoje kostí [38], v dospělost i tvoř í ze jména kostní drsnatiny [25], v lákn i tá kostní 
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t k á ň však může vzniknout i v souvislosti s patologickým pře těžováním kostní tkáně , 
v t é t o souvislosti se hovoří o tzv. sklerotické kostní tkán i [29], k t e rá vzniká též při 
hojení kostí [38] 

(a) Lamelózní kostní tkáň [60] (b) Vláknitá kostní tkáň [39] 

Obrázek 5.5: Způsoby uspo řádán í kostní t k á n ě 

Lamelami kostní t k á ň se vyskytuje v kostech (z hlediska markoskopické stavby) ve 
dvou formách a to substantia compacta (kompaktní kostní tkáň) a substantia spongiosa 
(spongiózní kostní tkán) [38]. 

K o m p a k t n í k o s t n í t k á ň 

K o m p a k t n í kostní t k á ň (někdy též kort ikální) se skládá s lamel v t ě sném uspořádán í 
[13]. Lamely, tvořící k o m p a k t n í kostní t káň , mohou vytváře t tzv. Haversův sys tém (neboli 
osteon) [24, 38]. Osteony prochází nervová vlákna, krevní a mízní cévy, k teré jsou uloženy v 
Haversově kanálku . Např íč jsou lamely spojeny Volkmanovými kanálky, k te rými též vedou 
nervová vlákna, mízní i krevní cévy [24]. Mez i j ednot l ivými osteony (které ani nemusí 
být pravidelné [25]) se nachází interst iciální lamely. T y jsou p o z ů s t a t k e m již nefunkčních 
Haversových systémů, což dokládá schopnost p řes tavby kosti [24], k t e rá bude p o p s á n a 
níže. Uspořádán í vrstvy kompak tn í kostní t káně je možné vidět na obrázku 5.6. 

K o m p a k t n í kostní t k á ň tvoř í tě la dlouhých kostí , povrchy epifýz, povrchy plochých a 
k rá tkých kostí [24]. 

S p o n g i ó z n í k o s t n í t k á ň 

Spongiózní kostní t k á ň (nebo též t r abeku lá rn í kostní t káň ) se skládá z trabekul ( t rá-
mečků) , mezi nimiž se nachází prostory (tzv. mez i t rabekulá rn í prostory) kostní tkán í 
nevyplněné [13]. Trabekuly jsou tvořeny lamelami. Pokud je t loušťka trabekuly větší než 
100 /xm, tak je mikroskopická stavba s tejná jako u kosti kompak tn í . V opačném př ípadě 
je trabekula tvořena pouze plášťovými lamelami [24]. Spongiózní kostní t k á ň bývá též 
nazývána trabekulární [52]. 

Spongiózní kostní t k á ň se nachází v epifýzách dlouhých kostí . Vyskytuje se i u k rá tkých 
kostí, k te ré mají podobnou stavbu jako kosti dlouhé [24]. 

Mezi t rabekulárn í prostor bývá zpravidla vyplněn kostní dření [38]. Spongiózní kostní 
t k á ň je možné vidět na obrázku 5.7. 

12 



5. ANATOMIE SO UVISEJÍCÍ S ŘEŠENO U PROBLEMATIKO U 

Obrázek 5.6: Př íčný řez dlouhou kostí - stavba k o m p a k t n í kostní t káně [73] 

Obrázek 5.7: Spongiózní kostní t k á ň [55] 

5.2. Obecná arthrologie 
Proximáln í část tibie tvoří k loubní spojení s femurem. Toto kloubní spojení je v l id 

ském těle nejsložitější a je vhodné při řešení výše definovaného problému zná t anatomii 
kolenního kloubu. Tato podkapitola si bere za cíl přiblížit základní názvosloví týkající se 
spojení kostí, což je p ř e d m ě t e m arthrologie (nauky o kostních spojeních). 

Obecně rozlišujeme dva typy kostních spojů [25, 38, 91]: 

• synartrosis - plynulé spojení kostí n ě k t e r ý m z pojiv: 

— junctura fibrosa - spojení vazivem [25] 

o symdesmosis - vazivové spojení mimo kostí lebky [25] 
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o gomphosis - spojení zubu a čelisti pomocí vazivové t káně periodontium 
[25] 

o sutura - vazivové spojení lebečních plochých kostí [25] 

o membrána - spojení pomocí vazivové b lány [38] 

— junctura cartilaginea - spojení chrupavkou [25] 

o synchondrosis - spojení hyal inní chrupavkou [25, 38] 

o symphysis - spojení vazivovou chrupavkou) [25, 38] 

— junctuta ossea, synostosis - spojení kostí pomoci kostní t káně [25] 

• diarthrosis (articulatio synovialis, junctura synovilis) - spojení kostí pomocí kloubu 
[25, 38] 

Další části t é t o podkapitoly bude rozebrán již pouze articulatio synovialis (neboli di-
arthrosa), tedy kloubní spojení kostí , neboť m á z hlediska řešeného problému nej větší 
význam. 

5.2.1. Art iculat io synovialis (kloub) 
Dle p o č t u kostí kloub tvořící (tedy kostí v kloubu stýkajících se) můžeme klouby 

rozdělit na složené (v kloubu se s týká více než dvě kosti) a j ednoduché (v kloubu se 
stýkají dvě kosti) [38]. 

U kloubu rozlišujeme facies articulares (stykové plochy), k te ré jsou zpravidla takové, že 
jedna je konvexní - caput articulare (kloubní hlavice) a d r u h á je konkávni - fossa articulare 
(kloubní jamka) [25, 38]. Po obvodu stykových ploch se up íná capsula articularis (kloubní 
pouzdro) [25]. T u lze rozlišit na dvě vrstvy z nichž vnější - membrána fibrosa - je vrstva 
vazivová a vn i t řn í - membrána synovialis - je vrstva synoviální [38]. Mez i facies articu
lares (stykovými plochami) a capsula articularis (kloubním pouzdrem) se nachází cavitas 
articulares (kloubní dutina) [25]. 

Klouby je možné klasifikovat i dle tvaru stykových ploch, Cihák [25] uvádí následující 
klasifikaci: 

• art. spheroidea (kulový kloub) - dle rozsahu pohybu kulový kloub dělíme na: 

— volný - velký rozsah pohybů , neboť plocha jamky je menší než plocha hlavice 
- art. humeri 

— omezený - menší rozsah pohybů , neboť jamka je h luboká - art. coxae 

• art. ellipsoidea (elipsovitý/vejcitý kloub) 

• art. sellaris (sedlový kloub) 

• art. cylindrica (válcový kloub) - dle polohy osy rotace vůči podélné ose kosti dělíme 
válcový kloub na: 

— gynglymus (veřejový) - osa rotace je kolmá na osu kosti, speciálním p ř ípadem 
je art. trochlearis (kladkový kloub), což je gynglymus obsahující vodící rýhu 

— art. trochoidea (kolový kloub) - osa rotace je rovnoběžná s osou kosti 
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• art. bicondylaris (dvojhrbolový kloub) 

• art. plana (plochý kloub) 

• amphiarthrosis (tuhý kloub) 

Tuhý kloub občas nebývá řazen do klasifikace (např . dle H u d á k a [38]). 
Klouby lze členit ješ tě z hlediska p o č t u os, kolem kterých může p rob íha t pohyb, a to 

na klouby jednoosé (art. cylindrica), dvojosé (art. sellaris, art. ellipsoidea), t rojosé (art. 
spheroidea) [75]. 

5.2.2. Zvláštní zařízení kloubu 
Kromě výše popsaných část í mohou kloubu obsahovat i další část i [25]. 

Disci et menisci articulares 

Disci et menisci articulares (disky a menisky) jsou p lo ténky skládající se z vazivové 
chrupavky [25], k teré maji za úkol vyrovnávat různá zakřivení kloubních ploch [38, 25]. 
Tato zvláš tní zařízení jsou p r u ž n ý m členem mezi k loubními plochami a umožňuj í složitější 
pohyby v kloubu [25]. 

Discus articularis (kloubní disk) m á tvar p lného disku (z hlediska obvodu) [25] a 
rozděluje kloub na dvě dutiny [38]. Meniscus articularis (kloubní měsíček) m á tvar měsíčku 
(nebo srpu) a dělí stykové plochy pouze v čás tečném rozsahu [25, 38]. 

Labrum articulare 

Labrum articulare (kloubní lem) je vazivově-chrupavčitý lem tvořící vyvýšený okraj 
kloubu, rozšiřuje tak plochu kloubní jamky [25, 38]. 

Bursae synoviales 

Bursae synoviales (tíhové válečky) jsou uzavřené dutiny [38] nacházející se v ř ídkém 
vazivu. Jsou vys t lány synoviální m e m b r á n o u a vyplněny jsou tekutinou podobnou kloubní 
synovii [25, 38], díky tomu snižují t řen í [6]. 

Muscul i articulares 

Musculi articulares jsou malé svaly upínající se do kloubního pouzdra s p o č á t k e m v 
h lubokých vrs tvách okolního svalstva [25]. 

Ligamenta 

Ligamenta (kloubní vazy) zesilují k loubní pouzdro. Mohou též ovlivnit i pohyby v 
kloubu [25]. 

H u d á k (Memorix) [38] řad í do zvláštních zařízení kloubu ješ tě fibrocartilago (vazivová 
chrupavka čtvercového tvaru zvětšující plochu kloubní jamky) a corpora adiposa ( tuková 
tělíska, k t e rá vyrovnávají nes te jná zakřivení stykových kloubních ploch). 
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5.2.3. Pohyby v kloubu 
V té to podkapitole budou popsány pohyby v kloubu z hlediska anatomie a to hlavně 

z důvodu přiblížení názvosloví. Pohyb v kloubu lze popsat dvěma způsoby a to způsobem 
j a k ý m se vůči sobě pohybuj í stykové kloubní plochy a nebo dle osy, okolo které pohyb 
prob íhá [25, 48]. 

Pokud mluv íme o pohybu stykových ploch vůči sobě, tak rozlišujeme t ř i základní 
pohyby a to: 

• valení 

• smyk 

• rotaci 

Tyto t ř i pohyby není t ř e b a dále vysvětlovat , neboť jsou v t é t o souvislosti chápány stejně 
i v mechanice těles. Výsledný pohyb kloubu je po t é kombinací těchto t ř í p o h y b ů [48]. 

Pokud popisujeme pohyb v kloubu vzhledem k osám, tak rozlišujeme opět t ř i základní 
pohyby: 

• flexe a extense - pohyby v sagitální rovině [38], (ventrální) flexe - ohnu t í dopředu, 
(dorsální) extense - ohnu t í dozadu [25] 

• abdukce a addukce - pohyby ve frontální rovině [38], abdukce - od tažen í od tě la (do 
strany), addukce - př i tažení k tě lu (k mediá lní rovině) [25] 

• rotace (nebo též pronace a supinace - pohyby okolo osy kostí v kloubu [38], pronace 
- vn i t řn í rotace, supinace - vnější rotace [25, 48] 

Ilustrace těchto p o h y b ů na l idském těle je na obrázku 5.8. Os t a tn í pohyby v kloubu jsou 
kombinací výše uvedených (např . cirkumdukce, k t e r á je kombinací flexe, extense, abdukce 
a addukce) [25]. 

5.3. Membrum inferius 
Objektem zájmu t é to práce je mimo j iné tibia, z hlediska řešeného problému jsou 

p o d s t a t n é její vazby na okolí. Jelikož je t ibia součást í membri iferioris (dolní končetiny), 
je n u t n é zná t její anatomii a to zejména kvůli tvorbě modelu geometrie, mater iá lu , vazeb 
a zat ížení př i výpoč tovém modelování . 

5.3.1. Ossa membrum inferioris 
Cingulum membri inferioris (pletenec dolní končetiny) tvoř í j ed iná kost a to os coxae 

(pánevní kost) [25], k t e r á vzniká s růs tem t ř í kostí - os ilium (kyčelní kost), os ischii (se
dací kost), os pubis (stydká kost). Tento typ kostního spojení tvořící os coxae se nazývá 
synostosa (viz 5.2) [38]. Volnou část končet iny tvoř í femur (kost stehenní) což je stylo-
podium, patella (čéška), tibia (holenní kost) a fibula (lýtková kost) tvořící zeugopodium. 
Autopodium membri inferioris tvoř í ossa pedis (kosti nohy), kterou lze rozdělit na ossa 
tarsi (zánártní kosti), ossa metatarsi (nártní kosti), ossa digitorum pedis (články prstů) 
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Flexion Extension 

Extension 
Extension 

Extension 

(a) and (b) Angular movements: flexion and extension at the shoulder and knees (c) Angular movements: flexion and extension 
of the neck 

Rotation 

(d) Angular movements: flexion 
and extension of the vertebral 
column 

) Angular movements: abduction, adduction, 
and circumduction of the upper limb at the 
shoulder 

(f) Rotation of the head, neck, and lower limb 

Obrázek 5.8: Ilustrace p o h y b ů v kloubu [9] 

neboli phalanges [6, 25, 38]. Ossa pedis může být dále rozlišena na jednot l ivé kosti. Výše 
popsané části je možné vidět na obrázku 5.9. 

S a m o t n á tibie je d louhá kost, m á tedy tělo (corpus tibiae), d is tá lní a proximální epi-
fýzu [25]. Proximáln í epifýza je tvořena dvěma kondyly - condylus medialis a condylus 
lateralis, k te ré nesou kloubní plochy - facies articularis superior (pro spojení s femurem) 
[36, 38]. Mez i t ěmi to dvěma plochami vyčnívá vyvýšenina eminentia intercondylaris, k t e rá 
je tvořena dvěma hrbolky - tuberculum intercondylare mediale a tuberculum intercondy-
lare laterale [25, 36]. P ř e d i za vyvýšeninou jsou plošinky - area intercondylaris anterior 
a area intercondylaris posterior [36]. Pohled na proximální epifýzu shora je možné vidět 
na obrázku 5.10. P o d la te rá ln ím kondylem je k loubní plocha facies articularis fibularis 
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os c o x a e 

o s s a tars i 
— o s s a m e t a t a r s i 
o s s a c l ig i to rum ped is 

p h a l a n g e s 

Obrázek 5.9: Ossa membrum inferioris (kostra dolní končetiny) [2] - upraveno 

(pro spojení s fibulou) [25]. N a přední s t raně tibie mezi kondyly je drsnatina tuberositas 
tibiae [38]. Corpus tibiae (telo tibie) m á t ro jboký tvar, na k t e r ém lze rozlišit hrany - margo 
anterior (přední hrana) a margo interosseus (hrana mířící k fibule) [25]. Dis tá lní epifýzu 
tvoř í malleolus medialis (vnitřní kotník) s k loubní plochou - facies articularis inferior 
[36]. Vni t řn í kotník je ukončen zářezem - sulcus malleolaris [25]. Dis tá lně se na fibulární 
s t raně nachází incisura fibularis, což je zářez, ve k t e r ém je uložena fibula [25]. Anter iorní 
a poster iorní pohled na t ib i i a fibulu je možné vidět na obrázku 5.11. 

5.3.2. Juncturae membri inferioris 

Juncturae membri inferioris (spoje dolní končetiny) lze popsat na cingulu (pletenci) a 
volné končet ině. Spoje na cingulu jsou z hlediska řešení p rob lému n e p o d s t a t n é , proto zde 
nebudou zmíněny. N a volné končet ině rozlišujeme [36, 38, 25]: 

• art. coxae (kyčelní kloub) - spojení os coxae a femuru 

• art. genus (kolenní kloub) - spojení femuru, tibie a patelly 
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Intercvndyloid eminence 

Obrázek 5.10: Pohled na proximální konec tibie [17] 

art. tibiofibularis [lýtkoholenní kloub) - spojení tibie a fibuly na proximáln ím konci 
obou kostí 

• membrána interossea cruris - vazivová m e m b r á n a mezi t ibií a fibulou 

• syndesmosis tibiofibularis - vazivové spojení tibie a fibuly, k te ré dis tá lně zesiluje 
membránu interosseu cruris 

• ligamenta tibiofibulare anterius et posterius - vazy zesilující syndesmosis tibiofibularis 

• articulationes pedis (klouby nohy) jsou větš inou drobné klouby z nichž je pro tuto 
práci významný poze art. talocruralis [hlezenní kloub) - spojení tibie, fibuly a talu 
(jedna z kostí tarsu) 

Jelikož art. genus složitý kloub je nu tné ho podrobněj i rozebrat a to i z důvodu jeho 
souvislosti se zlomeninami proximální tibie. 

Articulatio genus 

Articulatio genus je z hlediska výše popsané klasifikace kloubem složeným, neboť je 
tvořen t ř emi kostmi: femurem, tibií a patellou [25]. A r t . genus se skládá z art. femoropa-
tellaris a art. femorotibialis [38]. 

Art. femoropatellaris je plochý kloub, u něhož facies patellaris femoris tvoří j amku 
kloubu a facies articularis patellae tvoř í hlavici kloubu [25]. Pohyb kloubu spočívá v 
posouvání patelly mezi kondyly femuru [13]. 

Art. femorotibialis je kombinací kladkového a kolového kloubu [38]. Hlavice kloubu je 
tvořena kondyly femuru, jamka je tvořena facies articularis superior na kondylech tibie 
[36]. Zakřivení hlavice je větší než zakřivení jamky, proto je s tyčná plocha tibie a femuru 
malá . N a kondylech tibie jsou menisky, k te ré po obvodu kopírují tvar tibie (avšak díky 
upnu t í v k loubním pouzdru ho mohou měni t ) a tvoř í většinu s tyčné plochy s hlavicí kloubu 
[25]. 
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5.3. MEMBRUM INFERIUS 

articular capwle 

(a) Anteriorní pohled na tibii a fibulu [15] (b) Posteriorní pohled na tibii a fibulu [16] 

Obrázek 5.11: Pohledy na t ib i i a fibulu 

Kromě menisků je kloub vybaven i dalš ím zvláš tn ím zařízením jako jsou bursy a 
ligamenta. Z ligament stojí za zmínku ligamentum collaterale tibiale et fibulare (postranní 
vazy) a ligamenta cruciata genus (zkřížené vazy kolenní), k te ré význame ovlivňují pohyb 
a stabilitu kloubu [25]. Art. genus a jeho zvláštní zařízení kloubu (resp. významné prvky) 
je možné vidět na obrázku 5.12. 

V art. genus lze provést flexi a extenzi (rozsah 0-150°), dle H u d á k a [38] s a m o t n á 
extenze však není možná , Kolář [48] i Cihák [25] však uvádí možnost tzv. hyperextenze 
(rozsah 0-5°), vn i t řn í rotace (rozsah 5-10°) a vnější rotace (rozsah 0-40°) [38]. Flexe je 
postupnou kombinací všech t ř í d ruhů pobyhů styčných ploch vůči sobě (tedy tedy rotace, 
valení, posuvu) [25, 38]. 
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5. ANATOMIE SO UVISEJÍCÍ S ŘEŠENO U PROBLEMATIKO U 

Quadriceps 
muscles 

Femur-

Fibula 

Tibia-

Art icular 
cart i lage 

Lateral condyle \ J 
Posterior cruciate 
l igament 
Anterior cruciatü 
l igament 
Lateral col lateral 
l igament 

Quadriceps 
tendon 

Patella 

Medial collateral 
l igament 

Meniscus 

Patellar tendon 
(Ligament) 

Obrázek 5.12: Art. genus a jeho zvláš tní zařízení [71] 
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6. Biomechanika související s 
řešenou problematikou 

Z hlediska řešeného problému je t ř e b a provést rešerše ve více oblastech biomechaniky. 
P r v n í oblas t í budou mechanické vlastnosti kostní t káně , neboť pro provedení deformačně-
-napěťové analýzy je n u t n é tyto mechanické vlastnosti zná t . Dále aby bylo možné vy
hodnotit chování kostní t káně , je n u t n é provést rešerši v oblasti funkční adaptace kostní 
t káně , neboť úzce souvisí s mechan ickým n a m á h á n í m kostí. 

6.1. Mechanické vlastnosti kostní tkáně 
Kostní t k á ň se díky své s t ruk tu ře chová jako anizotropní , nehomogenní , viskoelastický 

mater iá l . Mechanické vlastnosti jsou ovlivněny zejména vn i t řn í architekturou, k t e rá se 
odvíjí od mechanického zatěžování kostní t káně (viz podkapitola 6.2) [13]. 

P ř i výpoč tovém modelování bude kostní t k á ň (a to jak spongiózní, tak i kompak tn í 
kostní t káň ) uvažována jako homogenní kontinuum, což v př ípadě spongiózní kostní t káně 
(která obsahuje mez i t rabeku lá rn í prostor [24]) znamená , že budeme muset zavést pojem 
zdánlivý modul pružnosti spongiózní kostní tkáně. Mechanické vlastnosti kostní t káně je 
možné získat exper imentá ln ím způsobem. Je však n u t n é b rá t v potaz vl iv stavu vzorku 
(např. : vysušení , konzervace, apod.) na mechanické vlastnosti měřené kostní t káně [99]. 
Vysušení vzorku modul pružnos t i kostní t káně zvyšuje [27]. U konzervace záleží na po
už i tém typu. Zmražení (a opě tovný ohřev) n e m á vl iv na mechanické vlastnosti [85]. U 
balzamování je možné nají t zmínky o zvýšení modulu pružnos t i kostní t káně [27], ale i o 
tom, že její v l iv je zanedba te lný [54]. Záleží i na velikosti vzorku (větší vzorky maj í na
měřený vyšší modul pružnost i ) [20] a rychlosti zatěžování (s rostoucí rychlostí zatěžování 
roste i modul pružnost i ) [99]. V l i v na mechanické vlastnosti m á i věk, neboť kosti ve stář í 
k řehnou [99]. 

M e c h a n i c k é vlastnosti k o m p a k t n í k o s t n í t k á n ě 

Mechanické vlastnosti kompak tn í kostní t káně se zpravidla získávají exper imentá lně . V 
současnost i se k měření mechanických v las tnos t í používá zpravidla metoda nanondentace 
nebo akust ická metoda [22]. U nanoindentace je však n u t n é b r á t v potaz, jestli nebylo 
měření prováděno zvlášť na osteonu a na intesrt iciální lamele, neboť na interst iciální lamele 
lze naměř i t vyšší hodnoty modulu pružnos t i než na osteonu [80]. Mechanické vlastnosti 
kompak tn í kostní t káně (včetně použi té měřící metody) dohledate lné v l i te ra tuře jsou 
prezentovány v tabulce 6.1. 

M e c h a n i c k é vlastnosti s p o n g i ó z n í k o s t n í t k á n ě 

Jak již bylo avizováno výše, v t é t o práci bude spongiózní kostní t k á ň (včetně mezitra-
bekulárn ího prostoru) uvažována jako homogenní kontinuum. Zdánlivý modul pružnos t i 
lze urči t mimo j iné i exper imentá lně (např: zkouškou tlakem) [57, 70], v dnešní době však 
lze použí t pro určení mechanických v las tnos t í i výpočtové modelování (konkrétně M K P ) 
[22]. P ř i určování zdánl ivého modulu pružnos t i spongiózní kostní t káně pomocí výpoč to
vého modelování s už i t ím M K P se vychází z faktu, že trabekuly t lus tš í než 100 \im mají 
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6. BIOMECHANIKA SOUVISEJÍCÍ S ŘEŠENOU PROBLEMATIKOU 

Studie EL [GPa] ET [GPa] G [GPa] M H metoda kost 

Choi a kol. [20] 15,2 - - tříbodový ohyb tibia 

Cowin [22] 20,1 - 0,28 - -

Cowin a kol. [23] 14,58 - 0,325 - femur 

Lee a kol. [58] 11,3 ±5,8 - - akustická tibia 

Mirzaali a kol. [69] 19,08 ±1,78 13,10 ±1,94 6,07 ±0,57 - mikroindentace femur 

Snyder a kol. [88] 17,5 ±1,62 - - tříbodový ohyb tibia 

Turner a kol. [98] 
20,55±0,21 

23,45 ±0,21 

14,91 ±0,52 

16,58 ±0,32 

- - akustická 

nanoindentace 
femur 

Tabulka 6.1: Mechanické vlastnosti kompak tn í kostní t káně z literatury 

stejnou stavbu (a tedy i stejné mechanické vlastnosti na mikroúrovni) jako kompak tn í 
kostní t k á ň [24, 98]. Z m i k r o C T snímků se vytvoř í model geometrie spongiózní kostní 
t káně popisující t r ámč i tou strukturu, model mate r i á lu se uvažuje jako homogenní a izot
ropní . Výpočtový model se zatíží posuvem. Ze stykové síly ve vazbě je po t é možné pomocí 
Hookova zákona urči t zdánl ivý modul pružnos t i dané kostní t k á n ě (tento proces se nazývá 
homogenizace). Jelikož obsah kostní t k á n ě v jednotce objemu se v různých částech kostry 
mění , nelze obecně mechanické vlastnosti spongiózní kostní t káně popsat j e d n í m číslem a 
směroda tnou odchylkou jako to bylo výše prezentováno u mechanických v las tnos t í kom
pak tn í kostní t káně . Zpravidla se pro popis používají funkční závislosti zdánl ivého modulu 
pružnos t i spongiózní kostní t k á n ě na zdánlivé hus to tě kostní t káně (označení papp), pří
p a d n ě na objemovém podí lu kostní t káně (neboli B V/TV). Ty to dva his tomorfometr ické 
parametry jsou definovány následujícím způsobem: 

_ % 
Papp - y T 

BV/TV = (6.1.2) 

kde rriB [g] je hmotnost spongiózní kostní t káně , Vp [cm3] je celkový objem kostní t káně 
(včetně mez i t r abeku lá rn ího prostoru) a VB [cm3] je objem spongiózní kostní t káně (bez 
mez i t rabekulá rn ího prostoru). Tyto dva his tomorfometr ické parametry lze mezi sebou 
přibližně přepočí táva t díky znalosti hustoty (ve smyslu měrné hmotnosti) kostní t káně . 
Jelikož je však způsob zjišťování těch to dvou veličin jiný, je tento způsob p ř e p o č t u pouze 
přibližný a závislosti tak budou uvedeny v p ů v o d n í m publ ikovaném tvaru. Je n u t n é uvést , 
že na U M T M B byly v minulých letech publikovány práce se zaměřen ím na určování me
chanických vlas tnos t í spongiózní kostní t k á n ě výše p o p s a n ý m způsobem. P ráce Bc . Ví ta 
Leinwebera pod vedením Ing. Petra Marc iána P h . D . byla zaměřena p ř ímo na určení me-
chanikých vlas tnos t í spongiózní t káně proximální tibie. Mechanické vlastnosti spongiózní 
kostní t káně budou uvedeny v tabulce 6.2. Pozn.: do vz tahů je n u t n é dosazovat za papp v 

cl Zel BV/TV bezrozměrné deset inné číslo menší než jedna. Dále je n u t n é pozname
nat, že v l i te ra tuře se vyskytuje více vz t ahů popisujících mechanické vlastnosti spongiózní 
kostní t káně v závislosti na zdánlivé hus to t ě kostní t káně p ř ípadně na objemovém podí lu 
kostní t káně , vybrány však byly vztahy vytvořeny p ř ímo pro t ib i i nebo vytvořeny z více 

c m J 
(6.1.1) 
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6.1. MECHANICKÉ VLASTNOSTI KOSTNÍ TKÁNĚ 

Studie mechanické vlastnosti interval platnosti vztahu 

Ashman a kol. [5] 

Ei = 1,55 • Papp - 0, 062 [GPa] 

Ei = 2,01 • Papp - 0,072 [GPa] 

E3 = 4,36 • Papp - 0,041 [GPa] 

Gl2 = 0,48 ' Papp - 0, 028 [GPa 

G13 = 0,53 ' Papp - 0, 013 [GPa 

G23 = 0,66 ' Papp - 0, 009 [GPa 

papp e (0,130; 0, 750) [-

Ashman a kol. [5] E = 4, 606 • p l ^ [GPa] Papp e (0,130; 0, 750) 

Hvid a kol. [40] E = 1,401 • p\w [GPa] 

Linde a kol. [57] E = 4, 778 • pa'pp [GPa] 

Morgan a kol. [70] E = 15,520-p^p [GPa] Papp e (0,09; 0, 4L 

Morgan a kol. [70] E , 920 • pl'pp [GPa] Papp e (0, 09; 0, 75) 

Goulet a kol. [32] 

E AP = 6, 982 • BV/TV2,54 [GPa] 

E ML = 5, 754 • BV/TV2,61 [GPa] 

EIS = 6, 31 • W / T F 2 ' 1 0 [GPa] 

BV/TV G (0,06; 0,36) 

Leinweber, 
Marcián [59] 

E AP = 1,1261 • . B F / T V 1 ' 2 7 2 9 [GPa] 

E ML = 5, 3636 • . B F / T V 2 ' 5 3 6 2 [GPa] 

S/5 = 3, 8042 • BV/TV1,4219 [GPa] 

BV/TV e (0,139; 0,306) 

Yang a kol. [105] 

En = £ ť (1240 • BV/TV1'8) [GPa] 

£22 = Et • (885 • BV/TV1,89) [GPa] 

£33 = £ ť • (529 • BV/TV1,92) [GPa] 

G12 = Et • (486, 3 • BV/TV1'98) [GPa] 

G13 = Et • (316, 65 • BV/TV1,97) [GPa] 

G23 = Et • (266, 65 • BV/TV2'm) [GPa] 

M12 = 0,176 • BV/TV-0,248 [-] 

/ii3 = 0,316 -BV/TV'0,191 [-} 

P23 = 0, 256 • BV/TV'0,086 [-} 

Tabulka 6.2: Mechanické vlastnosti spongiózní kostní t káně z literatury 

různých kostí lidského tě la (neboť t ibia byla v těchto kostech též zastoupena). V tabulce 
6.2 je mimo jiné použ i to značení pro hlavní směry mater iá lu , t í m p á d e m je n u t n é říci 
že p la t í Ei = EAP, E2 = E M L , E3 = ESI [5]. Dále je použ i t a veličina Et, což je modul 
pružnosti spongiózní kostní tkáně (nehomogenizovaný), tento se zpravidla výrazně neliší 
od modulu pružnos t i kompak tn í kostní t káně (viz výše) [98]. 
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6. BIOMECHANIKA SOUVISEJÍCÍ S ŘEŠENOU PROBLEMATIKOU 

6.2. Funkční adaptace kostní tkáně 
Př i fixaci zlomenin dochází ke změně charakteru mechanického n a m á h á n í dané oblasti 

[13]. Kostn í t k á ň (zejména spongiózní kostní t k á ň ) je schopná na tyto změny reagovat 
a svůj tvar př izpůsobi t vnějšímu zat ížení za účelem dosažení nejnížších napě t í v kostní 
tkán i . Tento proces se nazývá funční adaptace kostní t káně [6]. K funkční adaptaci však 
nedochází pouze vlivem mechanického n a m á h á n í , dalš ím důvodem k p řes tavbě kostní 
t káně je obnova poškozené nebo s taré kostní t káně [99]. Dle Frosta [29] lze rozdělit tyto 
procesy na remodelaci a modelaci. 

6.2.1. Mechanismy adaptace kostní tkáně 
Apozice 

J e d n á se o proces tvorby kostní tkáně , k te rý je různý od osifikace [92]. Apozice se 
dělí na čtyři fáze. V první fázi př i léhá na svrchní vrstvu již osifikovaného t r ámečku vrstva 
osteoblas tů . V další fázi se osteoblasty množí tak, aby vytvoři ly alespoň dvojitou vrstvu. 
Ve t ř e t í fázi vrstva os teoblas tů při lehlá ke t r ámečku a produkuje lá tky pro vytvoření 
mezibuněčné hmoty, tyto osteoblasty jsou po t é zahrnuty do nové kostní hmoty tak, že 
vytvář í novou lamelu. Ve črvté fázi se opakuje zmnožení povrchové vrstvy os teoblas tů 
a nás ledné vytvoření další lamely [25]. P o d m ě t e m pro osteoblasty je pouze dynamické 
zatěžování (př ípadně přetěžování) , při s ta t ickém zatěžování nedochází k osteoblast ické 
akt iv i tě [34]. 

Apozice je důleži tá pro růs t a vývoj kostí, kdy funguje současně s resorpcí [30, 92] 
(spojením těchto dějů se uskutečňuje remodelace - bude popsáno níže). 

Resorpce 

Resorpce je proces, při k t e r ém dochází k odbouráván í kostní hmoty. Resorpce je řízena 
osteoklasty [25]. Osteoklastickou akt ivi tu lze rozdělit do t ř í skupin dle způsobu aktivace 
[6]: 

• Resorpce ex inactivitate - osteoklasty jsou aktivovány, pokud nedochází k pravidel
nému mechanickému zatěžování kosti [6], tato osteoklast ická akt ivi ta se t ýká jak 
periostu, endostu, t r á m c ů spongiózy, tak i s těn haverských kaná lů [6, 25], tento typ 
resorpce se v okolí i m p l a n t á t ů označuje jako stress shielding. 

• Resorpce poškozené nebo nekrotické kostní tkáně - b ě h e m života je kostní t k á ň v 
důsledku zatěžování a s t á rnu t í degradována. V tomto p ř ípadě jsou akt ivovány oste
oklasty (na základě chemické reakce), k teré tuto nekrotickou t k á ň ods t r an í [6] 

• Resorpce v místě přímého interminentního tlaku - při přetěžování kostní t káně tla
kem (realizováno mikroposuvy při lehlých orgánů) dochází k aktivaci os teoklas tů [6] 

6.2.2. Procesy funkční adaptace kostní tkáně 
Remodelace 

Frost [29] procesem remodelace rozumí posloupnost dějů, kterou lze zapsat ve tvaru 
A —>R —>F, a m á za cíl n á h r a d u malé část i kostní t káně . Jednot l ivé členy popisují fáze 
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6.2. FUNKČNÍ ADAPTACE KOSTNÍ TKÁNĚ 

remodelace, člen A (z anglického activation) reprezentuje aktivaci procesu remodelace 
(způsoby aktivace na základě mechanického n a m á h á n í byly popsány výše), člen R (z 
anglického resorption) reprezentuje resorpci a člen F (z anglického formating) reprezentuje 
formování nové kostní t káně (tedy apozici) [30, 104]. 

Výše p o p s a n á posloupnost naznačuje , že resorpce a apozice jsou při remodelaci procesy 
na sobě závislé [29, 104] a jsou podmíněny aktivací. 

Remodelace akt ivovaná na základě mechanického n a m á h á n í je vždy lokálního charak
teru (k p řes tavbě dochází v mís tě s mechan ickým zat ížením) [30, 104]. Je ovšem n u t n é 
si uvědomit , že k remodelaci nedochází pouze z důvodu mechanického n a m á h á n í . V l id 
ském těle to t iž dochází k remodelaci, jež je ř ízena také hormoná lně . Tato remodelace je 
uskutečňována jako důsledek metabol ických procesů v těle (kostní t k á ň je to t iž úložištěm 
minerálních lá tek jako je fosfor a vápník) [104]. Hormoná lně akt ivovaná remodelace je 
lokalizována nahodile a její podí l na celkové remodelaci kostní t káně v těle je až 70% [30]. 

Po aktivaci se uskutečňuje s amo tný proces přes tavby kostní t káně , jehož součást í je 
resorpce poškozené nebo nekrotické kostní tkáně, resorpce v místě přímého interminent-
ního tlaku, či resorpce ex inactivitate (i tato na základě Frostovy hypotézy pa t ř í mezi 
remodelační procesy) [29]. Proces při němž se přibližně zachovává objem kostní t káně 
(tedy resorpce poškozené nebo nekrotické kostní t k á n ě a nás ledná apozice kostní t káně 
ve s te jném místě) se nazývá remodelační ekvil ibrium [29, 30]. Proces při němž kostní 
t káně ubývá v důs ledku absence mechanického n a m á h á n í (resorpce ex inactivitava) svůj 
specifický název n e m á (většinou se nazývá resorpci tkáně) [30, 104]. 

Modelace 

Pod pojmem modelace Frost [29] rozumí dvě posloupnosti dějů, k te ré lze zapsat ve 
tvaru A —>R; A —>F. Jednot l ivé členy maj í stejný v ý z n a m jako u remodelace, na rozdíl 
od remodelace se resorpce uskutečňuje nezávisle na apozici [6, 30]. Dalš ím v ý z n a m n ý m 
rozdílem je, že proces modelace m á za úkol změnu tvaru kosti (tvar se př izpůsobuje mecha
nickému zatěžování) [6]. Dle Frostovy hypotézy při modelaci objem kostní t káně n a r ů s t á 
[29]-

Pokud při modelaci dochází k resorpci, j e d n á se hlavně o resorpci v mís tě př ímého 
in te rmi ten tn ího t laku (ta se nejvíce podíl í na změně tvaru kosti) [6]. Nezávisle na resorpci 
se uskutečňuje apozice (je akt ivizována na základě mechanického namáhán í ) [6, 104], k t e rá 
m á za cíl př izpůsobi t tvar kosti tak, aby co nejlépe odolávala mechanickému zatěžování 
[25]-

K modelaci dochází ze jména v době vývoje kostry (tedy v zhruba v p rvn í t ř e t ině l id
ského života) [30]. V další fázi je modelace sice možná , ale větš inou za p ředpok ladu změny 
hormoná ln í rovnováhy, p ř ípadně za p ředpok ladu dynamického zatěžování a přetěžování 
[30, 104]. 

6.2.3. Wolffův zákon remodelace 
Wolffův zákon remodelace zákon dává do souvislosti adaptaci kostní t káně (tedy mo

delaci a remodelaci) v závislosti na zat ížení a deformaci, k teré na ni působí [99]. B y l 
publikován Juliusem Wolffem v roce 1892 v práci Das Gesetz der Transformation der 
Knochen. Wollf ovšem nebyl první , kdo si všímal stavby kostí (a to i vn i t řn í stavby), 
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před n ím se o toto t é m a zajímal např ík lad C. Culmann a H . von Meyer, k teř í vyslovili 
hypotézu , že t r á m c e spongiózy leží ve směru t ra jektor i í n a p ě t í [99]. 

6.2.4. Frostova hypotéza 
Frostova hypo téza publ ikovaná v roce 1963 v práci The Utah Paradigm oj Skeletal 

Physiology jednak potvrzuje platnost tzv. Wolffova zákona a dále ho rozšiřuje. Frost ve své 
práci rozděluje jak proces remodelace, tak i proces modelace na dvě s tád ia v závislosti na 
velikosti pře tvoření přís lušné kostní t káně [29]. Frost uvažuje, že proces remodelace plynule 
s navýšením pře tvoření přechází do procesu modelace. Pře tvořen í je zde vyjádřeno v tzv. 
mikrostrainech, což bývá zapsáno jako [//e] (plat í e = 1 [//e] = 1 • 10~6[—]), každé p á s m o je 
shora ohraničeno hodnotou přetvoření . Hodnota pře tvoření může být pro jednot l ivé kosti 
lidského tě la různá . Frostovy studie navíc byly několikrát aktualizovány, a proto může být 
hodnota pro stejné kosti v různých aktual izacích proměnlivá. 

P r v n í s t ád ium remodelace m á horn í prahovou hodnotu pře tvoření v p á s m u 50-100 fie 
(v aktualizaci studie v roce 2000 byla publ ikována hodnota až 400 /ze), v tomto s tád iu je 
t k á ň prakticky nezat ížena, a proto dochází k výrazné resorpci [29]. Tento jev je možné 
pozorovat např ík lad u zavedených to tá ln ích endopro téz articulatia coxae, kde dochází k 
tzv. stress shieldingu [10]. 

Druhé s t ád ium remodelace m á horn í prahovou hodnotu pře tvoření v p á s m u 1000-1500 
fie. Toto s t á d i u m lze popsat jako tzv. remodelačn ím ekvil ibr ium (viz popsáno výše) a 
reprezentuje fyziologické zat ížení [29, 104]. 

P r v n í s t á d i u m modelace m á horní prahovou hodnotu pře tvoření přibl ižně 3000 
Toto s t á d i u m reprezentuje fyziologické přetěžování . V tomto s tád iu dochází k modelaci 
kostní t káně , tzn. že apozice kostní t káně převyšuje co do objemu resorpci kostní tkáně , 
vzniká lamelami kostní t k á ň [29]. 

Druhé s t ád ium modelace m á horní prahovou hodnotu pře tvoření přibl ižně 25 000 
fie. Toto s t á d i u m reprezentuje patologické přet ížení , apozice v ý z n a m n ě (co do objemu) 
převyšuje resorpci, ale mís to lamelami kostní t káně vzniká kostní t k á ň v lákn i tá (tzv. 
sklerotická), k t e r á m á výrazně horší mechanické vlasnosti (zejména je velmi k řehká) . 
Pokud přet ížení pokračuje , může dojít k lomu [29]. 
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7. Zlomeniny kostí 
Zlomeninami kostí stejně jako j inými ú razy orgánů lidského tě la se zabývá traumato

lógie. 
Pojem zlomenina kosti lze charakterizovat jako porušení celistvosti (kontinuity) kosti, 

porušení může být úplné, ale i neúplné [63, 103]. U úplných zlomenin rozlišujeme dva 
stavy, k teré charakterizuj í polohu ú lomků [63]: 

• disklokované - tvar kosti je změněn (úlomek se nachází mimo původn í tvar kosti) 

• nedislokované - tvar kosti je nezměněn (úlomek se nachází v původn í pozici) 

Z hlediska směru působícího zat ížení lze zlomeniny klasifikovat na [63]: 

• přímé - působící zat ížení leží v ose lomu 

• nepřímé - zat ížení je přeneseno ze vzdálenějšího mís ta 

Z hlediska velikosti působícího zat ížení dělíme zlomeniny na [63, 103]: 

• úrazové {traumatické) - působící zat ížení (resp. n a p ě t í v kosti vyvolané zat ížením) 
je větší než pevnost kosti 

• patologické - ke zlomenině dochází díky oslabení kosti pa to logickým procesem 

• únavové - ke zlomenině dochází vlivem cyklického n a m á h á n í 

Z hlediska poraněn í kůže dělíme zlomeniny na [63, 103]: 

• otevřené - kost naruši la kůži, narušení může dosahovat různého s tupně 

• uzavřené - kost neporušuje kůži 

Z hlediska p o č t u ú lomků rozlišujeme jednoduché (dvouúlomkové) a víceúlomkové (tříštivé) 
zlomeniny [63], Wendsche [103] rozlišuje ješ tě tříúlomkové zlomeniny s mezifragmentem. 
Dále lze rozlišovat specifické druhy jako kompresní zlomeniny (zat lačení vrstvy kompak tn í 
kostní t káně do spongiózní kostní t káně ) , nitrokloubní (intraartikulární) zlomeniny (lom 
zasahuje do kloubu), luxační zlomeniny (zlomeniny metafýz dlouhých kostí) a střelné 
zlomeniny [63]. 

7.1. Léčba zlomenin 
A b y mohlo dojít ke kos tn ímu hojení, je nu tné zajistit stabilitu kostních ú lomků ve 

správné poloze [103]. Toho lze dosáhnou t dvěma př í s tupy a to bud konzervativní léčbou, 
nebo operativní léčbou [102, 103]. 
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7. ZLOMENINY KOSTÍ 

7.1.1. Konzervat ivní léčba zlomenin 
Pokud je zlomenina dislokovaná, musí být nejdříve provedena repozice, pomocí níž 

je možné dostat ú lomky do správného pos tavení [63, 103]. Dále je n u t n á retence, k teré 
se dosáhne pomocí imobilizace (aby mohlo dojít k hojení kost í) . P ř i imobilizacu musí 
být znehybnená z lomená kost i oba sousední klouby [63]. Retence se zpravidla dosahuje 
pomocí sádrového obvazu, je též možné použí t dlahy, nebo dražší varianty ve formě tkanin 
ze skelných vláken, či obinadel napuš těných pryskyřicí [76, 103]. Speciálním p ř ípadem 
imobilizace je skeletální trakce (v p o d s t a t ě se j e d n á o kont inuální repozici), kdy je do 
zlomené kosti zaveden Kirschnerův d r á t (nebo výjimečně S te inmanův hřeb) a na kost je 
aplikován kont inuální tah [76], tento způsob je nazývá též jako extenze dle Kirschnera 
[63]. Po ukončení retence je n u t n é zaháj i t rehabilitaci pro obnovení pohybového rozsahu 
[63, 76, 102, 103]. 

Konzervat ivní p ř í s tup je možné použí t u pac ien tů v dě tském věku, u zlomenin s dobrou 
repozici, nebo u pacientů , k teř í maj í jako kontraindikaci anestézii (povětšinou pacienti 
vysokého věku) [103]. 

7.1.2. Opera t ivní léčba zlomenin 
Př i opera t ivn í léčbě se provádí vždy repozice, př ičemž existují dva druhy repozice při 

opera t ivn í léčbě [63, 103]: 

• otevřená (krvavá/přímá) repozice - kostní t k á ň je př i tomto zákroku odhalena (bud 
opera t ivně nebo již od o tevřené zlomeniny), fragmenty se chirurgickými nást roj i 
p ř ímo umisťují do původních míst , je n u t n é mí t na pamět i , že může dojít k narušení 
krevního zásobení 

• uzavřená (nekrvavá/nepřímá) repozice - kostní t k á ň není odhalena, fragmenty musí 
být reponovány pomocí kombinace pohybů , což bývá kontrolováno ren tgenovým za
řízením, tato metoda se používá tehdy, pokud je implan tá t zaváděn ze vzdálenějšího 
konce kosti, není tak p řesná jako o tevřená repozice 

Po repozici jsou do kosti zavedeny implantá ty , tento proces se nazývá osteosyntéza, při
čemž rozlišujeme: 

• stabilní osteosyntéza - pevné spojení bez nutnosti sádrové fixace [63, 103] 

— metody absolutní stability - užívají se v kombinaci s o tevřenou repozici, zaru
čují kompresi ú lomků, což je p ředpoklad pro p r imárn í kostní hojen (pozn.: z 
mechaniky těles víme, že absolu tn í stability nelze při fixaci zlomenin dosáh
nout, zde se však j e d n á o odbo rný lékařský t e rmín) , zpravidla se používají pro 
in t raa r t iku lá rn í zlomeniny [103] 

— metody relativní stability - užívají se povětš inou v kombinaci s uzavřenou re
pozici, používají se pro zlomeniny metafyzýární a diafyzární [103] 

• adaptační osteosyntéza - u tohoto druhu osteosyntézy je n u t n é pro zajištění po t ř eb 
ného kl idu použí t mimo i m p l a n t á t u i vnější sádrový obvaz [76] 
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7.2. HOJENÍ ZLOMENIN 

I při opera t ivn í léčbě zlomenin je n u t n é vzít v potaz nutnost nás ledné rehabilitace pro 
obnovené pohybového rozsahu [63, 76, 102, 103]. 

Opera t ivn í léčba se používá tam, kde není možné použí t léčbu konzervat ivní (ote
vřené zlomeniny, in t raa r t iku lá rn í zlomeniny a tř íš t ivé zlomeniny) zpravidla z důvodu , že 
je požadována ana tomická (tedy přesná) repozice [63, 103]. 

7.2. Hojení zlomenin 
Kostní t k á ň m á schopnost hojení po celou dobu života (rychlost hojení se s rostou

cím věkem snižuje) [63]. P ř i hojení kostí př i rozeným způsobem vzniká callus (svalek) 
[25].Tvorba a vývoj svalku (tedy proces hojení zlomeniny) je závislý na cévním zásobení 
daného mís ta , to se může uskutečňovat cévami per ios tá lními , endos tá ln ími a cévami Ha-
verských kaná lků [6, 63, 76]. Dle mís t a vzniku svalku rozlišujeme per ios tá ln í (vznik v 
periostu), endos tá ln í (vznik v dřeňové dut ině) a in te rmediárn í (vznik mezi ú lomky) sva
lek [63]. Z hlediska tvorby svalku rozlišujeme tzv. primární hojení a, sekundární hojení 
[63, 102, 103]. 

7.2.1. P r i m á r n í hojení 
Př i p r i m á r n í m hojení vzniká pouze p r imárn í svalek [76], k te rý je sotva pa t rný . A b y 

došlo k p r imárn ímu hojení (nebo též hojení bez š těrbiny [103]), je n u t n á komprese ú lomků 
[76]. Tento typ hojení je typický pro osteosyntézy dlahou (viz podkapitola 7.1), tedy 
tehdy když je dosaženo tzv. absolu tn í stability [6]. V př ípadě p r imárn ího hojení dochází 
k cévnímu zásobení pouze cévami Haverských kaná lků [102, 76]. Tvorba kosti se zde 
uskuteňuje p ř ímo cestou osteonů [76], což je v tomto př ípadě proces shodný s haverskou 
remodelací [6]. 

7.2.2. Sekundární hojení 
Sekundárn í hojení je typické tvorbou komple tn ího svalku [102]. Sekundárn í hojení 

(též hojení se š těrbinou [103]) je typické pro konzervat ivní léčbu zlomenin (viz podkapitola 
7.1), uži t í vnějších fixátorů nebo ni t rodřeňové hřebování . Vývoj svalku se při s ekundárn ím 
hojení dělí na t ř i fáze [76]: 

• zánétlivá fáze - v mís tě zlomeniny vzniká hematom [103], krevní b u ň k y (hlavně 
makrofágy) se podílejí na ods t r aněn í nekrotické kostní t káně [76, 102], fáze t rvá 3 
až 5 dní [103] 

• reparační fáze - hematom je p ře tvářen na t k á ň obsahující fibroblasty a endotelové 
buňky, později i chondroblasty a osteoblasty, vzniká tak vazivový svalek [102], v t é to 
fázi též dochází k osifikaci vazivového svalku a tak vzniká kostní svalek [63] 

• remodelační fáze - t é to fázi dochází k osifikaci vazivového svalku a tak vzniká kostní 
svalek, dochází též k funkční adaptaci nově vytvořené kostní t káně vlivem vnějšího 
zatížení [76, 102] 

Ukazuje se, že hojení komple tn ím svalkem (sekundární hojení) vykazuje vyšší pevnost 
než hojení p r i m á r n í m svalkem (pr imární hojení) , u k te rého existuje možnost refraktury 
[63, 76]. 
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7.3. Klasifikace zlomenin 
Kvůli u snadněn í komunikace a nás ledné léčby byly zaváděny klasifikační sys témy zlo

menin. Klasifikačních sys témů však může být z hlediska popisovaných zlomenin více 
d ruhů . Lze je rozčlenit na čtyři základní druhy [28]: 

• Klasifikační systémy pro specifické zlomeniny - klasifikační sys tém týkající se pouze 
urči té části lidského tě la (např. : proximální tibie apod.), do t é to skupiny p a t ř í např . 
Schatzkerova klasifikace, Hohlova klasifikace (obě pro zlomeniny proximální tibie). 
Gardenova klasifikace (zlomeniny krčku femuru), aj. 

• Klasifikační systémy pro specifické skupiny pacientů - např . : pouze týkající se pouze 
dět í nebo onkologických pac ien tů 

• Obecné nebo univerzální klasifikační systémy - univerzální klasifikační sys témy tý
kající se jakékoliv zlomeniny kosti v lidském těle, zpravidla se používá popis kódem, 
nejznámější zás tupce t é to skupiny je klasifikace dle Arbeitsgemeinschaft fůr Osteo-
synthesefragen 

• Klasifikační systémy pro poranění měkkých tkání- t ýká se klasifikace poraněn í měk
kých tkán í v důsledku zlomeniny 

M i m o přesné identifikace zlomenin se některé klasifikační sys témy zabývají i doporučeným 
způsobem následné léčby pro daný typ zlomeniny [28]. 

7.3.1. Klasifikační zlomeniny pro specifické zlomeniny 
Jelikož se tato práce t ýká zlomenin proximální tibie, budou v t é t o podkapitole po

psány právě klasifikační sys témy týkající těchto zlomenin. V l i te ra tuře se j ich vyskytuje 
nemalé množs tv í a ne všechny proto mohou být jmenovány, jsou to např . : Krauseho dese-
t isegmentová klasifikace [51], Changova č tyřkvadran tová (čtyřsloupková) klasifikace [18] 
aj. 

Hohlova klasifikace (1967) 

Hohl [35] dělí zlomeniny proximální tibie na celkem šest t ypů , k teré řad í do dvou 
skupin: 

• nedislokované 

— Typ A - dislokace ú lomku je m a l á (menší než 3 mm) s m o ž n ý m d r o b n ý m poško
zením kloubní plochy, pro tento typ zlomeniny se zpravidla volí konzervat ivní 
léčba, je ovšem n u t n é b r á t v potaz poškození měkkých tkán í (zejména menisků 
a zkřížených kolenních vazů) 

• dislokované - dělí se dále dle s tupně poškození k loubní plochy 

— Typ B - centrá lní deprese t ib iá lního kondylu, při velkém zat lačení kloubní 
plochy je n u t n á o tevřená repozice zlomeniny, prostor po rozdrcené spongiózní 
kostní tkán i bývá vyplněn kostními štěpy, k fixaci se zpravidla používají šrouby 
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— Typ C - čás tečná deprese (anglicky split depression) s od lomením kondylu, 
stejně jako u Typu i? je pro velké zat lačení k loubní plochy n u t n á o tevřená re-
pozice s n á h r a d o u rozdrcené spongiózní kostní t káně kostními štěpy, nakonec 
se provede fixace š roubem, při menš ím zat lačení je možné pouze odebrat roz
drcenou kostní t k á ň a provést fixaci od lomeného kondylu do původn í polohy, 
volné mís to po rozdrcené kostní tkán i bývá nahrazenou vazivovou chrupavkou 

— Typ D - celková deprese, zat lačení kondylu la terálně nebo dis tá lně s výslednou 
deformitou kolenního kloubu, v tomto př ípadě je možná uzavřená repozice 
tahem s konzervat ivní léčbou ( tahová síla na t ib i i však musí působi t i b ě h e m 
léčby), používá se i o tevřená repozice s vn i t řn í fixací pomocí dlah nebo š roubů 

— Typ E - š t ěpná zlomenina, dochází k odlomení anter iorního nebo poster iorního 
okraje t ibiálního kondylu bez deprese samotného kondylu, větš inou se volí 
možnost o tevřené repozice a vn i t řn í fixace (avšak při malé dislokaci ú lomku je 
možná i konzervat ivní léčba) 

— Typ F - víceúlomková zlomenina proximální tibie v důsledku rozdrcení , j edná 
se o b ikondylární zlomeninu, k t e rá bývá označována jako T nebo Y zlome
nina (tvar lomových ploch mohou tato p í smena p ř ipomína t ) , zde se uvádí jak 
možnost vnější repozice kombinací více pohybů a konzervat ivní léčby, tak i 
možnost vn i t řn í repozice a vn i t řn í fixace šrouby nebo dlahami 

Rodělení zlomenin proximální tibie je možné vidět na obr. 7.1 

Typ D Typ E T V P F 

Obrázek 7.1: Rozdělení zlomenin proximální tibie dle Hohlovy klasifikace, vy tvořeno na 
základě [11] 
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Schatzkerova klasifikace (1979) 

Schatzker [87] zlomeniny identifikuje v an te ropos te r io rn ím pohledu. M i m o typu zlo
menin se ve studii zmiňuje i o způsobu léčby. Zlomeniny charakterizuje též podle způsobu 
vzniku. Rozlišuje celkem šest t y p ů zlomenin proximální tibie: 

• Typ I - zlomenina leží v sagi tální rovině, vyskytuje se u mladých lidí s hustou 
spongiózní kostní tkán í , fixuje se šrouby, d louhé zlomeniny jsou fixovány pomocí 
antero la terá ln í dlahy 

• Typ II- zlomenina v sagi tální rovině se za t lačením la terální k loubní plochy kondylu, 
vyskytuje se u starších lidí s méně hustou spongiózní kostní tkání , při léčbě je 
nejdříve n u t n é provést o tevřenou repozici a po té vn i t řn í fixaci (např. pomocí dlah 
a š roubů p ř ípadně pouze pomocí šroubů) 

• Typ III - zat lačení k loubní plochy proximální tibie, neprovádí se o tevřená repozice 
kloubu (otevírá se dis tální metafýza tibie), dělí se na dva podtypy: 

— zat lačení la terá lní části k loubní plochy 

— zat lačení centrá lní části k loubní plochy - způsobuje nestabilitu kloubu 

• Typ IV - odlomení mediá ln ího kondylu, což bývá zpravidla způsobeno varózní silou, 
energeticky velmi ná ročná zlomenina, může způsobi t subluxaci articulatia genu, 
provádí se o tevřená repozice a vn i t řn í fixace (šrouby a dlahy) 

• Typ V - la terální i mediá lní kondyl se odlomí v mediá lní rovině (tzv. b ikondylární 
zlomenina), velmi energeticky ná ročná zlomenina, způsobují j i dohromady varózní, 
valgózní i axiální síla, fixuje se zpravidla dlahou 

• Typ VI- oddělení la terá lního kondylu v sagitální rovině a odlomení celého kondylu v 
metafýze v t ransverzáln í rovině, silové působení způsobující zlomeninu je p o d o b n é 
jako u typu V, tato zlomenina dokonce může být otevřená, k fixaci se používají 
šrouby a dlahy 

Rozdělení zlomenin proximální tibie dle Schatzkerovy klasifikace je ukázáno na obr. 7.2. 
Tento typ klasifikace je pro zlomeniny proximální tibie hojně používán [43]. 

Luova t ř í s l o u p k o v á klasifikace (2010) 

N a rozdíl od Schatzekovy klasifikace hodno t í Luo [62] zlomeniny v t ransversá ln í rovině, 
autor však některé typy srovnává s typy definovanými Schatzkerem. Rozdělení na t ř i 
sloupky je ukázáno na obr. 7.3. Klasifikace je provedena na základě p o č t u sloupků, ve 
kterých dojde k odlomení , názvy budou uvedeny v p ů v o d n í m jazyce: 

• zero-column fracture - pouhé zat lačení k loubní plochy proximální tibie, odpovídá 
typu Schatzker III 

• one-column fracture 

— lateral column fracture - odlomení la terá lního kondylu s možnou depresí kloubní 
plochy, odpov ídá t y p ů m Schatzker I nebo Schatzker II 
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Obrázek 7.2: Rozdělení zlomenin proximální tibie dle Schatzkerovy klasifikace. 
vy tvořeno na základě [12] 

— posterior column fracture - zat lačení k loubní plochy a odlomení poster iorní 
části , n e m á ekvivalent v Schatzkerově klasifikaci 

• two-column fracture 

— anterolateral fracture and posterior-lateral articular depression - odlomení late-
rálního sloupku a deprese v pos te r iorn ím sloupci, n e m á ekvivalent v Schatzke
rově klasifikaci 

— medial column fracture with a separate posteromedial fragment - odlomení v 
mediá ln ím i pos te r iorn ím sloupku, odpov ídá typu Schatzker I V 

• three-column fracture 

— bicondylar fracture - odlomení obou kondylů tibie v kombinaci s ú lomkem 
pos ter iorn ím sloupku 

Př i léčbě byla u všech t y p ů zlomenin provedena o tevřená repozice a vn i t řn í fixace. Roz
dělení na sloupky mělo ulehčit rozhodování volbu způsobu fixace zlomeniny. 

Pro fixaci zlomenin v pos te r iorn ím sloupku v době vypracování studie neexistovala 
př ímo v y r á b ě n á dlaha, fixace proto byla provedena pomocí univerzální dlahy ve tvaru 
T. V pos te r io rn ím sloupku jsou popsány dva typy zlomenin a to vedoucí mezi body D 
a B (posteromediální úlomek) fixovaný dlahou longi tudinálně (rovnoběžně s mediá ln ím 
okrajem tibie), nebo vedoucí mezi body B a C (posterola terá lní fragment) fixovaný dlahou 
šikmo. 
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Obrázek 7.3: Rozdělení proximální tibie na t ř i sloupky dle Lua , vy tvořeno na základě 
[61] 

V mediá ln ím sloupku i la te rá ln ím sloupkuje popsán způsob fixace pomocí dlahy určené 
pro příslušné t ibiá lní kondyly. 

P ř e p r a c o v a n á Schatzkerova klasifikace (2018) 

Jak bylo možné vidět výše 7.3.1, Schatzkerova klasifikace nerozlišuje zlomeniny v po-
steriorní části (zlomeniny s rovinou lomu orientovanou k frontální rovině) proximální tibie. 
P o t ř e b a přepracovat Schatzkerovu klasifikaci narostla s využíváním počí tačové tomogra
fie ve zdravotnic tví . P řeprecovaná Schatzkerova klasifikace [43] zachovává původních šest 
t ypů , k te ré mimo j iné určují polohu odlomeného kondylu. P řepracovaná Schatzkerova 
klasifikace dělí proximální tibie na čtyři části , k teré se nazývají kvadranty (viz obr. 7.4), 
neboť původn í dvě části ( laterální a mediální) jsou rozděleny rovinou procházející liga-
mentem collaterale fibulare a ligamentem collaterale tibiale viz obr. 7.4. Označení po té 
vychází z původn í klasifikace, k t e rá určí o j aký typ se j edná , původn í klasifikace též do
káže rozlišit, jestli se zlomenina t ý k á la terá lního nebo mediá ln ího kondylu. Po té se hodno t í 
lomová plocha z hlediska polohy, hledají se celkem tř i body, dva body leží v mís tě lomu 
na okraji k loubní plochy a jeden v blízkosti metafýzy (tak aby byl nej vzdálenějším bodem 
na ú lomku vzhledem k b o d ů m na okraji k loubní plochy). Podle polohy těchto t ř í b o d ů se 
po t é určí poloha zlomeniny. Zlomeniny s an te r io rn ím ú lomkem jsou označeny p í smenem 
A a zlomeniny s pos te r iorn ím ú lomkem jsou označeny p í smenem P např . : Schatzker I A . 
V p ř ípadě anter iorního i pos ter iorního ú lomku by zápis pro výše uvedený typ vypadal 
takto: Schatzker I A + P . U bikondylárních zlomenin je n u t n é napsat, o k te rý kondyl se 
j edná (tj. jestli mediá lní - označen p í smenem M , nebo laterální označen p í smenem L ) , 
to se provádí kombinací p ísmene označující kondyl a p ísmene označující polohu t ř í b o d ů 
vymezujících lomovou plochu, např . A L což značí anter iorní část la terá lního kondylu. Př í 
kladem bikondylární zlomeniny může být Schatzker V A L + P L + P M , což značí t ř i ú lomky 
a to v an tero la te rá ln ím, pos te ro la te rá ln ím a pos te romediá ln ím kvadrantu. 
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Obrázek 7.4: Rozdělení proximální tibie na čtyři kvadranty dle přeprecované 
Schatzkerovy klasifikace, vy tvořeno na základě [44] 

7.3.2. Obecné nebo univerzální klasifikační systémy 
Z univerzálních klasifikačních sys témů se nejvíce používá klasifikace společnosti A O 

s názvem Comprehensive Classification oj Fractures, obecně se však používá název A O 
klasifikace [63, 102, 103]. 

A O klasifikace (1987) 

A O klasifikace označuje zlomeniny č ty řmís tným nebo p ě t i m í s t n ý m kódem (pá tá číslice 
je doplňující) . P r v n í číslice kódu označuje anatomickou oblast zlomeniny [45, 76, 103] viz 
obr. 7.5 (pozn. rádius , ulna a fibula mají k číslici př i řazené i počá tečn í p ísmeno dané kosti). 
D r u h á číslice označuje tzv. segment kosti, tedy část kosti (resp. ana tomické oblasti), k teré 
se zlomenina t ý k á [45]: 

• 1 = proximální segment 

• 2 = diafýza 

• 3 = distální segment 

Názorně je toto rozdělení vidět i na obr. 7.5. 
T ře t í mís to kódu je vyhrazeno pro charakterizaci zlomeniny (pomocí p í smena) , pro 

zlomeniny diafýzy to je charakterizace z hlediska p o č t u ú lomků [45, 103]: 

• A= jednoduché dvouúlomkové zlomeniny 

• B = tříúlomkové zlomeniny s mezifragmentem 

• C = víceúlomkové zlomeniny 
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Obrázek 7.5: A O klasifikace anatomické oblasti (první dvě číslice kódu) [4] 

Zlomeniny proximální tibie budou v A O klasifikaci začínat číslem 41. 
U zlomenin v proximální a dis tá lní části t ř e t í mís to kódu charakterizuje zasažení 

kloubu zlomeninou [45, 102, 103] (viz obr. 7.6): 

• A — extraartikulárni zlomenina - kloubní plocha není zasažena zlomeninou 

• B = částečně intraartikulární zlomenina - část kloubní plochy stále tvoří s diafýzou 
souvislý celek 

• C = úplná intraartikulární zlomenina - žádná část kloubní plochy netvoří s diafýzou 
souvislý celek 

A B C 

e x t r a a r t i k u l á r n i č á s t e č n ě ú p l n á 
z l o m e n i n a i n t r a a r t i k u l á r n í i n t r a a r t i k u l á r n í 

z l o m e n i n a z l o m e n i n a 

Obrázek 7.6: Rozdělení zlomenin z hlediska zasažení kloubu - t ř e t í mís to kódu, 
vy tvořeno na základě [67] 

C v t r t é mís to je vyhrazeno pro číslice 1-3 (číslice 3 je pro nejzávažněší p ř ípady) , ty 
vyjadřují závažnost poraněn í [76, 103], č ty řmís tné kódy pro dané zlomeniny proximální 

37 



7.3. KLASIFIKACE ZLOMENIN 

tibie [76] je po t é možné vidět na obr. 7.7. P á t é číslo není nutnou součást í kódu, může být 
však použ i to k přesnější specifikaci p o d t y p ů zlomenin [102]. 

4 1 A 1 4 1 A 2 4 1 A 3 

4 1 B 1 4 1 B 2 4 1 B 3 

4 1 C 1 4 1 C 2 4 1 C 3 

Obrázek 7.7: Zlomeniiny proximální tibie - A O klasifikace, vy tvořeno na základě [77] 
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8. Vnitřní fixace zlomenin 
V podkapitole 7.2 již bylo zmíněno, že pro hojení zlomenin je n u t n á stabilita ú lomků, 

které se zpravidla u in t raar t iku lárn ích zlomenin dosahuje pomocí osteosyntézy [103]. Již 
bylo popsáno dělení na metody tzv. absolu tn í a re la t ivní stability. Tyto metody se odlišují 
použi tými prvky, k teré stabilitu zlomenin zajišťují [66, 103]. 

8.1. Fixace metodami absolutní stability 
Metody absolu tn í stability zajišťují v kontaktu mezi ú lomky kostí t lakové n a p ě t í [66], 

které n a p o m á h á p r i m á r n í m u kos tn ímu hojení [103]. Pro in t raa r t iku lá rn í zlomeniny jsou 
metody absolutn í stability metodami první volby [103]. Rozlišují se t ř i metody dle pou
žitého p ros t ředku pro fixaci: 

• fixace kompresn ím š roubem - ú lomek je s kostí spojen š roubem, zpravidla se používá 
na zlomeniny, u k terých je plocha lomu š ikmá [66], k fixaci se používají dva typy 
šroubů, k te ré se liší s toupán ím: 

— kort ikální š roub - závit je ukotven v kor t ikální kostní tkán i , k t e rá je vzdálenější 
od hlavy šroubu [66, 103] 

— spongiózní š roub - závit je celý ukotven ve spongiózní kostní tkán i , závit m á 
větší s toupán í než kort ikální šroub [66, 103] 

• fixace kompresní dlahou - dlaha je ke kosti p ř ipevněna šrouby tak, aby kost pře
nášela při zatěžování tlak a dlaha tah (před p ř ipevněn ím ke kosti je možné dlahu 
p ředohýba t ) , dlaha je díky konstrukci a způsobu př ipevnění ke kosti v p ř ímém kon
taktu s periostem, což může způsobi t nekrózu periostu v oblasti kon tak tn í plochy, 
proto je v současné době snaha o zmenšení kon tak tn í plochy [66, 103] 

• fixace tahovou cerkláží - fixace zlomenin dvěma Kirschnerovými dráty, k teré spojují 
ú lomky (obdobně jako šrouby) , ú lomky jsou přibližovány d r á t e m (ten je n a v r t á n do 
obou kostí a spojen, v u rč i t ém mís tě se vytvoř í tzv. klička - d rá t se smotá , tak aby 
vzniklo předpě t í , k teré zajistí tzv. absolu tn í stabilitu) [103] 

Výhodou metod absolu tn í stability je zajištění p r imárn ího kostního hojení, na druhou 
stranu může (jak již bylo zmíněno) v okolí dlahy docházet k nekróze periostu, což může 
způsobit oslabování kostní t káně . Dále může dojít k selhání dlahy (vytržení š roubů) , pokud 
je změněn charakter n a m á h á n í a nezhojená kost začne být n a m á h á n a tahem [103]. 

8.2. Fixace metodami relativní stability 
Oproti i n t r aa r t iku lá rn ím z lomeninám nevyžaduj í diafyzární a metafyzární zlomeniny 

anatomickou repozici. Díky tomu lze volit i j iné metody fixace, ty ovšem zajistí tzv. 
relat ivní stabilitu zlomeniny [103], díky tomu nemusí být dosaženo komprese ú lomků a 
t í m p á d e m ani p r imárn ího kostního hojení [76]. Metodami re la t ivní stability jsou: 
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• fixace n i t rod řeňovým h ř e b e m - používá se u diafyzárních zlomenin [66], h řeb se 
nasouvá do kosti na mís to kostní dřeně, v oblasti metafýzy je hřeb př ipevněn ke 
kosti [66, 103] 

• fixace přemosťující dlahou - narozdíl od kompresních dlah jsou přemosťující dlahy 
zaváděny podkožně a šrouby jsou aplikovány ve větší vzdálenost i od zlomeniny [103] 

• fixace zevním fixátorem - při zevní fixaci je dlaha umís t ěna mimo tělo a je ke kosti 
p ř ipevněna hřeby [66, 103] 

• fixace úhlově s tabi lní dlahou - dlaha je ke kosti fixována zamyka te lnými šrouby, 
hlava š roubu je opa t ř ena záv i tem stejně jako díra, ve k te ré je hlava uložena, díky 
tomu se dlaha při zatěžování nemůže uvolnit, dlaha dále nemusí být v kontaktu s 
kostí [103] 

8.3. Dlahy s kombinovaným otvorem 
Je pa t rné , že obě skupiny metod mají své výhody i nevýhody. U dlah je možné tyto 

výhody zkombinovat a to použ i t ím děr s kombinovaným otvorem. Tyto je možné fixovat 
jak zamyka te lnými šrouby, tak i š rouby kompresními . Tento princip fixace bude použi t i 
v t é t o práci . Obrázek kompinováného otvoru v dlaze je možné vidět na obrázku 8.1. 

Obrázek 8.1: Dlaha s kombinovanými otvory, vy tvořeno na základě [1] 

8.4. Zlomenina postero-mediální části proximální tibie 
a její fixace 

Tato práce se zabývá řešením deformačně napěťových s tavů tibie s fixovanou zlomeni
nou v pos tero-mediá ln í části proximální tibie. Zlomeniny t é t o část i tibie lze dle Hohlovy 
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klasifikace (viz kap. 7.3.1) klasifikovat jako typ E , dle přepracované Schatzkerovy klasifi
kace (viz kap. 7.3.1) jako typ Schatzker I V P. Tento typ zlomeniny je možné fixovat dlahou 
př ímo určenou pro tento typ zlomeniny, k t e r á je komerčně vyráběná . Další možnos t í je 
fixace pomocí rekonst rukční dlahy p ř ípadně pouze pomocí š roubů [33]. 

8.4.1. Uhlově stabilní dlaha k fixaci zlomeniny postero-mediální 
části proximální tibie 

Dlahu je možné vidět na obrázku 8.2, k fixaci se používají zamykate lné šrouby (viz 
obr. 8.3) a šrouby kompresní (viz obr. 8.4). 

Obrázek 8.2: Dlaha pro fixaci zlomeniny postero-mediá ln í části proximální tibie, 
vy tvořeno na základě [1] 

. — w . 

h i 1 1 I111 \] i1 .< \ ,11111,1,1,1 t l t1 W\ 1 i |i ,i (i ji f ť t11111111'1 t 1l 
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Obrázek 8.3: Zamykate lný samořezný šroub, vy tvořeno na základě [1] 

Umís tění dlahy včetně schematického znázornění zlomeniny červenou barvou je možné 
vidět na obrázku 8.5. 

Z obrázků vyplývá, že v části dlahy, k t e r á je v kontaktu s odlomenou částí kosti, je 
možné použí t pouze zamyka te lné šrouby. Ve s t řední část i dlahy, k t e r á se nachází zpravidla 
u metafýzy, a část i dlahy, k t e r á je v kontaktu s diafýzou, je možné díky kombinovaným 
d í r ám použí t uzamyka te lné ale i kompresní šrouby. 
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Obrázek 8.4: Kompresn í š roub, vy tvořeno na základě [1] 

Obrázek 8.5: Umís tění dlahy fixující zlomeninu postero-mediá ln í části proximální tibie, 
vy tvořeno na základě [1] 

O p e r a č n í postup 

Dle doporučení výrobce maj í být uzamyka te lné i kompresní šrouby zaváděny mono-
kort ikálně. Výrobce požaduje použi t í samořezných zamykate lných šroubů [1]. 

Výrobce doporučuje následující postup [1]: 

1. Napolohování pacienta na operačn ím stole a provedení o tevřené repozice. P řed re-
pozicí je možné použí t pro usnadněn í repozice vnější fixátor nebo K-dráty. 

2. Umís tněn í dlahy (v p ř ípadě neuzamykate lných dlah je n u t n é dlahu vytvarovat po
mocí nás t ro jů k tomu určených) . 

3. P ř e d v r t á n í díry pro kompresní š roub č. 1 (viz obr. 8.6), d í ra by měla směřovat smě
rem k tuberositas tibiae, změření délky díry, výběr vhodné délky š roubu a nás ledné 
zašroubování š roubu do díry. 
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4. Zkontrolování správné polohy dlahy. P ř e d v r t á n í díry pro kompresní šroub č. 2 (viz 
obr. 8.6), změření délky díry a výběr vhodné délky š roubu a nás ledné zašroubování 
š roubu do díry. 

5. P ř e d v r t á n í díry pro zamykate lný šroub č. 3 (viz obr. 8.6), změření délky díry a výběr 
vhodné délky uzamyka te lného š roubu a nás ledné zašroubování š roubu do díry. 

6. Zkontrolování správné polohy ú lomku kosti, po s tupné p ř edv r t án í děr pro zamyka-
telné šrouby č. 4-6 (viz obr. 8.6), změření délky děr a výběr vhodných délek uza
mykate lných š roubů a nás ledné zašroubování š roubu do díry (pozn.: další d í ra se 
vyvr tává až po zašroubování předchozího š roubu) . 

Obrázek 8.6: Očíslování š roubů při jejich zavádění do kosti, vy tvořeno na základě [1] 

8.4.2. Fixace kompresními šrouby 
Pokud není možné použí t dlahu (např . pro daný typ zlomeniny není k dispozici), je 

možné použí t k fixaci i kompresní šrouby [33]. Osa š roubu by měla být kolmá k rovině 
zlomeniny, což zajistí správnou kompresi a tedy i stabilitu ú lomku [31, 66]. Pokud se 
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však j e d n á o n i t rokloubní zlomeninu (kdy od lomená část kosti obsahuje větší část kloubní 
plochy), je doporučeno šroub umís t i t rovnoběžně s t ransverzáln í osou kosti, u k teré dochází 
k fixaci (viz obr. 8.8). Styková síla působící na kloubní plochy by to t iž mohla způsobi t 
velké n a m á h á n í š roubu smykem [31]. Dále je možné pod hlavu š roubu vložit podložku 
[33]. P ř i vypracování t é to diplomové práce byla uvažována fixace spongiózním š roubem 
(zobrazen na obr. 8.7), neboť délka závi tu nemusí být po celé délce šroubu, což umožní u 
š roubu v programu A N S Y S modelovat p ředep ja tý stav. Spongiózní kompresní š rouby je 
navíc doporučené používat právě na in t raa r t iku lá rn í zlomeniny dlouhých kostí [66]. 

O p e r a č n í postup 

A O Foundation [31, 33] doporučuje následující postup: 

1. Napolohování pacienta na operačn ím stole a provedení o tevřené repozice. Repono-
vané ú lomky mohou být zajištěny K-dráty. 

2. Vyvr tán í vodící díry v ú lomku o po loměru s te jném jako je vn i t řn í poloměr závi tu. 

3. Pokud nejsou použi ty samořezné šrouby je ješ tě n u t n é p ř e d v r t a t díru i do nepoško
zené části kosti. 

4. Změření délky šroubu, vybrán í odpovídaj ící délky závi tu (tak aby závit nezasahoval 
do ú lomku a umožni l kompresi) a jeho zašroubování m o m e n t o v ý m šroubovákem. 

5. Pro fixaci in t raa r t iku lá rn í zlomeniny tibie se používají zpravidla 2 šrouby (2. až 4. 
bod se opakují v závislosti na p o č t u š roubů) . 

Pozn.: v p ř ípadě , že by byly použi ty kort ikální šrouby se záv i tem po celé délce šroubu, 
musela by p ř e d v r t a n á vodící d í ra v ú lomku mí t vnější p r ů m ě r závi tu, aby závit nebráni l 
kompresi ú lomku [66]. 

Obrázek 8.7: Kompresn í spongiózní š roub, vytvořeno na základě [1] 

8.4.3. Mater iá l dlahy a š roubů 
N a mate r i á ly používané pro výrobu dlah jsou kladeny ná roky nejen z hlediska je

j ich mechanických vlas tnost í , ale i z hlediska jejich interakce s okolní tkán í . Mechanické 
vlastnosti ma te r i á lů pro výrobu dlah by se svými mechanickými vlastnostmi měly co nej
více přibližovat mechan ickým vlastnostem kostní t káně . Zároveň musí být mechanické 
vlastnosti takové, aby nedocházelo k mezn ím s t avům, k teré by ohrozily funkčnost dlahy. 
Mater iá l zároveň musí být b iokompat ib i ln í (což znamená , že lidské tělo daný mater iá l 
snáší) [13, 78]. 

D a n á dlaha je d o s t u p n á ve t řech var ian tách z hlediska použ i tého mater iá lu : korozi-
vzdorná ocel 316L, komerčně čistý t i tan (dále jen C P titan) a t i t anová slitina T i -6Al -7Nb . 
Mechanické vlastnosti těchto t ř í ma te r i á lu jsou ukázány v tabulce 8.1. 
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8. VNITŘNÍ FIXACE ZLOMENIN 

Obrázek 8.8: Umís těn í š roubů fixující zlomeninu postero-mediá ln í části proximální tibie. 
vy tvořeno na základě [1, 31] 

Mater iá l E [GPa] Re [MPa] Rm [MPa] 

Korozivzdorná ocel 316L [56] 193 - 540-1000 

C P titan třída 4 [65] 104 483 550 

Ti-6Al-7Nb [56, 97] 110 900 1000 

Tabulka 8.1: Mechanické vlastnosti ma te r i á lu dlahy a š roubů 
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9. Metoda řešení problému 
Řešení deformačně-napěťových s tavů interakce dlahy (př ípadně šroubů) s okolní kostní 

t kán í může být provedeno bud exper imentá ln ím nebo výpoč tovým modelováním. Expe
r imentá ln í modelování by v tomto p ř ípadě přesahovalo r ámec diplomové práce. Dalš ím 
prob lémem by bylo zajištění odpovídaj ícího vybavení , ale i zkoumaných objektů . Expe
r imentá ln í modelování t aké neposkytne informace o deformačně-napěťových stavech v 
celém objemu zkoumaných objektů . Z těchto důvodů bylo p ř i s toupeno k výpoč tovému 
modelování . S ohledem na složitost geometrie byla k řešení v y b r á n a metoda konečných 
prvků. Pro řešení byl zvolen software ANSYS® Academie Research Mechanical, 2021 R2 
(Swanson Analysis, Inc. Houston, P A , U S A ) dos tupný pro studenty na U M T M B . 
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10. VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ 

10. Výpočtové modelování 
Jak již bylo řečeno, tak pro řešení deformačně-napěťových s tavů interakce dlahy (pří

padně šroubů) s okolní kostní t kán í bývá zpravidla použ i to výpočtové modelování s vyu
ži t ím metody konečných prvků, k t e rá byla použ i t a i v t é to práci . Následující podkapitola 
bude věnovaná výpoč tovému modelu. 

Výpočtový model obsahuje t ib i i i femur, ten je použi t z důvodu aplikace okrajových 
podmínek , neboť je snadnější zjistit stykové výslednice pro kyčelní kloub (př ípadně hle-
zenní kloub) než pro kloub kolenní. V l i v patelly a fibuly na interakci dlahy (př ípadně 
šroubů) s okolní kostní t kán í lze považovat za nepods ta tný . 

B y l y vytvořeny celkem čtyři varianty výpoč tu . Varianta 1 a 2 zahrnovala fixaci zlo
meniny pomocí úhlově s tabi lní dlahy s kombinovanými otvory. Varianta 3 a 4 zahrnovala 
fixaci stejné zlomeniny pouze pomocí kompresních spongiózních šroubů. Jednot l ivé vari
anty (resp. části modelů geometrie) jsou prezentovány na obr. 10.1. 

10.1. Varianty řešení 

10.1.1. Fixace dlahou 
P r v n í možnost je fixace zlomeniny proximální t íbie výše popsanou dlahou s kombino

vanými otvory [1]. Tento způsob fixace včetně operačního postupu je popsán v podkapitole 
8.4.1. V rámci možnos t í fixace dlahou byly provedeny další dvě varianty v ý p o č t u (jejich 
pojmenování bude Varianta 1 a Varianta 2). 

Varianta 1 

V t é t o var iantě je model geometrie vy tvořen pro fixaci zlomeniny výše popsanou dlahou 
se šrouby použ i tými dle pokynů výrobce. Umís těn í š roubů je možné vidět na obr. 8.6 resp. 
obr. 10.1a. 

Varianta 2 

I v t é t o var iantě je model geometrie tvořen výše popsanou dlahou a šrouby. Je ovšem 
vynechán jeden kompresní šroub (dle obrázku 8.6 je to š roub č. 1), část modelu geometrie 
je zobrazena na obr. 10.1b. Tento šroub to t iž zasahuje i do odlomené části kosti (je to 
dáno úrovní modelu zlomeniny), k čemuž by u tohoto typu a takto použi té dlahy nemělo 
dojít [37]. 

10.1.2. Fixace šrouby 
D r u h á možnost fixace je fixace zlomeniny pomocí š roubů. Způsob fixace všetně ope

račního postupu je popsán v podkapitole 8.4.2. B y l y vytvořeny opět dvě varianty v ý p o č t u 
(jejich pojmenování je Varianta 3 a Varianta 4), část modelu geometrie je zobrazena na 
obr. 10.1c. 
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10.2. MODEL GEOMETRIE 

Varianta 3 

V t é t o var iantě je model geometrie vy tvořen pro fixaci dvěma kompresními spongi-
ózními šrouby. Šrouby jsou do kosti zaváděny bez podložky [33], protože ta se používá 
k rovnoměrnějš ímu rozložení zátěže [31, 33], t í m p á d e m lze p ředpok láda t vyšší napě t í u 
fixace bez použi t í podložky. Do š roubů bude aplikováno předpě t í , k te ré zajištuje kompresi 
ú lomku ke kosti. 

Varianta 4 

Model geometrie je shodný s Variantou 4. Rozdíl je v tom, že do š roubů nebude 
aplikováno p ředpě t í a to h lavně proto, aby bylo možné výsledky porovnávat s Variantou 
1 a Variantou 2. 

(a) Varianta 1 (b) Varianta 2 (c) Varianta 3 a 4 
Obrázek 10.1: Čás t i modelů geometrie pro jednot l ivé varianty 

10.2. Model geometrie 

10.2.1. Varianta 1 a Varianta 2 
Model geometrie se skládá z tibie, femuru, dlahy a šroubů. Tvorba dílčích mode lů 

geometrie je p o p s á n a níže. Model geometrie byl vy tvořen z dílčích modelů geometrie v 
programu SpaceClaim 2021 R2. 

Model geometrie tibie, femuru a m e n i s k ů 

Modely geometrie tibie i femuru se skládají ze dvou částí a to část í reprezentuj í spongi-
ózní a kort ikální kostní t káň . Tyto části byly vytvořeny manuá ln í segmentací CT-sn ímků 
použ i t ím programu STL Model Creator [64], takto lze získat modely geometrie spongi-
ózní i kor t ikální kostní t káně femuru a tibie ve formátu S T L . Tento formát lze po t é v 
programu SpaceClaim převést na objemové těleso. Model geometrie tibie (resp. zleva an-
ter iorní pohled, mediá lní pohled ci rez Set gi tální rovinou) je možné vidět na obrázku 10.2a, 
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10. VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ 

model geometrie femuru je zobrazen na obrázku (pohledy jsou ve s te jném pořad í jako u 
tibie) 10.2b. Model geometrie je vy tvořen pro kolenní kloub v ana tomickém postavení . Je 
zřejmé, že z kostní t káně tibie musí být odebrány objemy, k te ré budou vyplňovat modely 
geometrie šroubů, což bylo provedeno v pros t ředí SpaceClaim po umís těn í modelu geome
trie dlahy do op t imáln í polohy doporučené výrobcem pro daný typ zlomeniny. Vzhledem 
ke složitosti geometrie zamykate lných š roubů musely být v oblasti kostní t k á n ě obklopu
jící šrouby odděleny válcové objemy. Tyto objemy také zajistí snadnější tvorbu sítě (resp. 
zjemnění sítě) na kostní tkán i v okolí šroubů. N a obrázcích 10.2 je použ i t a zelená barva 
pro kort ikální kostní t káň , m o d r á pro spongiózní kostní t k á ň a červená pro část tibie 
reprezentující ú lomek kosti. 

úlomek 

antcriorní mediální fez sagitámí anteriorní mediální fez sagitální 
pohled pohled rovinou pohled pohled rovinou 

(a) Model geometrie tibie (b) Model geometrie femuru 

Obrázek 10.2: Modely geometrie tibie a femuru 

N a povrchu femuru je vy tvořena vrstva, jejíž t loušťka odpov ídá tloušťce kloubní chru
pavky (zvolena hodnota 1,7 m m [86]). Dále je mezi t ibií a femorální k loubní chrupavkou 
vytvořeno spojení, k te ré reprezentuje menisky. Menisky a k loubní chrupavky jsou zobra
zeny na obrázku 10.3. 

Zlomenina byla v t é to práci vy tvořena schematicky na základě CT-sn ímků zlomenin 
postero-mediální část i proximální tibie a ka ta logů výrobců dlah fixující tento typ zlome
niny. Rovina zlomeniny odděluje nejenom kost, ale i zvláštní zařízení kloubu (v tomto 
př ípadě meniscus medialis) [95]. 

Mode l geometrie dlahy 

Model geometrie dlahy byl vy tvořen na základě katalogu firmy DePuy Synthes [1], 
k te rá se zabývá výrobou daných dlah. Použ i t á dlaha (viz obr. 10.4 slouží k fixaci zlome
niny na poster iorní části proximální tibie. U t é to dlahy se k fixaci ú lomku kosti používají 
samořezné uzamyka te lné šrouby. Otvory ve s t řední části jsou otvory kombinované umož
ňující použi t í š roubů pro úhlově s tabi lní i kompresní dlahu. V mís tě kon tak tn í plochy dlahy 
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10.2. MODEL GEOMETRIE 

chrupavka 

meniscus 
medialis 

meniscus 
lateralis 

kloubní 

tibia 

femur 

Obrázek 10.3: Model geometrie kloubních chrupavek (červeně) a menisků (šedě) 

a diafýzy je dlaha opa t ř ena zaobleními, k teré snižují velikost kon tak tn í plochy. Závity v 
dírách pro uzamyka te lné šrouby jsou z hlediska řešení interakce kostní t káně , š roubů a 
dlahy n e p o d s t a t n é . 

Model geometrie š r o u b ů 

Př i vy tvářen í modelu geometrie š roubů byly drážky sloužící k dotahování š roubů pova
žovány z hlediska řešení interakce kosti a š roubů za n e p o d s t a t n é , pro tože se p ředpokládá , 
že se zde nebude nacházet špičkové napě t í a jejich vytvoření v modelu geometrie by na
výšilo výpočtové časy. Podobně jako u dlahy (tedy u děr pro zamyka te lné šrouby) jsou 
závity na hlavách zamykate lných šroubů považovány z hlediska řešení za n e p o d s t a t n é . 
Model geometrie byl vy tvořen na základě katalogu výrobce DePuy Synthes. Model geo
metrie zamyka te lného šoubu je zobrazen na obrázku 10.5 a model geometrie kompresního 
š roubu na obrázku 10.6. Jak již bylo řečeno (viz 10.1.1), rozdíl mezi Variantou 1 a Varian
tou 2 je dán v p o č t u použi tých kompresních š roubů (u Varianty 2 je vynechán kompresní 
š roub, k te rý se nachází blíže proximáln ímu konci tibie). 

Model geometrie kostí byl shodný s variantou 1 s t í m rozdílem, že z tibie byly v pro
středí SpaceClaim odebrány objemy, ve k te rých se nachází modely geometrie spongiózních 

10.2.2. Varianta 3 a Varianta 4 
Model geometrie tibie, femuru a m e n i s k ů 
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10. VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ 

Obrázek 10.5: Model geometrie zamyka te lného š roubu 

1,7 

Obrázek 10.6: Model geometrie kompresního š roubu používaného při fixaci dlahou 

kompresních šroubů. Mode l geometrie tibie (který se jediný liší od Variant 1 a 2) je možné 
vidět na obrázku 10.7. 

Mode l geometrie š r o u b ů 

Tak jako u Varianty 1 a 2 jsou drážky k u tahován í š roubů považovány z hlediska řešení 
interakce kostní t k á n ě a š roubů za n e p o d s t a t n é . Model geometrie byl vy tvořen na základě 
katalogu výrobce DePuy Synthes a je zobrazen na obr. 10.8. 
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10.3. MODEL VAZEB 

úlomek 

anteriorní mediální řez sagitální 
pohled pohled rovinou 

Obrázek 10.7: Model geometrie tibie 

1,7 

Obrázek 10.8: Model geometrie kompresního spongiózního š roubu 

10.3. Model vazeb 

10.3.1. Varianta 1 a Varianta 2 
Soustava je k okolí vázána dvěma klouby. Femur je s os coxae spojen přes art. coxae, 

t ibia je spojena s tarsem přes art. talocruralis. K soustavě se váže ješ tě fibula, k t e rá je 
s t ibi í spojena přes art. tibiofibularis a je též součást í art. talocruralis. Vazba fibuly na 
soustavu není pro řešení daného problému p o d s t a t n á . P rvky soustavy reprezentující kosti 
jsou k sobě vázány skrze art. genus a jeho zvláš tní zařízení kloubu. Mez i menisky a kloubní 
chrupavkou je uvažován kontakt bez t ření . Mez i femurem a kostní chrupavkou se uvažuje 
pevné spojení, s tejně jako mezi menisky a tibií . V neposlední ř adě je n u t n é zmíni t , že 
tibie a femur jsou spojeny kloubními vazy a svaly. 

Kostn í t k á ň ú lomku je v t ě sném kontaktu s kostní t kán í tibie (což je p ředpoklad pro 
p r imárn í kostní hojení) . Mez i kostní t k á n í tibie a šrouby je vazba t ř e n í m za předpokladu , 
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že nedošlo k oseointegraci. Zamykate lné šrouby jsou s dlahou spojeny pomocí závi tu na 
hlavě šroubu. 

Ar t . coxae lze modelovat pomocí vazby Compression Ordy Support, tato vazba za
j ist í vytvoření kontaktu pro vybrané plochy a t í m p á d e m omezí pohyb ploch, na k te rých 
se vyskytuje t lakové napě t í . N a kloubní plochu art. talocruralis je aplikovaná okrajová 
p o d m í n k a Remote Displacement, s nulovými posuvy ve směru medio la te rá ln ím a ante-
roposter iorním, což je provedeno pomocí nulových posuvů ve směru x a, y v lokálním 
souřadném sys tému vy tvořenému vzhledem k části plochy art. talocruralis (viz obr. 10.9). 
Takto nas t avená vazba Remote Displacement neomezí rotace tibie, což vystihuje chování 
daného kloubu. A r t . genus je v t é t o práci uvažován jako spojení menisků a kloubních 
chrupavek femuru. Z toho důvodu je n u t n é mezi jejich plochami vytvoř i t kontakt. Jelikož 
je prostor kloubu vyplněn synoviální tekutinou, k t e rá minimalizuje t řen í [25], je tento 
kontakt modelován jako kontakt bez t řen í (tedy Frictionless). Kloubní chrupavky femuru 
jsou s femurem spojeny na úrovni sítě. Menisky jsou s t ibií spojeny spojením typu Bonded 
(tedy p e v n ý m spojením). Spojení femuru a tibie k loubními vazy a svaly je modelováno 
pomocí vazby Spring, k te rý mezi dvěma body vytvoř í pruž inu o dané tuhosti. V tomto 
př ípadě byla zvolena hodnota tuhosti 10 6 ^ [106]. Takto nas tavené vazby je možné vidět 
na obrázcích 10.9 a 10.10. 

Obrázek 10.9: Použi té okrajové p o d m í n k y pro kloubní plochy art. coxae a 
talocruralis 

Mezi ú lomkem kosti a tibie je zaveden kontakt beze t ření , ačkoliv ke t ření mezi styko
vými plochami ú lomku a tibie dochází (zejména v důsledku nerovnosti povrchu). K tomuto 
konzervat ivnímu kroku bylo p ř i s toupeno z důvodu , že plocha lomu je modelována jako 
rovina. Mez i plochami kostní t káně a plochami š roubů byl použi t kontakt Frictional (tedy 
kontakt se t ř en ím) , což znamená , že se neuvažuje, že by došlo k oseointegraci. N a základě 
literatury by l stanoven třecí koeficient mezi kostní t kán í a ma te r i á l em šroubu / = 0, 3 [—] 
[101]. Spojení Bonded je použ i to na spojení hlav zamykate lných š roubů a dlahy (neboť 
vytvoření deta i ln ího modelu geometrie se záv i tem a t řec ím kontaktem by bylo z hlediska 
tvorby konečnoprvkové sítě a s amotného výpoču neúnosně náročné) . Mez i kompresními 
šrouby a dlahou byl modelován kontakt se t ř en ím s koeficientem t řen í / = 0, 36 [—] [90]. 
Díky složitosti modelu geometrie bylo n u t n é vytvoř i t válcové oblasti okolo kostní tkáně , 
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Obrázek 10.10: P ruž iny reprezentující svaly a vazy mezi femurem a t ibií 

tyto oblasti nebylo možné s t ibií spojit na úrovni sítě a proto i zde muselo být použi to 
spojení Bonded. 

U všech spojení typu Bonded byla zvolena formulace M P C , neboť tento typ formulace 
nedovoluje penetraci (nevyžaduje tedy kon tak tn í tuhost). U k o n t a k t ů Frictional a Fricti-
onless bylo v záložce Update Stiffnes změněno nas tavení na Each Iteration, Agressive, což 
znamená , že kon tak tn í tuhost se bude aktualizovat v každém kroku výpoč tu . 

10.3.2. Varianta 3 a Varianta 4 
Vazby se v ý z n a m n ě neliší od Variant 1 a 2 (díky absenci dlahy se nemusí řešit vazby 

š roubů na dlahy), jsou tedy popsány v podkapitole 10.3. Okrajové p o d m í n k y je možné 
vidět na obrázku 10.9 a pružiny reprezentující kloubní vazy na obrázku 10.10. 

10.4. Model zatížení 

10.4.1. Varianta 1, Varianta 2 a Varianta 4 
Soustava je za t ížena jedinou silou. Tato síla je uvažována jako styková síla mezi cho

didlem a podložkou. Z hlediska velikosti zat ížení byly uvažovány dva stavy. 
P r v n í stav modeluje stav chůze pacienta s berlemi, při k t e r ém došlo k čás tečnému 

kontaktu chodidla poraněné dolní končet iny s podložkou. Pacient by po raněnou dolní 
končet inu těsně po operaci neměl zatěžovat , k tomuto stavu však může teoreticky v blízké 
době po operaci dojít (jakmile lékař dovolí chůzi o berlích bez zátěže poraněné končet iny) . 
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Velikost zatěžující síly odpovídá polovině t íhové síly působící na člověka o hmotnosti 75 
kg. U takového stavu je obt ížné urči t velikost zatěžující síly, proto byl učiněn konzervat ivní 
odhad na základě literatury [50, 79]. Tento stav bude nazýván poloviční zátěž. 

D r u h ý m stavem je stoj na poraněné dolní končet ině. Tento způsob zat ížení svou veli
kostí neodpovídá zat ížení při klasické chůzi. K zat ížení velikostí síly odpovídaj ící chůzi by 
ovšem b ě h e m kostního hojení vůbec nemělo dojít , protože pacient p ř ímo po osteosyntéze 
( t ěmto p o d m í n k á m odpovídá model vazeb a geometrie) by to t iž operovanou končet inu 
neměl zatěžovat [48]. K tomuto stavu by mohlo dojít pouze při nedodržení pokynů lékaře. 
Velikost aplikované síly odpovídá velikosti t íhové síly působící na pacienta s h m o t n o s t í 75 
kg. Tento stav bude nazýván p lná zátěž. 

Síla je aplikována pomocí funkce Remote Force. Tato funkce umožní aplikovat sílu 
mimo plochu, na kterou je apl ikována (viz obr. 10.11). Díky tomu je možné umís t i t sílu 
do mís ta , kde by byl očekávaný kontakt chodidla s podložkou, není tak n u t n é provádět 
n á h r a d u síly staticky ekvivalentní silovou soustavou. 

j 
Obrázek 10.11: Silová okrajová p o d m í n k a na kloubní ploše art. talocruralis 

10.4.2. Varianta 3 
U Varianty 3 je apl ikována s te jná silová okrajová p o d m í n k a jako u Varianty 1. Dále je 

na šrouby aplikováno předpě t í , neboť tyto šrouby musí zajistit kompresi ú lomku ke dlaze. 
V souladu s literaturou [19, 96] byla zvolena velikost p ředpě t í pro použi té šrouby 500 N . 
P ř e d p ě t í bylo aplikováno na část š roubu bez závi tu viz obr. 10.12. 
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10.5. MODEL MATERIÁLU 

I Bolt Pretension 2: 500.. N 

Obrázek 10.12: P ř e d p ě t í aplikované na kompresní spongiózní šrouby 

10.5. Model mater iá lu 
V dos tupné l i te ra tuře zabývající se obdobnou problematikou [8, 26, 37, 83], se pro 

kostní t káně používá l ineárně elastický izotropní mate r iá l (ačkoliv spongiózní kostní t k á ň 
nevykazuje izotropní mechanické vlastnosti, pokud je uvažována jako homogenní konti
nuum [5, 105]). U studie zabývající se deformačně napěťovými stavy kolenního kloubu 
[53] je l ineárně elastický model mate r i á lu použi t i pro měkké tkáně . K definování izotrop
ního l ineárně elastického mate r i á lu stačí dvě elastické konstanty, pro mate r iá ly použi té 
v t é t o práci jsou tyto mater iá lové charakteristiky ukázány v tabulce 10.1. Materiálové 
charakteristiky pro kostní t k á ň jsou zvoleny na základě podkapitoly 6.1. M o d u l pružnos t i 
spongiózní kostní t káně byl odhadnut ve směru superio-inferiorním (neboť dominan tn í 
zat ížení se očekává v tomto směru) na základě práce Leinwebera [59]. 

Mater iá l E [MPa] M H 
Kortikální kostní tkáň [20, 23] 15 000 0,325 

Spongiózní kostní tkáň [59, 26] 500 0,3 

Menisky [49] 112 0,45 

Kloubní chrupavky [100] 50 0,35 

Ti-6Al-7Nb 110 000 0,35 

Tabulka 10.1: Použi té mater iá lové charakteristiky 

10.6. Konečnoprvková síť 
Nezbytnou součást í výpoč tového modelování s už i t ím metody konečných p rvků je 

diskretizace modelu geometrie na prvky konečné velikosti [82]. Model geometrie byl vy
tvářen t akovým způsobem, aby bylo možné v místech, kde byly očekávány špičky napě t í 
lokálně zmenšovat velikost prvku. Diskretizace kostní t káně , dlahy i š roubů byla z důvodu 
složitosti geometrie provedena pomocí kvadra t ických č tyřs těnů, což v programu A N S Y S 
odpovídá prvku S O L I D 187 (desetiuzlový č tyřs těn ve 3D se t ř emi stupni volnosti v uzlu) 
[89]. Velikost prvku byla p o s t u p n ě m ě n ě n a tak, aby se na prvcích nenacházel velký gra
dient napě t í . Zároveň ale musel být poče t p rvků takový, aby nedocházelo k navyšování 
výpoče tn ího času nad možnos t i použ i tého hardwaru. Velikost p rvků pro jednot l ivé části 
modelu geometrie je zobrazena v tabulce 10.2. 
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10. VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ 

Část modelu geometrie velikost prvku [mm] 

Šrouby 0,5 

Tvarové detaily dlahy 0,1-0,5 

Dlaha 0,7 

Kontaktní plochy kostí a závitů šroubů 0,1;0,4 

Proximální část a diafýza femuru 8 

Distální epifýza femuru 2,5 

Chrupavky a menisky 2 

Proximální epifýza tibie 1,5 

Kontaktní plocha zlomeniny 0,7 

Diafýza tibie 2,5-3 

Distální epifýza tibie 4 

Tabulka 10.2: Velikosti prvku pro jednot l ivé části modelu geometrie 

Pokud m á ú loha naformulované kon tak tn í plochy, tak si program A N S Y S automaticky 
vytvoř í kon tak tn í prvky. J e d n á se zejména o prvky C O N T A 174 a T A R G E T 170. P rvky 
tvoř í povrch kontak tn ích ploch (každý kontakt m á vždy množinu ploch s C O N T A 174 
prvky a množinu ploch s T A R G E T 170 prvky). Oba prvky jsou t ro j rozměrné . Prvek 
C O N T A 174 je osmiuzlový se t ř emi stupni volnosti v každém uzlu [21]. Prvek T A R G E T 
170 je čtyřuzlový se t ř emi stupni volnosti v uzlu [94]. Tyto dva prvky jsou použi ty u spojení 
typu Bonded, kon t ak tů typu Frictionless a Frictional. Vazba typu Spring je modelována 
pomocí prvku B E A M 188, což je t ro j rozměrný p ru tový prvek s dvěma uzly a šesti stupni 
volnosti v každém uzlu [7]. Pos ledním použ i tým prvkem je S U R F 154. Tento prvek je 
t ro j rozměrný povrchový s osmi uzly a je generován na povrchu S O L I D elementů, na nichž 
je zpravidla aplikováno plošné zat ížení (nebo j iné povrchové efekty) [93]. 

Pro dlahu, šrouby a kostní t k á ň okolo š roubů je konečnoprvková síť zobrazena na 
obrázcích 10.13, 10.14, 10.15 a 10.16. 

Počet konečných p rvků a uzlů pro jednot l ivé varianty je uveden v tabulce 10.3. 

Varianta P o č e t prvků P o č e t uzlů 

Varianta 1 1 461 090 2 473 453 

Varianta 2 1 419 516 2 396 606 

Varianta 3 440 569 751 574 

Varianta 4 440 569 751 574 

Tabulka 10.3: Velikosti prvku pro jednot l ivé části modelu geometrie 
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10.7. NASTAVENÍŘEŠIČE 

Obrázek 10.13: Síť konečných p rvků na dlaze 

Obrázek 10.14: Síť konečných p rvků na zamyka te lném šroubu 

Obrázek 10.15: Síť konečných p rvků na kompresn ím š roubu použ i t ém s dlahou 

Obrázek 10.16: Síť konečných p rvků naspongiózním kompresn ím šroubu 

10.7. Nastavení řešiče 
Nejprve byla provedena analýza, k te rá potvrdila nutnost nas tavení velkých deformací. 

Dále byly provedeny testovací výpoč ty k optimalizaci velikosti p rvků sítě a nas tavení kon
t ak tů . Cílem bylo snížit po t ř ebný výpoč tový čas při zachování rozumné přesnost i v ý p o č t ů 
dané velikostí p rvků a velikostí penetrace kontak tn ích ploch. Díky p o č t u prvků, velkým 
deformacím a nel ineárním k o n t a k t ů m bylo p ř i s toupeno ke snížení přesnost i P C G řešiče z 
hodnoty 1 • 10~ 8 na hodnotu 1 • 10~ 4 což sníží ná roky na výpoč tový čas. Dále bylo na
staveno, aby se počí ta ly velikosti silových výslednic v uzlech. Vzhedem k výše p o p s a n ý m 
nel inear i tám byly nastaveno rozdělení zat ížení na dva substepy. 
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10. VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ 

Jak již bylo zmíněno výše, z hlediska zat ížení jsou uvažovány dva stavy (poloviční a 
plné zat ížení) . U tzv. polovičního zat ížení je velikost zatěžující síly rovna polovině síly 
pro tzv. plné zatížení . Díky rozdělení na 2 substepy lze tak provést poloviční počet řešení, 
neboť vyhodnocen í tzv. polovičního zat ížení lze provést z řešení pro tzv. plné zat ížení pro 
zkonvergovaný prvn í substep. 

10.8. Použitý hardware 
Výpoč ty byly provedeny na počí tač i H P Z440 s grafickou kartou N V I D I A quatro P4000 

a procesorem Intel Xeon E5. 
Celkový výpoč tový čas pro jednot l ivé prezentované finální varianty je zobrazen v ta

bulce 10.4. 

Varianta V ý p o č t o v ý čas [hodJj 

Varianta 1 13,6 

Varianta 2 5,6 

Varianta 3 2,1 

Varianta 4 1,8 

Tabulka 10.4: Výpočtové časy pro jednot l ivé varianty řešení 
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11. Prezentace a analýza výsledků 
Tato kapitola je věnována prezentaci dosažených výsledků získaných výpoč tovým mo

delováním. Vyhodnocovány budou čtyři finální varianty. Vybrané výsledky (analýza kon
taktu mezi t ibi í a ú lomkem, redukované pře tvoření H M H v kostní tkáni ) byly analyzovány 
s poloviční velikostí zatěžující síly (poloviční zátěž) a celkovou velikostí zatěžující síly (plná 
zátěž) . Zbylé výsledky byly analyzovány pouze pro plnou zátěž. 

11.1. Prezentace a analýza posuvů soustavy 
N a obrázku 11.1 je možné vidět celkové posuvy pro jednot l ivé varianty včetně maxi

máln í hodnoty celkového posuvu. Zobrazení je provedeno v pos te r io rn ím pohledu. 

Varianta 1-max 3,6213 Varianta 2-max 3,6228 Varianta 3-max 2,6201 Varianta 4-max 2,6581 

Obrázek 11.1: Celkové posuvy pro jednot l ivé varianty [mm] 

Z porovnán í je možné vidět , že vyšších hodnot celkových posuvů je dosaženo pro 
Varianty 1 a 2 (tedy varianty s fixací pomocí dlahy). Je to dáno charakterem n a m á h á n í 
tibie. Charakter n a m á h á n í diafýzy tibie se blíží ohybovému n a m á h á n í s p růhyby ve směru 
la terá lním. U variant bez dlahy je v proximální část i diafýzy p a t r n ý mí rný pokles p růhybu . 
V proximální část i u variant s fixací pomocí dlahy dochází ovšem k navýšení tuhosti 
(právě díky dlaze). Ta neumožní pokles p r ů h y b u jako tomu je u variant s fixací pomocí 
spongiózních kompresních šroubů, což m á za následek vyšší hodnoty celkové deformace u 
variant s fixací pomocí dlahy. Dále je pa t rné , že směr deformace je převážně v la terá ln ím 
směru. 
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11. PREZENTACE A ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

11.2. Analýza vybraných kontaktů 
V t é t o podkapitole budou analyzovány získané výsledky pro dva kontakty. P r v n í analy

zovaný kontakt je mezi k loubními plochami femuru a modelem geometrie reprezentuj ícím 
menisky. Druhý analyzovaný kontakt se nachází mezi odlomenou částí kosti a t ibií . 

11.2.1. Kontakt mezi kloubní plochou femuru a menisky 
Analýzou kon tak tn ího t laku tohoto kontaktu typu Fristionless lze ověřit , jestli byl 

správně vy tvořen model vazeb a zatížení , lze to t iž porovnat hodnoty kontak tn ích t l aků (při 
p lném zatížení) určených výpoč tovým modelováním v t é to práci s hodnotami z literatury. 

Obrázek 11.2: K o n t a k t n í t laky v kolenním kloubu mezi modelem geometrie menisků a 
kloubních chrupavek při p lném zat ížení [MPa] 

Z obrázku 11.2 je pa t rné , že vyššího kon tak tn ího t laku je dosaženo na meniscu lateralis 
v jeho poster iorní části . Mís to i hodnota max imáln ího t laku se velmi dobře shoduje se 
s tudi í Kubíčka a F lor iána [53] (maximáln í kon tak tn í tlak 2,248 M P a při hmotnosti 80-90 
kg), ve k teré byla provedena deformačně-napěťová ana lýza kolenního kloubu. Výsledky 
se shodují i přes skutečnost , že v t é to práci byla použ i t a nižší úroveň modelu geometrie 
než ve výše uvedené studii. Je též zjevné, že charakter rozložení kon tak tn ího t laku se liší 
i v závislosti na použ i t ém způsobu fixace, což je nejspíše dáno i rozdí lným charakterem 
celkové tuhosti pro jednot l ivé druhy fixace. 

N a meniscu medialis je možné vidět nespojitost kon tak tn ího t laku, ta je d á n a t ím, že 
při tvorbě modelu geometrie byl meniscus medialis rozř íznut společně se zlomeninou. Na 
odlomené části meniscu medialis jsou kon tak tn í t laky nižší, což je způsobené možnost í 
pohybu odlomené části vůči okolní tkáni . 

11.2.2. Kontakt mezi t ibií a ú lomkem 
Jak již bylo zmíněno výše, tak zlomenina (resp. odlomený fragment kosti) je v t é to 

práci modelována jako rovinná plocha. Proto nebude vyhodnocován kon tak tn í tlak, ale 
pouze stav kontaktu. Ten to t iž poskytne informaci, zdali při d a n é m zat ížení dojde k 
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11.2. ANALÝZA VYBRANÝCH KONTAKTŮ 

v ý z n a m n é m u posuvu nebo zda dojde k oddělení kontak tn ích ploch. Významné posuvy 
nebo oddělení kon tak tn ích ploch od sebe by znamenalo zkomplikování p r imárn ího kostního 
hojení. Stav k o n t a k t ů pro jednot l ivé varianty je zobrazen na obrázcích 11.3 a 11.4. 

] Sliding Varianta 1 Varianta 2 

I Sticking 

Varianta 3 Varianta 4 

Obrázek 11.3: Stavy kon tak tů pro jednot l ivé varianty při poloviční zátěži 

Z obrázků je p a t r n é , že u Variant 1 a 2 (fixované dlahou) dochází k pozorovatelné 
změně stavu kontaktu mezi polovičním a p lným zat ížením. Dále je vidět , že k oddálení 
kontakních ploch dochází více u variant s dlahou. Už při polovičním zat ížení vzniká u 
fixace dlahou, ale i u Varianty 4 mezera mezi ú lomkem a kostí, zároveň dochází i k rela
t ivn ímu posuvu mezi ú lomkem a kostí. To znamená , že už při polovičním zat ížení může 
dojít k narušení procesu p r imárn ího kostního hojení (které vyžaduje tzv. absolutn í stabi
litu). U Varianty 3 dochází při obou velikostech zat ížení převážně k re la t ivnímu posuvu 
ú lomku vůči t ib i i ve směru roviny zlomeniny. 

Díky tomu, že je zlomenina modelována jako rovinná plocha a kontakt mezi zlomeninou 
a ú lomkem je uvažován jako kontakt beze t ření , lze konstatovat, že bylo dosaženo vyšších 
relat ivních posuvů ú lomku kosti vůči t ib i i než by bylo dosaženo pro lomovou plochu 
odpovídající reálné zlomenině (lze to t iž p ředpok láda t , že nerovnosti lomové plochy by 
ovlivňovaly možnost vzájemných posuvů) . 
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11. PREZENTACE A ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

Varianta 3 Varianta 4 

Obrázek 11.4: Stavy kon tak tů pro jednot l ivé varianty při plné zátěži 

11.3. Analýza deformačně-napěťových stavů dlahy a 
šroubů 

Pro vyhodnocen í deformačně-napěťových s tavů dlah a š roubů je použ i to redukované 
napě t í H M H . Redukované napě t í bude vyhodnoceno k mezi kluzu mate r i á lu T i -6Al -7Nb 
(viz tab. 8.1). Z hlediska velikosti redukovaného napě t í bude vyhodnocena pouze plná 
zátěž, u k teré lze očekávat vyšší hodnoty redukovaného napě t í . 

11.3.1. Redukované napě t í H M H na dlaze 
Fixace dlahou je použ i t a u Variant 1 a 2. Rozložení napě t í na dlaze pro Varianty 1 a 

2 a dané velikosti zat ížení je možné vidět na obr. 11.5. 
Z obrázku 11.5 je vidět , že velikost napě t í na dlaze nepřesahuje mez kluzu, což zna

mená , že pro dané zat ížení se v dlaze nevytvářej í t rvalé plastické deformace. Místo výsky tu 
špičky n a p ě t í je zobrazeno na obr. 11.6. 

Z detailu na obrázku 11.6 lze usoudit, že špičkové napě t í se nachází v dírách pro za-
mykate lné šrouby. Tato špička n a p ě t í je způsobena použ i t ím spojení typu Bonded. T í m 
p á d e m je možné konstatovat, že mimo okolí děr pro zamyka te lné šrouby velikost reduko
vaného n a p ě t í H M H nepřesahuje výrazně hodnotu cr^fH = 56 M P a . 
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11.3. ANALÝZA DEFORMAČNĚ-NAPĚŤOVÝCH STAVŮ DLAHY A ŠROUBŮ 

Varianta 1 - max 175,67 MPa Varianta 2 - max 193,31 MPa 

Obrázek 11.5: Redukované n a p ě t í H M H na dlaze pro Varianty 1 a 2 [MPa] 

Obrázek 11.6: Maximáln í n a p ě t í na dlaze pro Varianty 1 a 2 - detail [MPa] 

11.3.2. Redukované napě t í H M H na šroubech 
Redukované n a p ě t í ve šroubech je vyhodnoceno pro všechny varianty řešení a všechny 

šrouby. Tato podkapitola byla rozdělena na dvě části . V prvn í jsou analyzovány šrouby 
použi té ve Var ian tách 1 a 2 (fixace dlahou), v d ruhé části jsou analyzovány šrouby použi té 
ve Var ian tách 3 a 4 (fixace kompresn ím š roubem) . 

Varianta 1 a 2 

N a obrázku 11.7 jsou vykresleny hodnoty redukovaného n a p ě t í (včetně vypsané hod
noty max imáln ího redukovaného napě t í H M H ) na všech šroubech použi tých u Variant 1 
a 2. Pro snadnější orientaci jsou na obrázku š rouby očíslovány. 
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11. PREZENTACE A ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

, , „ , „ Varianta 1 
ivani šroubu 

Obrázek 11.7: Redukované napě t í H M H na šroubech pro Varianty 1 a 2 [MPa] 

Z obrázku vyplývá, že nejvíce za t íženým šoubem je šroub č. 1, což je zamykate lný šroub 
v super iorní části dlahy nejblíže mediá lní rovině. D r u h ý m nejvíce za t íženým š roubem je 
š roub č. 6. Tento zamykate lný šroub se nachází v inferiorní části dlahy. Pokud je vynechán 
šroub č. 4 (tedy realizuje se Varianta 2), tak se n a p ě t í na většině šroubech v ý z n a m n ý m 
způsobem nemění , v p ř ípadě š roubu č. 3 a š roubu č. 6 dokonce poklesne. Výjimku tvoří 
š roub č. 5, na k t e r ém lze zaznamenat velký ná růs t redukovaného napě t í H M H . 

Jelikož jsou na š roubu č. 1 nejvyšší hodnoty redukovaného napě t í H M H je tento šroub 
(resp. redukovaná n a p ě t í H M H na šroubu) vyobrazen na obr. 11.9. N a tomto obrázku 
jsou kromě vykreslených hodnot redukovaného napě t í H M H na šroubech také vypsány 
hodnoty max imáln ího redukovaného n a p ě t í H M H pro zobrazené detaily. 

Z obrázku 11.8 vyplývá, že nej vyšších hodnot redukovaného n a p ě t í je dosaženo těsně 
pod hlavou š roubu (v mís tě zaoblení, k teré působí jako koncent rá tor napě t í ) . Další vý
znamné špičky redukovaného napě t í H M H je dosaženo v mís tě závi tu š roubu (a to přibližně 
v část i , kterou prochází rovina zlomeniny). Mez i Variantami 1 a 2 nevykazují hodnoty 
redukovaného n a p ě t í H M H pro šroub č. 1 významných rozdílů. 

N a závěr je možné konstatovat, že u žádného š roubu nebylo pro plné zat ížení dosaženo 
mezního stavu pružnost i . 

Varianta 3 a 4 

N a obrázku 11.9 jsou vykresleny hodnoty redukovaného n a p ě t í (včetně vypsané hod
noty max imáln ího redukovaného napě t í ) na všech šroubech použi tých u Variant 3 a 4. 
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11.4. ANALÝZA KOSTNÍCH TKÁNÍ 

Varianta 1 Varianta 2 

Obrázek 11.8: Redukované napě t í H M H na š roubu číslo 1 pro Varianty 1 a 2 [MPa]-
detail 

N a obrázku jsou též zobrazeny detaily špiček redukovaného n a p ě t í H M H , včetně maxi
máln í hodnoty redukovaného napě t í H M H . N a obrázku nebylo možné sjednotit barevnou 
škálu pro hodnoty redukovaného n a p ě t í H M H , neboť u Varianty 4 by rozdíly v hodno tách 
redukovaného n a p ě t í H M H nebyly dobře pa t rné . 

Z obrázku 11.9 vyplývá, že vyšších hodnot napě t í bylo dosaženo pro Variantu 3 (což 
je varianta s p ř edpě t ím) , tento výsledek je však v souladu s očekáváním. U Varianty 3 
bylo dosaženo vyšší hodnoty napě t í na š roubu č. 2. Naproti tomu u Varianty 4 (tedy bez 
předpět í ) bylo na š roubu č. 2 dosaženo max imáln í hodnoty redukovaného napě t í H M H , 
k te rá je významně nižší než u š roubu č. 1. Dále je pa t rné , že u obou variant bylo dosaženo 
nejvyššího napě t í v mís tě závi tu a to na části blíže zlomenině. 

N a konec je možné konstatovat, že u žádného šroubu nebylo pro plné zat ížení dosaženo 
mezního stavu pružnost i . 

11.4. Analýza kostních tkání 
Vyhodnocení chování kostní t k á n ě pro daný prob lém bylo provedeno na základě Fros-

tovy hypotézy (popsáno v podkapitole 6.2.4). Ana lýza bude provedena na základě porov
nán í redukovaného pře tvoření H M H (označeno e^JfH) s p rahovými hodnotami danými 
Frostovou hypotézou. Pomocí tohoto srovnání je po t é možné odhadnout k j akému cho
vání kostní t káně v důsledku interakce se šrouby a dlahou při d a n é m zat ížení dojde. 
Schematické vykreslení závislosti p ř í r ů s t u / ú b y t k u kostní t káně na velikosti redukovaného 
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Obrázek 11.9: Redukované napě t í H M H na šroubech pro Varianty 3 a 4 [MPa] 

pře tvoření je na obr. 11.10, ba revné zobrazení odpov ídá barevné škále, k t e rá bude použ i ta 
pro vykreslení redukovaného pře tvoření H M H na kostní tkán i níže. 

V podkapitole 6.2.4 bylo zmíněno, že k modelaci a remodelaci dochází v důs ledku dy
namického a d louhodobého zatěžovaní. V důsledku velkého patologického přet ížení (hod
nota e^efH > 25000 [fie]) však může dojít k poškození kostní t káně už při k r á t k o d o b é m 
patologickém přet ížení [29]. Vzhledem k tomu, že uvažovaný stav zat ížení nelze považo
vat za d louhodobý (který by t í m p á d e m ovlivnil p ře s t avbu kostní t káně ) , bude jed iným 
analyzovaným stavem kostní t káně její poškození v důs ledku patologického přet ížení . 

U femuru a distální části tibie je rozdíl mezi fyziologickým stavem a stavem s fixo
vanou zlomeninou nepods ta tný , a proto nebude pro femur a dis tá lní část tibie analýza 
kostní t káně provedena. Vyhodnocení chování kostní t káně dle Frostovy hypotézy nebude 
provedeno v blízkosti plochy zlomeniny, neboť plocha zlomeniny ve výpoč tovém modelu 
nerespektuje detai lní geometrii zlomeniny. Pokud se dále nacházela špičková hodnota v 
mís tě závi tu s ostrou hranou, tak byla do vyhodnocení b r á n a hodnota z vedlejšího uzlu. 

Analýza kostních t kán í bude provedena pro poloviční zat ížení i pro plné zatížení . Re
dukované pře tvoření H M H vykreslené na kostní t kán í pro poloviční zat ížení je zobrazeno 
na obr. 11.11. 

Ze všech čtyř variant zobrazených na obr. 11.11 nej vyšších hodnot dosahuje Varianta 
3. Zároveň je zde podíl patologicky přet ížené kostní t káně . T a se převážně nachází v 
blízkosti š roubů a na rozhraní kort ikální a spongiózní kostní t káně . Nejvyšších pře tvoření 
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apozice 

1 • 

3000 25000 eTlve] 

resoipce, 
íemodelncní 
ekvilibiium a pozice 

mílie fyziologické 1 uinlě 
zatěžováni I zatěžovaní | přetěžováni 

HMH r 

ekv 

porušení 
tkáně nebo 
resoipce 

- X -

resorpce 

- X -

patologické 
přerr-žoviiiii 

Obrázek 11.10: Schematické vykreslení závislosti p ř í r ů s t k u / ú b y t k u množs tv í kostní 
t káně na mechanickém n a m á h á n í , vy tvořeno na základě [29] 

je dosaženo v blízkosti plochy zlomeniny. Což koresponduje s faktem, že v okolí plochy 
zlomeniny jsou nejvíce n a m á h á n y i šrouby. 

Redukované pře tvoření H M H na proximální části tibie při p lném zat ížení je pro všechny 
varianty řešení vykresleno na obr. 11.12. 

Z obrázku je zřejmé, že u všech variant se max imá ln í hodnoty pře tvoření nacházejí v 
místě kontaktu š roubů s kostní t k á n í a na rozhran í spongiózní a kort ikální kostní t káně . 
Z obrázku je též pa t rné , že velká část kostní t káně je zatěžována fyziologicky. 

Maximáln í hodnoty pře tvoření na spongiózní kostní tkán i a kort ikální kostní t kán i pro 
všechny varianty řešení jsou zobrazeny v tabulce 11.1. 

Z výsledků vyplývá (resp. maximáln ích hodnot redukovaného pře tvoření H M H zobra
zených v tabulce 11.1), že pouze u Varianty 3 se vyskytuje kostní t káň , u k te ré na základě 
Frostovy hypotézy dojde k poškození. J e d n á o spongiózní kostní t k á ň v okolí spongiózních 
šroubů. 

Detai lní pohled na spongiózní kostní t k á ň (resp. hodnoty redukovaného pře tvoření 
H M H ) zobrazené v řezu vedeným osou š roubů u Varianty 3 pro poloviční i plné zatížení 
je ukázán na obr. 11.13. 

Z obr. 11.13 je vidět , že objem kostní t káně s hodnotou e^H > 25000 [pte] u Varianty 
3 je oproti celkovému objemu malý. Jak již bylo zmíněno, tak tato kostní t k á ň se vyskytuje 
převážně v okolí š roubů. Z obrázku je zároveň pa t rné , že největší podí l kostní t káně u níž 
by na základě Frostovy hypotézy došlo k lomu se nachází na odlomené části kosti. 
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Varianta 1 
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Poloviční zat ížení 

max e™H[fie] Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Kortika 2 262 1 153 16 223 1 826 

Spongióza 14 257 7 664 41 995 16 390 

P l n é zat ížení 

m a x e f f c f H Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Kortika 3 003 3 006 17 652 5766 

Spongióza 22 753 23 014 81 581 23 315 

Tabulka 11.1: Maximáln í hodnoty redukovaného pře tvoření H M H [/xe] 

Poloviční zatížení Plné zatížení 

Obrázek 11.13: Redukované pře tvoření H M H na spongiózní kostní tkán i zobrazené v 
řezu u Varianty 3 [-] 

11.5. Shrnut í a porovnání výsledků 
N a základě analýzy kontaktu mezi ú lomkem a t ibi í lze usoudit, že i při uvažovaných 

zatěžovacích stavech dojde u fixace š roubem k oddálení kon tak tn ích ploch na menší ploše 
než u fixace dlahou. U fixace š roubem (zvláště u Varianty 3) dochází hlavně k re la t ivnímu 
posuvu kontak tn ích ploch ve směru t ečném (tento posuv by byl u reálné zlomeniny díky 
tvaru lomové plochy omezen více, než je tomu v t é to práci ) . T í m p á d e m lze u fixace 
spongiózním kompresn ím š roubem p ředpok láda t lepší p o d m í n k y k p r imárn ímu kos tn ímu 
hojení. 

Analýzou redukovaného n a p ě t í H M H v dlaze a š roubech bylo dospěno k závěru, že 
ani u j edné varianty nedojde při daných zatíženích k plastizaci ma te r i á lu dlahy a š roubů 
(nebude tedy překročen mezní stav pružnos t i ) . 

Analýza redukovaného pře tvoření H M H v kostní tkán i ukázala , že u Varianty 3 dojde 
k poškození kostní t k á n ě při daných zat íženích (dokonce už při tzv. polovičním zat ížení) . 
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Z výše prezentovaných výsledků lze usoudit, že jako vhodnějš í způsob fixace se jeví 
dlaha. Redukovaná napě t í H M H tot iž nepřekračuj í mez kluzu. P ř i za tažení sice může u 
fixace dlahou dojít k oddálení ú lomku od kosti, na druhou stranu u t é to varianty nedochází 
k poškození kostní t káně , což je velmi důležitý ukazatel. Mez i s amotnými variantami 
zahrnující fixaci dlahou nejsou větš inou významné rozdíly ve výsledcích. Výjimku tvoří 
max imáln í redukované n a p ě t í H M H na dlaze a š roubu č. 5, k t e r á jsou u Varianty 2 vyšší. 
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12. Závěr 
V rámci t é to diplomové práce byla provedena deformačně-napěťová analýza tibie s 

fixovanou zlomeninou v její proximální části . Všechny s tanovené cíle práce byly splněny. 
V rámci vypracování práce byla provedena rešeršní studie literatury týkající se formu

lovaného problému, anatomie, biomechaniky, zlomenin kostí a jejich léčby. Ve výpočtové 
části byly prezentovány celkem 4 varianty výpočtového modelu, pro něž došlo k porovnání 
deformačně napěťových s tavů. Analyzovány byly celkové posuvy soustavy, kon tak tn í t laky 
mezi k loubními plochami femuru a menisky, ekvivalentní n a p ě t í H M H v dlaze a šroubech 
a ekvivalentní pře tvoření H M H v kostní t kán i tibie. 

U celkových posuvů soustavy byl směr prakticky totožný, velikost posuvů se významně 
lišila pouze pro jednot l ivé možnost i fixace. U fixace spongiózními šrouby (Varianta 3 a 4) 
bylo dosaženo nižších hodnot celkových posuvů než u fixace vn i t řn í dlahou (Varianta 1 a 
2). 

Díky odlišné velikosti celkové deformace se pro jednot l ivé možnos t i fixace liší charakter 
i velikost kontak tn ích t l aků mezi k loubními plochami a menisky. Vyšších hodnot kontakt
ního t laku je dosaženo pro fixaci vn i t řn í dlahou. N a základě stavu kontaktu mezi ú lomkem 
a t ibií bylo usouzeno, že k menš ímu oddálení plochy ú lomku od plochy zlomeniny na t ib i i 
dochází u variant s fixací pomocí spongiózních kompresních šroubů. 

Ekvivalentní n a p ě t í na všech d lahách i š roubech je výrazně pod mezí kluzu použi tého 
mater iá lu . P r ů b ě h ekvivalentního n a p ě t í je u Variant 1 a 2 podobný (liší se pouze ve 
velikosti max imáln ího napě t í ) . I přes skutečnost , že dlaha obsahuje velké množšví kon
cen t rá to rů napě t í , není u ní ani u š roubů, k teré se používají k její fixaci, dosaženo mezního 
stavu pružnost i . U Variant 3 a 4 je významný rozdíl v p r ů b ě h u n a p ě t í i jeho velikosti. 
Varianta 3 vykazuje v ý z n a m n ě vyšší hodnoty redukovaného přetvoření , což je způsobeno 
zejména aplikováním p ředpě t í na dříky šroubu. I tak není u Varianty 3 a 4 dosaženo 
mezního stavu pružnost i . 

P ř i vyhodnocování velikosti ekvivalentního pře tvoření H M H je možné konstatovat, že 
u většiny objemu kostní t káně nedochází z hlediska k rá tkodobého zat ížení k význam
n ý m z m ě n á m stavu kostní tkáně . U všech variant se ale vyskytuj í oblasti v okolí šroubů, 
u k terých dochází ke zvýšenému n a m á h á n í . U Variant 1, 2 a 4 se max imá ln í hodnoty 
redukovaného pře tvoření H M H v těchto oblastech zdola blíží hodno tě , k t e r á dle Fros-
tovy hypotézy z n a m e n á poškození kostní t káně (u těch to variant dle Frostovy hypotézy k 
poškození kostní t káně nedojde). U Varianty 3 je ovšem v kostní t kán i v okolí š roubů do
saženo takových hodnot ekvivalentního pře tvoření H M H , k te ré už ukazují , že k poškození 
kostní t káně vlivem patologického přet ížení dojde. 

Vzhledem k vyhodnocovaným veličinám (zejména s ohledem na redukované pře tvoření 
H M H v kostní tkáni ) se jako lepší možnost fixace jeví fixace dlahou. 
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